
Группа Л29

Изменение № 1 ГОСТ 4651—82 Пластмассы. Метод испытания на сжатие
Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета 
СССР по стандартам от 02.06.89 № 1405

Дата введения 01,01.90

Под наименованием стандарта проставить код: ОКСТУ 2209.
Пункты 2.1, 2.2. Заменить слова: «с погрешностью не более 1 %» на «с пог

решностью ±1 %».
(Продолжение см . с. 186)
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проект электроснабжения

http://www.mosexp.ru/proektnye_raboty.html


(Продолжение изменения к ГОСТ 4651— 8 2 }
Пункт 3.2. Заменить слова: «с погрешностью не более 0,01 мм» на «с пог~ 

решностью ±0,01 м м » .

(ИУС № 8 1989 г.)
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Источник

http://files.stroyinf.ru/Index2/0/4294824/4294824501.htm

