
Изменение № 1 ГОСТ 2082.2—81 Концентраты молибденовые. Метод определения 
суммы влаги и масла
Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам of 17.12.86 
№ 3886 срок введения установлен

с 01.05.87

Под наименованием стандарта проставить код: ОКСТУ 1741,
Раздел 1 дополнить пунктом — 1.2: «1.2. Для анализа используется проба 

молибденового концентрата, из которой не удалены флотационные масла».
(Продолжение см. с. 56)

сертификация электрооборудования

http://www.stroyinf.ru/sr.html


(Продолжение изменения к ГОСТ 2082J —81
Раздел 2. Заменить ссылку: ГОСТ 9775—69 на ГОСТ 25336—82; третий аб* 

зад дополнить словами: «или спирт этиловый ректификованный по ГОСТ 
18300—82».

Пункт 3.1 после слов «четыреххлористого углерода» дополнить словамиз 
«или спирт этиловый» (4 раза).

(ИУС -Vs 3 1987 г)
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