
Группа Л 63

Изменение № 3 ГОСТ 12265—78 Сапоги резиновые формовые, защищающие от 
нефти, нефтепродуктов и жиров. Технические условия
Утверждено и введено в действие Постановлением Комитета стандартизации и 
метрологии СССР от 06.12.91 № 1876

Дата введения 01.06.92

Вводную часть дополнить абзацем: «Все требования стандарта, за исклю
чением п. 2Д являются обязательными, а требования п. 2.9 — рекомендуемыми».

Пункт 2.5. Таблица 3. Показатели 6—8 и соответствующие нормы юсклю- 
тать.

Пункты 4Д 4.4, Ваменить ссылку: ГОСТ 164—20 на ГОСТ 164—93.
(ИУС № 3 1992 г.)
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