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Приложение 2. Пояснения терминов «выколка» и «закол» изложить в новой 
редакции:

(Продолжение см. с. 278)

сертификат на кирпич

http://www.stroyinf.ru/russian-certificate-1337.html


(Продолжение изменения к ГОСТ 11141—84}

Термин Пояснение

Выколка Определение по ГОСТ 13240—78.
Приме ча ние .  Размер выколки на поверхности 

вне световой зоны определяют как диаметр towi*

Закол

размер выколки на краю детали определяют от края 
фаски к центру рабочей поверхности 

Определение по ГОСТ 13240—78.
Приме ча ние .  Размер закола на поверхности 

вне световой зоны определяют его длиной, размер 
закола на краю детали определяют от края фаски к 
центру рабочей поверхности
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