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Группа К52
Изменение № 1 ГОСТ 10014—73 Масса древесная беленая и белая
Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 11.11.70 
№ 4231 срок введения установлен

с 01.03.80

Под наименованием стандарта проставить код: ОКП 542100 
Наименование стандарта дополнить словами: «Технические условия»; «Spe

cifications».
(Продолжение см.  стр. 116)
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(Продолжение изменения к ГОСТ 10014— 73)
Пункт 1.1. Пятый абзац изложить в новой редакции:
«Г-белая древесная масса для пачечной, шпульной, оберточной бумаги, та

ры потребительской для яиц и других .видов бумаги в композиции с небеленой 
целлюлозой».

Пункт 2.3, Таблица. Заменить ссылки: ГОСТ 14363.4—70 на ГОСТ 14363 4— 
79 (СТ СЭВ 444—77); ГОСТ 16296—70 на ГОСТ 13525.1—79; ГОСТ 7690-66 на 
ГОСТ 7690—76.

Пункты 3.1, 4.1. Заменить ссылку: ГОСТ 16489—70 на ГОСТ 16489—78.
Пункт 4.2. Заменить ссылку: ГОСТ 16296—70 на ГОСТ 16296—79.
Пункт 4.3 исключить.
Пункт 5.1. Заменить ссылку: ГОСТ 14192—71 на ГОСТ 14192—77.
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