
Изменение № 1 ГОСТ 2082.8—81 Концентраты молибденовые. Методы опреде
ления меди
Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 17.12.86 
№ 3887 срок введения установлен

с 01.05.87

Под наименованием стандарта проставить код: ОКСТУ 1741.
(Продолжение см, с. 60)

коклюшечное кружево

http://www.kruzhevo-len.ru


(Продолжение изменения к ГОСТ 2082.8—8?)
Пункт 2.1, Третий абзац. Заменить слова: «5 н, раствор» на «раствор 

5 моль/дм3»;
девятый абзац, Заменить сло?а: «0,1 М раствор» на «раствор 0,1 моль/дм3».

(НУС № 3 1987 г.)
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