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Вводная часть. Заменить слова: «при содержании» на «при массовой доле». 
Пункт 4.2 изложить в новой редакции: «4.2. Разность результатов двух па

раллельных определений и двух результатов анализа при доверительной ве
роятности Р=0,95 не должна превышать абсолютных допускаемых расхожде
ний сходимости (dcx) и воспроизводимости (D), указанных в таблице.

(Продолжение см. с. 18)
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(Продолжение изменения к ГОСТ 2082.1— 81)

Массовая доля влаги, %

Абсолютные допускаемые расхождения, %

параллельных оп р едел е
ний (d cx) анализов (/>)

От 0,05 д о  0,10 включ. 0,01 С ,02
Св. 0,10 > 0,30 » 0,03 0,04

» 0,30 > 0,60 » 0,05 0,08
» 0,00 » 2,00 » 0,10 0,15
» 2,0 » 4,0 » 0,2 0,3

(ИУС № 1 1992 г.)
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