
Изменение № 3 ГОСТ 6121— 75 Миканит прокладочный. Технические условия

Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета 
СССР по стандартам от 27.06.88 № 2360

Д ата введения 01.01.89

Вводная часть. Второй абзац исключить.
Пункт 2.3. Таблица 3. Показатель 1. Таблица 4. Головка. Заменить едини

цу: кВЭффна кВ.
Пункт 2.5 дополнить абзацем: «Для миканита марки ПФК по согласованию 

с потребителем допускается частичная замена щипаной слюды слюдяной бума-
(Продолжение см. с. 174)
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независимая строительная экспертиза
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(Продолжение изменения к ГОСТ 6121— 75)
гой при условии, что качество прокладочного миканита при этом будет не ниже 
требований, указанных в настоящем стандарте».

Раздел 4 дополнить пунктами — 4,2, 4.3: «4.2. При определении расслаи» 
ваемости допускается применение круглой пилы по ГОСТ 980—80 для миканита 
толщиной 0,6 мм и более.

4.3. Определение удельного объемного электрического сопротивления должно 
производиться при напряжении 100' В».

(ИУС № 11 198*8 г.)
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