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Поправка к ГОСТ 5632—72 Стали высоколегированное и отавы  корро
зионно-стойкие, жаростойкие и жаропрочные. Марки [Издание (ноябрь 
2004 г .) с Изменениями №  1, 2, 3 , 4 , 5 , Поправками (ИУС 5—92, 7—93, 
11- 2001)]

В каком месте Напечатано Должно быть

Пункт 2.1. Таблица 
1. Графа «Массовая 
доля элементов, %. 
Алюминий». Для 
марки: 4—3 0,5-0,8

4 -4 0,5 0,8 0,5-0,8

(ИУС № 1 2009 г.)

7-2594 97
жакеты для женщин

Поправка

http://www.kruzhevo-len.ru/vyazanye-kardigany-kruzhevnye-bluzki.html
http://files.stroyinf.ru/Data2/0/4294836/4294836038.htm

