
Группа Б22

Изменение № 4 ГОСТ 12672—77 Масло для прокатных станов из сернистых 
нефтей ПС-28. Технические условия
Утверждено и введено в действие Постановлением Госстандарта России от

Дата введения 01.01.93
21.09.92 № 1222

Пункт 1.2. Таблица. Показатели 2, 11 исключить:
заменить ссылки: ГОСТ 4333—48 на ГОСТ 4333-^87 ГОСТ 20287—74 на 

ГОСТ 20287-91, ГОСТ 1050—74 на ГОСТ 1050-88. ’
(ИУС № 12 1992 г.)
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