
Изменение № 2  ГОСТ 3594.5—77 Глины формовочные. Метод определения кон
центрации водородных ионов водной вытяжки
Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 29.11.83 
№ 5590 срок введения установлен

с 01.03.84

Под наименованием стандарта проставить код: ОКСТУ 4191.
( Продолжение см.  стр. 74)

блузка

http://www.kruzhevo-len.ru/vyazanye-kardigany-kruzhevnye-bluzki.html


(Продолжение изменения к ГОСТ 3594.5— 77)
Пункт 2.1. Исключить знак сноски* и сноску.
Пункт 3.1. Исключить слово: «вместимостью 50 см3».
Пункт 4.1. Второй абзац дополнить словами: «на новых навесках»,

(ИУС № 2 1984 г.)

Источник

http://files.stroyinf.ru/Index2/0/4294838/4294838327.htm

