
Поправка к ГОСТ Р 52370—2005 Порошки из природных алмазов* Тех
нические условия

В каком месте Н спечатано Должно быть

Пункт 5.9 Массовая доля зерен раз- Доля зерен размерами
мерами более 40 мкм в от 100 до 40 мкм в мик-
микропорошках не должна ропорошках не должна
превышать 2 % массы ал- превышать 10 % от ко-
мая [ого порошка. личестиа измеренных

Пункт 3.1 шлифпорошки
зерен. 
порошки

Приложение В. 
Пункт В.4.1 от 100/80 до 40/0 от 100/80 до 50/40

(МУС № 1 2008 г.)

палантин купить

Поправка

http://www.kruzhevo-len.ru/krasivye-sharfy.html
http://files.stroyinf.ru/Data2/0/4294839/4294839064.htm

