
Группа Г25

Изменение № 2 ГОСТ 5744—85 Материалы шлифовальные из карбида бора.
Технические условия
Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета 
СССР по управлению качеством продукции и стандартам от 27.12.90 № 3384

Д ата введения 01.01.92

Вводную часть дополнить абзацем: «Требования разделов стандарта 1. 3, 
4 и п. 2.5 являются обязательными».

Раздел 1 дополнить пунктом — 1.7: «1.7. Маркировка и упаковка — по 
ГОСТ 27596».

Раздел 4 изложить в новой редакции:
(Продолжение см, с, 254)

253
квартиры от застройщика

http://paritet.stroyinf.ru/work.html


(Продолжение изменения к ГОСТ 5744—85) 
«4. Транспортирование и хранение

4.1. Транспортирование и хранение — по ГОСТ 27595».
Приложение. Пункты 1.2—1.4, 2.2—2.4, 3.1.2, 3.1.3. Заменить слова: «30 %-ный 

раствор» на «раствор с массовой долей 30%», «1 %-ный раствор» на «раствор 
с массовой долей 1 %», «0,1 %-ный спиртовой раствор» на «спиртовой раствор с 
массовой долей 0,1 %», «40 %-ный раствор» на «раствор с массовой долей 40 %», 
«5 %-ный раствор» на «раствор с массовой долей 5 %», «25 %-ный раствор» на 
«раствор с массовой долей 25%», «25%-ного водного раствора» на «водного 
раствора с массовой долей 2*5 %», «0,02 н. раствор» на «раствор, содержащий 
0,02 моль/дм3», «0,2 н. раствор» на «раствор, содержащий 0,2 моль/дм3», 
«0,2 н. и 0,02 н. растворы» на «растворы, содержащие 0,2 моль/дм3 и 0,02 моль/ 
/дм3».

Пункты 1.2, 2.2. Исключить ссылку: «по ГОСТ 5850—72»
Пункт 3.1.2. Исключить ссылку: «по ГОСТ 23696—79».

(ИУС № 4 1991. г.)
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