
И зменение J& 2 Г О С Т  10650— 72 Торф . М ето д  определения степени  р а з л о ж е 
ния

У тв ер ж д ен о  и введено  в действие П остановлением  Г осуд ар ств ен н ого  ком и тета  
С С С Р  по стандартам  от  14.06.88 №  1767

Д а т а  введения. 01.01.89

По всему тексту стандарта заменить слова: «железо хлорное» на «железо 
треххлористое 6-водиое».

Раздел 1. Пятый абзац. Заменить ссылку: ГОСТ 3584—73 на ГОСТ
8613— 86;

девятый абзац дополнить словами: «по ГОСТ 3118—77»;
десятый абзац после ссылки на ГОСТ 2263—79 дополнить словами: «или 

натрия гидроокись по ГОСТ 4328—77»;
одиннадцатый абзац. Исключить слова: «(кали едкое)».
Пункт 2.2. Второй абзац. Заменить слова: «(едкого натра или едкого кали)» 

на «натра едкого технического, гидроокиси натрия или гидрата окиси калия тех
нического)»;

(Продолжение см. с. 58)
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(Продолжение изменения к ГОСТ 10650— 72)
тр ети й  а б за ц  и зло ж и ть  в новой  редакц и и : «Ч е р е з  24— 30 ч п р о б у  торф а 

т щ а т е л ь н о  перем еш иваю т и, если  п р оба  о ст а ется  к ом коватой » д о б а в ля ю т  ещ е  не
м н о го  щ е ло ч и  и п р о д о лж а ю т  п ерем еш и вать  д о  п о луч ен и я  од н о р о д н о й  м ассы ».

П у н к т  3.1.2. П ервы й  абзац . З ам ен и ть  с л о в а : « П о с л е  остан овки  ц ен тр и ф уги » 
на « П о с л е  полной  остан овки  ц ен тр и ф уги ».

(ИУС № 9 1988 г.)
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