
В. МЕТАЛЛЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ИЗДЕЛИЯ

Группа В51
к ГОСТ 5017—74 Бронзы оловянные, обрабатываемые давлением. Марки

В каком месте Напечатано Должно быть

Пункт 3 В бронзах марок 
БрОФ 7 -0 ,2 ; БрОФ 
6,5-0,4; БрОФ 6,5—0,15 
и БрОФ 4—0,25 за счет 
меди массовая доля цин
ка может быть до 0,3 %, 
никеля 0,2 %.

В бронзах марок БрОФ 
7 -0 ,2 ;  БрОФ 6 ,5 - 0 ,4; 
БрОФ 6,5—0,15 и БрОФ 
4—0,25 за счет меди мас
совая доля цинка может 
быть до 0,3 %, никеля 
0,2 %, которые не учиты
ваются в общей сумме при
месей.
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