
к ГОСТ 1050—88 Прокат сортовой, калиброванный, со специальной от
делкой поверхности из углеродистой качественной конструкционной ста
ли. Общие технические условия

В каком  м есте Н апечатано Д олж но бы ть

Пункт 1.2. Таб
лица 2. Графа «До
пускаемое откло
нение, %». Для 
фосфора ±0,005 +0,005

Пункт 2.1.5 2РП 2ГП
Пункт 2.2.10 микроструктурой м а кр ост ру кт уро й
таблица 6. J 1ри- 

мсчанис Группы б Группы ЗГП
Приложение J.

Примеры услов
ных обозначений, 
Пример первый КУВУ3 66 КУВУ3 65
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Поправка

http://www.kruzhevo-len.ru
http://files.stroyinf.ru/Data2/0/4294841/4294841475.htm

