
Группа Г29
Изменение №  1 ГОСТ 18118— 79 Инструмент абразивный. Измерение твердости 
пескоструйным методом

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 29.05.81! 
№ 2748 срок введения установлен

с 01.0182

На обложке и первой странице обозначение стандарта дополнить обозначе
нием: (С Т  СЭВ 1594-79 ).

(Продолж ение см. стр. 148)

147
кружево крючком схемы
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(Продолжение изменения к ГОСТ 18118—79)
Вводную часть дополнить новым абзацем:
«Стандарт полностью соответствует СТ СЭВ 1594— 79>.
Пункт 3.3. Таблицы 1, 2. Заменить ссылку: ГОСТ 3647— 71 на ГОСТ

3647—80.

(ИУС № 8 1981 г.)
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