
к ГОСТ 7875.2—94 Изделия огнеупорные. Метод определения термичес
кой стойкости на образцах

В каком месте Напечатано Должно быть

J 1ункт 5.2. В]о-
рой абзац маркированной гранью немаркированной гра

нью
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техническое обследование зданий

Поправка

http://www.mosexp.ru/obsled1.html
http://files.stroyinf.ru/Data2/0/4294842/4294842248.htm

