
Группа М7$
Изменение № 3 ГОСТ 10524—74 Ткани и изделия штучные льняные и полульня
ные махровые. Общие технические условия
Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 23.06.86- 
№ 1653 срок введения установлен

с 01.12.80

Пункт 1.2 изложить в новой редакции: «1.2. Ткани и изделия должны вы
рабатываться из льняной и льняной химически обработанной пряжи по ГОСТ 
10078—85 линейной плотностью не более 83 текс, хлопчатобумажной крученой 
пряжи по ГОСТ 6904—83 линейной плотностью не более 23 текс и однониточной 
хлопчатобумажной пряжи по ГОСТ 1119—80».

Пункт 1.7. Второй абзац. Заменить слова: «Ткани и изделия высшей кате
гории качества» на «новые ткани и изделия улучшенного качества с индексом 
«Н».

Пункт 1.8, 1.9 изложить в новой редакции: «1.8. Норма белизны белого фо
на в двухцветных штучных изделиях должна быть не менее 75 %.

1.9. Сортность тканей — по ГОСТ 357—75.
(Продолжение см. с. 288}

287
французский кружево

http://www.kruzhevo-len.ru/tkan-mernoe-kruzhevo.html


(Продолжение изменения к ГОСТ 10524—74)
Новые ткани улучшенного качества с индексом «Н» должны соответство

вать требованиям 1-го сорта».
Пункт 1.10 дополнить словами: «Новые штучные изделия улучшенного ка

чества с индексом «Н» должны соответствовать требованиям 1-го сорта».
Пункт 1.12 исключить.
Пункт 3.3. Заменить ссылку: ГОСТ 8837—58 на ГОСТ 8837—83.
Пункты 3.4, 4.3 изложить в новой редакции: «3.4. Определение устойчивос

ти окраски — по ГОСТ 9733.0—83, ГОСТ 9733.1—83 и ГОСТ 9733.27—83.
4,3. Транспортная маркировка — по ГОСТ 14192—77 с нанесением манипу

ляционных знаков: «Крюками непосредственно не брать», «Боится сырости».
(ИУС № 9 1986 г.)
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