
Изменение № 1 ГОСТ 1293.13—83 Сплавы свинцово-сурьмянистые. Методы оп
ределения никеля
Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета 
СССР по стандартам от 20.11.87 № 4206

Д ата введения 01.07.88

Заменить код: ОКП 17 2532 на ОКСТУ 1709.
Пункт 2.2. Заменить ссылку! ГОСТ 11125—78 на ГОСТ 11125—84.

(Продолжение см. с. 70) 
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конструктивные решения

http://www.mosexp.ru/proektnye_raboty.html


(Продолжение изменения к ГОСТ 1293Л3—83X
Пункты 3.1, 3.3.2 после значения 446 нм дополнить словами: «на спектрофо

тометре или в области длин волн 440-—-455 нм на фотоэлектроколориметре».
(ИУС Ке 2 1988 г. )
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Источник

http://files.stroyinf.ru/Data2/0/4294845/4294845741.htm

