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Вводная часть. Второй^абзац исключить.
Пункт 2.6 изложить в новой редакции: «2.6, Кривизна твердых трубок в 

отрезках на 1 м длины не должна превышать значений, указанных в табл. За.

(Продолжение см. с. 110)
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( Продолжение изменения к ГОСТ 11383—75)
Т а б л и ц а  За

мм
Размер трубок

Кривизна трубок на 1 м 
длины, не болееНаружный диаметр Толщина стенки

От 1,5 до 6 включ. От 0,15 до 0,25 включ. 5
> 1,5 > 6 » » 0,30 и свыше 8
Св. 6 Все размеры 10

(Продолжение см. с4 111}
110



(Продолжение изменения к ГОСТ 11383—75)
По требованию потребителя кривизна твердых трубок в отрезках на 1 м 

ялииы не должна превышать 3 мм».
Пункт 4.7. Заменить ссылку: ГОСТ 1652.0—77 на ГОСТ 1652.1—77.
Пункт 5.1. Заменить ссылку: ГОСТ 2991—76 на ГОСТ 2991—85.
Пункт 5.1а. Заменить ссылку: ГОСТ 9557—73 на ГОСТ 9078—84.

(ИУС № 12 1988 г.)
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