
Группа В83

к ГОСТ 21357—87 Отливки из хладостойкой и износостойкой стали. Общие 
технические условия

В каком месте Напечатано Должно быть

Таблица 1. Графа «Содержание химических эле
ментов в процентах по массовой доле. Марганец». 
Для марки стали 36ХМФЛ ■0,40—0,60 0^40—0,90

Таблица 2. Наименование графы «Ударная вяз
кость» кД ж /м2 кгс-м/см2

(ИУС № в 191818 г..)

гигиенический сертификат

Поправка

http://www.stroyinf.ru/gig.html
http://files.stroyinf.ru/Index2/0/4294846/4294846676.htm

