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В каком месте Напечатано Должно быть

Приложение В, тщательно пер емс ши в а- тщательно псрсмсшива-
Пункт В.8. J .2. Вто- ют раствор (раствор А}. ют раствор (раствор А).
рой абтац Концентрация серы в Концентраиия серы в по-

полученном растворе — лученном растворе —
около 13 мкг в 1 см3. около 1 300 мкг в 1 см3, 

Отбирают пипеткой 
2,5 см3 раствора А, пере
носят в мерную колбу 
вместимостью 250 см3 и 
тщ ат ел ь н о пере м сшива- 
ют (раствор Ь). Концент
рация серы в полученном 
растворе — около 13 мкг 
в 1 см3.
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