
Изменение № 2 ГОСТ 9450—76 Измерение микротвердости вдавливанием ал
мазных наконечников
Утверждено и введено в действие Постановлением Комитета стандартизации 
и метрологии СССР от 29.10.91 № 1665

Дата введения 01.06.92

Пункты 3,1, 3.2, ЗД  3.5. Заменить ссылку: ГОСТ 10717—75 на ТУ
3—3.1377—83.

Пункт 5.2 исключить.
Приложение 2. Пункт 1. Заменить ссылку: ГОСТ 9377—74 на ГОСТ

9377-81.
Приложение 2 дополнить пунктом — 5: «5. Для испытаний на микро

твердость тонких слоев (антифрикционные и износостойкие покрытия, рабочие 
слои магнитных лент н т. д.) толщиной от 4 мкм и более рекомендуется 
применять три вида наконечников».

(ИУС № 1 1992 г.)
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