
Группа В53

Изменение № 2 ГОСТ 7221—80 Полосы из золота, серебра и их сплавов. Тех
нические условия
Принято решением Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии 
и сертификации (протокол заседания № 3 от 17.02.93)

Дата введения 01.02.94

Вводная часть. Исключить слова: «Показатели технического уровня, уста
новленные настоящим стандартом, предусмотрены для высшей категории ка
чества».

(Продолжение см. с. 14)

(Продолжение изменения № 2 ГОСТ 7221^80)
Пункт 3.2а. Заменить ссылку: ГОСТ 24104—80 на ГОСТ 24104—88.
Пункт 4.1. Заменить ссылку: ГОСТ 6507—78 на ГОСТ 6507—90.
Пункт 4.3. Заменить ссылки: ГОСТ 13611.1—79, ГОСТ 13611.2—79. ГОСТ 

13638.1—79, ГОСТ 13628.2—79 на ГОСТ 27973.0-88—ГОСТ 27973.3-88, ГОСТ 
28353.0-89 — ГОСТ 28353.3-89.

(МУС № 1 1994 г.)

украшение кружевом
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