
Группа В56

к ГОСТ 4960—75 Порошок медный электролитический. Технические условия

В каком месте Напечатано Должно быть

Пункт 2.2. Таблица 2. 
Графа «Марка»

таблицу 3 дополнить 
маркой ПМС-А (после 
марки ПМ)

ПМС-В, ПМС-А ПМС-В

Должно быть

Марка Номиналь
ная вели- 
чина час
тиц поро
ка, мм

Происхождение через сито с сетками по ГОСТ 
6613—86, %, не менее

Остаток на 
сите номи- 
нальной ве
личины, %, 
не более

045К 0224К 018К 01К 0071К 0045К

ПМС-А 0,1 — — — 99,5 90 73-80 0,5

(МУС № 5 2000 г.)

кружева тесьма

поправка

http://www.kruzhevo-len.ru/tkan-mernoe-kruzhevo.html
http://files.stroyinf.ru/Data2/0/4294847/4294847809.htm

