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Пункт 1.1 Таблица Графа «Способ изготовления и размеры, мм» Для 
образца типа Г заменить слова «Вырезка из шнура с площадью» на «Вырезка 
из шнура круглого сечения плсщадью».

Пункт 1 4а Второй абзац изложить в новой редакции «Образцы толщиной 
до 15 мм допускается вырубать вырубным ножом при этом образцы типов В 
и Г могут быть изготовлены ножом диаметром (3 S± 1) мм»

(Продолжение см. с 102)

елецкое кружево

http://www.kruzhevo-len.ru


(Продолжение изменения к ГОСТ И722—78)
Пункт 2,3 изложить в новой редакции: «2 3. Прибор для измерения высо

ты образцов по ГОСТ 25015—81».
Пункт 4.5. Первый абзац. Исключить слово: «стандартной».
Пункт 5.2 дополнить словами: «если оставшихся образцов менее трех, 

испытывают дополнительно пять образцов и за результат испытания ппинима- 
ют среднее арифметическое результатов всех испытанных образцов».

(ИУС № 10 1991 г.)
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