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Изменение Ж 2 ГОСТ 18175—78 Бронзы безоловянные, обрабатываемые дав
лением. Марки
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По всему тексту стандарта (п. 2 табл. I, приложение 1, приложение 2) ис
ключить марку ВрБНТ U  со всеми относящимися к ней показателями.

(Продолжение см. с. 66)

3 Зак. 1213 66

новогодние скатерти

http://www.kruzhevo-len.ru/vyazanye-skaterti.html


(Продолжение изменения к ГОСТ 1817В—78)
Пункт 2. Таблица 1. Примечания 3, 4, Заменить слова: «по соглашению» на 

«но согласованию».
Таблица 2. Заменить ссылку: СТ СЭВ 737—77 на СТ СЭВ 731—77.

(ИУС № 7 198S г.)
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