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Пункт 2.4, Таблицу 3 дополнить примечанием — 2: «2. Для проволоки диа
метром 0,8 мм и менее испытание на относительное удлинение допускается за-

(Продолжение см. с. 56)

сертификация пожарной безопасности

http://www.stroyinf.ru/fire.html


(Продолжение изменения к ГОСТ 5468—38 }

менять испытанием на разрыв с узлом. При этом разрывное усилие проволоки 
должно быть не менее 50 % разрывного усилия при разрыве без узла».

Пункты 3.3, 4,1 после слов «относительного удлинения» дополнить словами; 
«разрыва с узлом».

(ИУС Ко 5 1992 г )
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