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Пункт 2.1 дополнить абзацем: «Размеры поковок должны учитывать при
пуски на механическую обработку, допуски на размеры и технологические на
пуски, устанавливаемые по согласованию изготовителя с потребителем».

(Продолжение см. с. 58)

(Продолжение изменения к ГОСТ 25054—81}*
Пункт 2.2. Второй абзац. Заменить значение: 25 % на 75 %.
Пункт 2.6. Первый абзац после слов «металла поковок» дополнить слова

ми: «диаметром (толщиной) до 600 мм включительно».
Пункт 2.7. Таблица 2. Примечание 1 исключить.

(ИУС Ко 6 11989 г.)
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