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Пункт 1.1. Чертеж. Исключить все обозначения шероховатости поверх
ности.

Пункт 2.1 дополнить словами: «Допускается изготовлять шайбы из поло
совой и листовой стали».

Пункт 2.2 дополнить словами: «(определять по размеру В)».
Раздел 2 дополнить пунктом — 2.4: «2.4. Временная, противокоррозионная 

защита, упаковка и маркировка тары — по ГОСТ 18160—72».
Раздел 5 исключить.
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