
Группа Г18

Изменение № 3 ГОСТ 5260—75 Маховики чугунные для трубопроводной арма* 
туры. Типы, основные размеры и технические требования

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 17.05.84 
№ 1655 срок введения установлен

с 01.11.84

Пункт 2.2. Заменить слова: «СЧ 18 по ГОСТ 1412—70» на «не ниже
(Продолж ение см. стр. 108)

метрология стандартизация и сертификация

http://www.stroyinf.ru/%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%B8%20%D1%81%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F


(Продолжение изменения к ГОСТ 5260— 75)
СЧ 15 при а в >176 Н/мм2 (18 кгс/мм2) по ГОСТ 1412—79»; «КЧ 30 по ГОСТ 
3215—59» на «КЧ 30—6 по ГОСТ 1215—79».

(ИУС № 8 1984 г.)
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