
U. МЕТАЛЛЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ИЗДЕЛИИ

Группа В09

Изменение № 1 ГОСТ 3565—80 Металлы. Метод испытания на кручение

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 30.03.82 
№ 1312 срок введения установлен

с 01.09.82

Пункт 2.1. Заменить слова: «не более 0,01 мм» на «не более 0,1 мм», «на
чиная с 0,1» па «начиная с 0,2», «не превышающей ±0,5°» на «не превышаю 
щей Г».

(Продолжение см. стр. 54) 
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Приложение
16504- 81. Пункт 1 Заменить ссылку: ГОСТ 16504—74 на ГОСТ

(ИУС № 6 1982 г.)
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промбезопасность

Источник

http://www.mosexp.ru/ekspertiza/promyshlennaya_bezopasnost.html
http://files.stroyinf.ru/Data2/0/4294851/4294851600.htm

