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Пункт 2.1. Пятый абзац. Заменить сло-ва: «с параметрами # 2 = 0 ,1 6 — 
0,32 мкм» на «с поверхностной твердостью 48—50 единиц по Роквеллу, шеро* 
ховатостыо внутренней поверхности не более # а  0,40 мкм».
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