
к ГОСТ 27005—86 Бетоны легкие и ячеистые. Правила контроля средней плот
ности

В каком месте Напечатано Должно быть

Пункт 2.4 участков должно прини участков должно указы*
маться по ГОСТ 17623—78 ваться
либо указываться

(ИУС № 8 1987 г.)

403
отложной воротник

поправка

http://www.kruzhevo-len.ru/kruzhevnoj-vorotnik.html
http://files.stroyinf.ru/Index2/0/4294853/4294853017.htm

