
Группа ЖЗЗ
ж ГОСТ 13015.0—83, ГОСТ 13015.1—81, ГОСТ 13015.2—81, ГОСТ 13015.3—81, 
СОСТ 13015.4—84 Конструкции и изделия бетонные и железобетонные сборные

В какой месте Напечатано Должно быть

ГОСТ 13015.0—83 
Пункт 12.1. Таблица 1. 

Графа «Класс точности» От 5 до 7 включ. От 5 до 8 включ.
Пункт 13.2 Качество рельефных Качество рельефных, ше

шероховатых, камневид роховатых, зернистых, кап*
ных невидных
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