
77 МЕТАЛЛУРГИЯ

МКС 77.080.20 
Группа ВЗО

к ГОСТ 5632—72 Стали высоколегированные и сплавы коррозионно-стой
кие, жаростойкие и жаропрочные. Марки (Переиздание, октябрь 1993 г., с
Изменениями №  1, 2, 3, 4, 5)

В каком месте Напечатано Должно быть

Пункт 2.1. Таблица 1. 
Графа «Массовая доля 
элементов, %. Прочие 
элементы». Для номера 
марки 8 — 9 (марка 
ХН77ТЮР)

свинец не более 0,01 свинец не более 0,001

(ИУС № 11 2001 г.)

19
блузки с воротником

Поправка

http://www.kruzhevo-len.ru/kruzhevnoj-vorotnik.html
http://files.stroyinf.ru/Data2/0/4294853/4294853937.htm

