
Группа В32

Изменение № 3 ГОСТ 4543—71 Сталь легированная конструкционная. Техничес
кие условия
Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета 
СССР по стандартам от 11.02.87 № 226

Дата введения 01.07.87 
(с правом досрочного введения)

Пункт 1.4 дополнить примечанием — 2: «2. По согласованию изготовителя 
с потребителем допускается изготовление проката с качеством поверхности 
подгруппы «а» для горячей штамповки и осадки».

Пункт 5.1. Второй абзац. Исключить слова: «по ГОСТ 1.9—67».
(ИУС № 5 1987 г.)
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