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Пункт 3. Третий абзац дополнить словами: «по заказу внешнеторговых ор
ганизаций трубы изготовляют мерной длиной от 4 до 9 м с предельными откло
нениями по длине +10 мм»;

(Продолжение см. с. 86)
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проведение энергетического обследования
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(Продолжение изменения к ГОСТ 8734— 75)
последний абзац. Исключить слова: «В каждой партии труб мерной длины 

допускается не более 5 % труб немерной длины не короче 2,5 м>.

jHVC № 6 1988 г.)
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