
Изменение JV« 3 ГОСТ 1839—80 Трубы и муфты асбестоцементные для безнапор
ных трубопроводов. Технические условия
Принято М ежгосударственной научно-технической комиссией по стандартизации, 
техническому нормированию и сертификации в строительстве (М Н ТК С ) 14.05.96

Дата введения 1996—10—01

За принятие проголосовали:

Наименование государства Наименование органа государственного 
управления строительством

Республика Белоруссия

Республика Казахстан 
Киргизская Республика 
Республика Моддова

Минстройархитектуры Республики 
Белоруссия
Минстрой Республики Казахстан 
Госстрой Киргизской Республики 
Минархстрой Республики Молдова

(Продолжение см. с. 2S)
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сертификат на арматуру

http://www.stroyinf.ru/russian-certificate/certification-armature.html


(Продолжение изменения № 3 к ГОСТ 1839—80)

Продолжение

Наименование государства Наименование органа государственного 
управления строительством

Российская Федерация Минстрой России
Республика Узбекистан Госкомархитекгстрой Республики

Узбекистан
Украина Госкомградостроительства Украины

Пункт 4.1 изложить в новой редакции: «4.1. Каждая партия труб и муфт 
должна быть принята службой технического контроля предприятия-изготовите
ля в соответствии с требованиями настоящего стандарта».

П у н к т ы  4.3, 4.4 изложить в новой редакции: «4.3. Правила приемки — по 
ГОСТ 30301-95.

4.4. При проведении инспекционных проверок и контроля потребителем 
порядок отбора, число отбираемых труб и муфт (объем выборки) и оценка ре
зультатов контроля — по ГОСТ 30301—95».

Пункты 4.5, 4.6, 4.7 исключить.

(НУС № 12 1996 г.)
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http://files.stroyinf.ru/Data2/0/4294855/4294855106.htm

