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Рабочие чертежи индустриальных железобетонных изделий, 
включенные в альбом 55А, разработаны в развитие каталога ИИ-03, 
утвержденного приказом Государственного комитета по гражданско
му строительству и архитектуре при Госстрое СССР fe 61 от 27 
марта 1964 г .  и являются дополнением к чертежам альбома 55 
серии ЙИ-03**02.

В альбом включены рабочие чертежи предварительно напряжен
ных панелей перекрытий длиной 586 см с круглыми пустотами, раз
работанные в соответствии с ГОСТ 9561-66, СНиП П-ВЛ-62 и 
"Указаниями по применению в железобетонных конструкциях стержне
вой термически упрочненной арматуры СН 250-65"•

Чертежи разработаны на расчетные нагрузки (без учета 
собственного веса) 800 и 1000 кг/м2.

Панели армированы стержневой термически упрочненной сталью 
класса Ау-У (ГОСТ 10884-64). Метод натяжения -  электротерми
ческий. Категория трещиностойкости -  П, марка бетона 300.
Для панелей под нагрузку 800 кг/м2 дополнительно разработаны 
рабочие чертежи этих изделий с применением марки бетона 250. 
Состав нагрузок, принятых при расчете панелей, приводится в 
таблЛ . При определении нагрузок учитывалась совместная работа 
смежных панелей, обеспечиваемая качественной заливкой швов 
бетоном марки не ниже 150 иди раствором марки не ниже 100.

Каждому изделию присвоена определенная марка, так напри
мер, ПТ 59-12 обозначает панель с круглыми пустотами под тяже
лую нагрузку, длиной 586 и шириной 119 см.

Внесение изменений в обозначение марок игделий не допус
кается. Марки изделий проставляются на чертежах и в специфи
кациях проектов, в заказах заводам -  изготовителям и на изделиях. 
Виды сталей, применяемые для рабочей арматуры, указываются 
в паспортах изделий.

Величины контролируемых предварительных напряжений в 
арматуре в'» определялись исходя из принятой на заводах поточ
но-агрегатной или конвейерной технологии с натяжением арматуры 
на упоры.

J 2 L  II м с н и 'г е л ь н м  п и ш е м
4 9 6 7  ___________________ _ _ _

_  Ш Ж й 5 Т  
55* !М



1

В таблице 2 даны принятые в расчетах значения контроли
руемых предварительных напряжений в арматуре ^  и потери 
этих напряжений до и после обжатия бетона.

На рабочих чертежах, наряду со значениями ^  , приведены 
величины а<э„-  допустимого предельного отклонения предвари
тельного напряжения от заданного при электротермическом мето
де натяжения.

На чертежах длина натягиваемых стержней показана условно 
равной длине панели. Длину заготовки натягиваемых стержней 
арматуры следует определять с учетом выпусков для захватных 
приспособлений, а также в соответствии с указаниями "Инструк- 
ции по технологии предварительного напряжения стержневой, 
проволочной и прядевой арматуры железобетонных конструкций 
электротермическим способом" (НИШ» Госстроя СССР, 1962 г . ) ,  
с учетом особенностей технологии, принятой на заводах.

Верхние сетки приняты в соответствии с рекомендациями 
ГОСТ 8478-66 "Сетки сварные для армирования железобетонных 
конструкций".

Изготовление' каркасов в сеток должно производиться кон
тактной точечной электросваркой в соответствии с требованиями 
действующих нормативных документов.

Для подъемных петель следует применять горячекатаную 
арматурную сталь класса A-I марок ВМСт.Зсп, ВМСт.Зпс, ВКСт.Зсп 
и ВКСт.Зпс.

Сталь марок ВМСт.Зпс и ВКСт.Зпс в случаях монтажа конструк
ций при температуре минус 40° и ниже не применять. !

Условные обозначения арматурных сталей в рабочих чертежах | 
приняты но СНиП I-B .4 -62 . I

Концы напрягаемой арматуры должны быть защищены слоем I 
раствора не менее 5 мм.

Панели с круглыми пустотами запроектированы с одним закры
тым торцом,заделываемым в заводских условиях в процессе формо-

ФК
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вания панели. Применение круглопустотных панелей бее заделки 
открытого торца допускается в тех случаях, когда величина рас
четного сопротивления в стенах на уровне поверхности настила 
не превышает 17 кг/см2.

При величине расчетного сопротивления в стенах, превышаю
щей 17 кг/см2, открытые торцы панелей должны быть усилены в 
заводских условиях заделкой бетонными вкладышами; эти панели 
обозначаются с индексом "а".

В чертежах приводятся детали заделки торцов и величины 
расчетных нагрузок, допускаемых на торцы, принятые в соответ
ствии с рекомендациями отделения научно-исследовательских 
работ ЦНИИЭП жилища (заключение от 7/ХП-1965 г . ) .

Глубина опирания панелей должна быть не менее 100 мм.
Места опирания панелей при складировании и транспортировке 
принимаются на расстоянии 300 мм от торцов.

Чертежи альбома не предусматривают изготовление панелей 
с "качающимися* упорами в бетоне торцевой части панели.

В проектах должны быть даны указания о необходимости 
тщательного заполнения швов между панелями для обеспечения 
распределения нагрузки на смежные панели и требования по 
звукоизоляции перекрытий.

В соответствии с табл.1 "Указаний СН 250-65" над сан
узлами и другими помещениями с повышенной влажностью, следует 
применять оанехи с категорией трещиностойкости П.

Изготовление, приемку, паспортизацию, хранение и транспор
тирование панелей производить по ГОСТ 9561-66 с учетом указа
ний СНиП I-B .5-62 и I -В .5Л -62 , проверку прочности, жесткости 
и трещин оотойкости по ГОСТ 8829-66, монтаж по СНиП Ш-В.3-62.

X X
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При изготовлении панелей должны соблюдаться следующие 
требования:

1 . В пределах панелей арматура класса Ат-У должна быть 
равнопрочной по всей длине (без "сырых” концов).

2 . Максимальная температура нагрева стержней не должна 
превышать 430°С при <*>=6800кг/см2 и 440°С при 7200 кг/см2.

3 . Систематический контроль натяжения арматуры осу
ществляется с помощью приборов.

4 . При изготовлении панелей должны быть учтены и другие 
требования "Указаний СИ 250-65".

Вследствие некоторых особенностей применения в панелях 
стержневой стали класса Ат-У, рекомендуется до массового 
выпуска заводом этих изделий» изготовить опытную партию пане
лей с целью проверки соответствия изделий требованиям 
ГОСТ 9561-66 и ГОСТ 8829-66.
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КАНАТЯИЕЕНИЯ НЕ МЕНЕЕ *

200 j

П р и м е ч а н и е : 
изокг/м* Предварительное напряжение

-  950 - РАБОЧЕЙ АРМАТУРЫ ИЗ СТА АН

р а сч етн а я  «Арртекл по н е с ш е й  
способности 

ПОРМАШНАЯ НАГРУЗКА
НоРМАШМЕ НАРЕЗКИ ПРИ РАСЧЕТЕ ПРОГИБА: КЛАССА А т ! , .

длительно  действ>1 к и т  *• BQO • &>* В Щ  кг/см*
KPA'PKQAPtMeH.AtHCTfi'fHÎ AS ~ 150 " А(з0= Ш  •

Расчетныйдрориб с счетом
ного ДенетШ  НАРРЧЗКИ

940
А р м а п р н ы е  э л е м е н т ы  с и д и с т  19

У П
Ф К

<967

П р е д в а р и т е л ь н о  н а п р я ж е н н а я  пАнель С КРУГЛЫМИ
ПУСТОТАМИ. АРМИРОВАННАЯ СТЕРЗШМИ ИЗ стали At-v. 

. __________ __________ CEfeTOtt мзоо̂

С Е Р И Я
ИИ~03~02Марка 

[lV59^G|®6»mci
55А 19

9792 зг



Б Ш
ТГТТя

Р А С Ч Е Т Н А Я  С Х Е М А

17sn50 ^

НАГРУаЦтйЧАНЦДИб СС5СТВ.вес панели):

Х а р а к т е р и с т и к а  и з л е л и а
Вес КР г т
Объем б е т о н а м3 •Ш4
Прибе^ еина*  ТОЛЩИНА СМ 41
& ЕС С Т А Л И КР 54.0
Ра с х о д  с т а л и  на
4М* ИВАНАМ* Ф Б.Е
Ра с х о д  с т а  А'и n а4м*БЕТОНА к г 48.5
М а р к а  б е т о н а т
ИУВ и к Оба*  про ч н ОСТЬ 
бетона к  моменту отпус
ка НЛТХЖЕНИ* НЕ МЕНЕЕ Ъ \ щ

П р и м е ч а н и е ;
--Н ЗО К Р^1 ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ. НАПРЯЖЕНИЕ 
-  <рО* РАБОЧЕЙ АРМАТУРЫ *5 С Т АЛ И

с о

гасчетна*  нагрузка ПО НЕСУ1ДЕИ 
СПОСОБНОСТИ

Нормативна*  нагрузка , ............ . .........
Нормативные н а р т о й  при расчете прогиба: ш с с л  Ат у  • .

ДЛИТЕЛЬНО ДЕЙСТВУНИДА* -  ТОО» S’,  a 1 W  w lt t f -
ИРАТИОВРЕМЕН-ДЕЙСТВУНИДА* -  450'» ДВ5

Расчетный прогиб с учетом даитель-  
НПРО ДЕЙСТВ И* Н А Г Р У З К И -* ^ .

Армату рные элементы см. а и с т  1 9 _____________________
(“ М етод  н а т * ж е н и *  -  э л е к т р о т е р м и ч е с к и й

4967
Предварительно  н а п р я ж е н н а я  панель с кругл  и м и

ПУСТОТАМИ,АРМИРОВАННАЯ СТЕРЖНЯМИ \\% СТААИАТ-У.
(Бе т о н  М £ 5 0 Т

Марка

№ Ц

С' О П ГГ
ии-оз-оа

СЛЛШМ ЛИСТ
55А 1В

0702 3 3



:i

I :

:jfjr

к Ш

250 М 1} -  <55 5() 1501
5 *5 0

М П
© ©

г т т т - г - f S D1-1..1 1 ..1- ■ я *
Ш  Ш)*бизоо1 

M o
C2

В ы б о р к а  с т а л и

1илм
WJ-PW

мм

Д ай н а

м
бес

кг

К ГОСТА 
APM-PW

44 Ат? W * 55.4 « 4 -6 4

б 41 Тб *7 57Н -Й

4 И 57,5 5.6 и с т - я
В Ц 6Л

m i 5.2 4.6 5784-64

I С  п 1 и . и ‘41>ИКАИ,ИА С Т А Л И  ] |
A p m Aw h u ^
fe A e ,M tn n i; 1

NN

стер.

ф
м м

н г I э л е м е н т  |В е с  с т а л и  
KP I

Кол.

шт.

Д л и н а
с т е р * ,.

мм

ОЦАЯ
А А Ш

-- !
N N К о л .

шт.
- Т П Г
ш е м .

JCfiL ИИ
в е с

035 5 - М - 5 0 6 0 5 8 6 7.08 3 5 4

ИЗО j 2
44 1Ж 2 -1900 3.8 И Г 4 .7

T j Ж 5 -1900 от 0.97 4-7
± н Ж 44 3 7 0

К б 40 3 та 2 4 5 0 0 W ~ТГ 3.0
Т ] ж 1 6 4 0 5 Т г Г " Ж " 4 4

м м 1
X ж 9 5850

8 9 .Ы 4 9 3 4 .9
6 з и 44 «40*

С 2 1
7 4 B I 3 1540 7.56 0.7 0.7
6 та 7 440

ПЗ 4 Ш 1 Ш 1 Ш 1 .3 4.45 4 S
Ц 0 Н 2 А 1 М  ново!

И т о г о  | 54.0

METOl НАТЯЖЕНИЯ - ЭЛЕКТРОТЕРМИЧЕСКИЙ

т к

5 J W 7

Предварительно напряженная панель с круглыми 
ПУСТОТА МИ, АРМИРОВАННАЯ СТЕРЖНЯМИ ИЗ СТАЛИ ДМ-
Армату рные. элементы.фетон М'ЗОО;м̂ о)

Ма р к а
т ш

С е р и л  
ии-оз-ot

Альб«Н A HCfl»
55А J 1

е 7 $ г З У



3AH.HfMHrt Ш Й  JLQ м и  С*МИМЙ

г\ s r ^ -

Р о д
№ г

|\ 1 Г Г З !

| о д
' t 1 г JT ilj

OL
,. 1 [ 1.

№

m  t t  з i j t _____________________
И1С» ЯЭ1ШЯ

IS U H
P A lie jM U A  6ХЕИА

ипниддтиШЯДЩГПИ

jjS M b

f f l  Ч т й л т ^ у  Щ в т а ./Мгi l i O » U W i U
НЛГРУ0Ки(вЧАНМАН1ЩИЕ С0КТ1Ш  ЙАНЕАк)'. 
РАСЧЕТНАЯ НАГРУЗКА ПО НЕСУЩЕЙ

способности
Нормативная нагрузка - tiso *

8 ЕС И б о

ОБЪЕМ Б Е Т О Н А м 3 0.82$

П риведенная  толщ ина 
б е т о н а  ^ с м Ml
Б е с  с т а л и КГ W
Р а с х о д  с т а л и  на  
1 Mt ИОЛЕ А ИЯ к г 9 .0 2

“ Р а с х о д , с т л а н  и
4 ч *  БЕТОНА КГ 5<?3

М а р ч а  б е т о н а Ж
^ У б и ч о в а Я прочность 
БЕТОНА и моменту отпус
ка НАТЯЖЕНИЯ н е  менее

ъ'СМ
2 2 0

П р и м е ч а н и е *, 
чбео н г/м* Предварительное напряжение 

рабочей арматуры ио СТАЛИ 
Нормативные иаттоки при расчете прогиба-. ч т и  А ту _  , . 

ДЛИТЕЛЬНО ДЕЙСТВУЮЩАЯ -+I50 « &  = Ш Щ Щ Ъ
ЯрАТКОтМЕН.ДЕЙеТВУЮЩАЯ--------  д^ ;  П5 *

РАСЧЕТНЫЙ ПРОГИБ t  СЧЕТОМ даитеаь-  
hopo действия HAPPiBKH-Jj-^o.

Арматурные элементы см.л н т Н
ГЙЕТОД на Т Я ж ЕН ИЯ -  ЭЛЕКТРОН1 ЕР МИЧ ЕС КИ Й1

т к П редварительно напряженная ш е а ь  с круглы м и  Марча

ПУСТОТАМИ,АРМИРПАННАЯ СТЕРЖНЯМИ ИВ СТЛАН АН-..................  ..................СЬФФОИ МТ.00У
97 $ г А*
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B S :

Елцитнын СЛОИ АРНИКА 
РАБОЧЕЙ АРМАтГШм"

Р А X Р t  ? - М

1 © ! © Ш ш
V  № Т \ _____\ w w ~ I X

i ЭТО -IIS т я

990 t

Р А 5 Р 1 Ъ £-2

?n§L’«£

Y a Р А КТЕРИ С Т И К А ИЗ ДЕ Лия

M e кг 1400

Ос*ъем БЕТОНА м* о . ш

ПРИ8ЕДЕННАЯ ТОМДИНЛ 
ВЕРОНА см WIS

8е е  с та л и кг 41.5
Р>еход стали на
1м* ИЗДЕЛИЯ KP 4,16

РАЕХоГ СТЛАН. НА 
1м* t t T O H A КР 60.9

Марка б е т о н а зоо
кч б и к о т  п ро чн о сть  
БЕТОНАХ МОМЕНТУ ОТПУС
КА НАТЯЖЕНИЯ НЕ ИЕНЕЕ * МО

П л а н
Р Л t Ч t  V НАД С X I  М А

г т я й г т
PACMtTXAA Н АГткА  ( » }  1 Ч Ш  

собспенноро bteA  ̂ -юоокг/м*
Нтт^вклнтювмЕ eoewim шели): 'тк. „ ' и . ц м „,Ш че тн Н  НАРРта По нгс>|мй п р и м  о м  а и и о.

способности -  iwokpJm* Предварительное напряжение
Нормативная наррузка -  -И50 • рабочей арматурм иъ бтааи
НОРМАТИВНОЕ ИАРРУЗКИПРИ РАСЧЕТЕ ПРОГИБА’. *А*ССА поппЫ рмЕ

ДЛИТЕЛЬНО ДЕЙСТВУ КИШ -  1150 * $* f«uw?BK
ИРА ♦ КО В Р В М ЕН . ДВ И СТ ЕУ КИЦАЯ—    А  <Оо -  885 *

РАсчетный" пропив с счетом длитель
ного дентин НАГРУЗКИ- 4 - Со 

580
Арматурные элементы ем. кист55._____________________

[ Метод натяжения -  эл е ^ р о т е р м и ч с с к и й !
cm

4967

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО НАПРЯЖЕННАЯ ПАНЕЛЬ ОКРУГЛЫМИ
пч с та м и , армированная <унржнями g t f - H

Марка
С Е Р И Я
ии-ovoo.
А львом) А и с ¥

55А Ш
979г  3 7



т ш
ж

ш

>0-ГО7четА м м тоб(см .пом итеАьную  з ап и с к у )

, з оо

РИВАРИП

М 4м

t
45Г Н И

'Г и Г 1
С4

1 U БОРКА СТАЛИ
А иам .

т м
мм

Д л и н а

М

вес

кг
К Г 0 СТА 

АРМ-РЫ

42Ат! 5.86 5.2
40884-64МАт? чта 212

6 AT. S3» -1.2 ЭТИ-61
4& I 76.05 26

ЭТЭТ-55ъы ет.66 3.2
ЧОАТ 5.0 3.4 5784-64

А рматурные
«ЛЕМЕНРМ1NN

VW
Ф

ММ

ю л 1 э л е м е н т !61сТШТП 
к г __\К«а.

I L

Плана
СТЕР*.

мм

Пси &4
НЧ iШ

U L

UaBLÂ i 
Л ЛИНА ЙА

Ы?М
о дин
ВЕС

И з Т 4 — ЙАту - 5660 5те 5,2 5.2
033 1 3 — - 5660 5.86 7.0б W T

т 2
л 6AI 2 <345 269 0.6 42
п 4вт 3 4345

7.0 0.69 4.4
а ш и з

т 8
3 щ Г 4920 7.43 0.74 5,74 4«1 46 205

м м 1
5 ЗЫ 6 5650

57.66 3.47 3.26 3BI 24 1 4 0

С4 4 7 4BI 3 Я90
5.04 0.5 0.5

В 461 5

П2 4
9 те 4 ~ ш

4.26 0.78 3.440 № 4 1 5 о

1 ИТОГО 44.5
.М_Е_Т.О А, К А Т Я  Ж С ЙИЗ ~3AE*Tp0f ЕРМИЧЕСКи1П

f K  ПРЕДВАРИТЕЛЬНО НАПРЯЖЕННАЯ ПАНЕЛЬ С КРУГЛЫМИ 
Q A fJ  ПУСТОТАМИ, АРМИРОВАННАЯ СТЕРЖНЯМИ ИЗ СТАЛИ AT-V.

4 9 6 ' А р м а  т а р н ы е  э л е м е н т  Ь1(Бдеонм»

Мар^аT T p I T J
ИИ-03-02

(В 5̂ -10ПТШ ТРПСТ 
55А 23

9 1 эг 3 8
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лызж
UbiOM  55А

Па н е л и  п е р е к р ы т и й
С VCHAEИНЫМИ ТОРЦАМИ

9192 1 /2



100-250 100-250

[ L l l L l i . j L t l l l l J l l l l l . n l
____________Ц ш ш а т ш

г*
2 •

п о

1>
100-250тЖЕОТЯРМОШЙЫЙ

И тИБрМРОЬАННЫЙ
ЕФА А b ЗАДЕЛКИ Ф ОР Ц.0 Ь ПАНЕЛЕЙ

100-250

;Г

5 *

в и л Ь|
АРМ проШ. 
ПАНЕЛЕЙ

- т т
т н!■ -С ̂

Ст а л ь  
м  а с е А 

A t - y

Млрк и
ПАНЕЛЕЙ

ПТ 59-16*

гiy 59-12*

ПЧ5<М0а

Метол
Х а р а к т  е р и  с т  и к а  и з а . е а и И
Вес
КГ

ОБЪЕМ
БЕТОНА

М3
т ь тТОШ. БЕТ.

см.
БЕС

СТАЛИ
КГ

Расход ста 
ЛИ НА 1м*-
и з^ ш

расход еп- 
ли н7ч»е
БЕТрНА

2840 -И?4 12.2 54.0 5.8 47.6

2-100 0.84 «.0 48.9 2.02 58.2

■1140 ЩЪ 12.0 Ai* 246 59,9

CTD

ПРИМ Е Ч А Н И Я‘
1. ПАНЕЛИ, ОБОЗНАЧЕННЫЕ МАРКАМИ С ИНДЕКСОМJCL\ ОТЛИЧАЮТСЯ ОТ

( продолжение сн.аист2%)
.  ПРЕДЬАРИТЕАЬНО НАПРЯЖЕННЫЕ панели АЛИНОЙ 
586 СМ ОКРУГЛЫМИ ПУСТОТАМИ С '|СИЛЕННЫМИ то р ш и .

Д Е Т А Л Ь  З А Д Е Л К И  Ф  O P 1L Q 0» # И  7 
______________Х А Р А К Т Е Р И С Т И К А  и з д е л и и .

Марка с е р и я
ИИ- 03-02

АЛЬБОМ! А ИСТ 
55А 2*7

9792 //3



ОСНОВНЫХ. ПАНЕЛЕЙ (БЕЗ ИНДЕКСА) только усилением о ткр ы т 
ТОрЦОВ БЕТОННЫМИ ВКЛАДЫШАМИ.

2 Расчетные нагрузки на опорные концы [ исходя
ИЗ ПРИЗМЕННОЙ ПРОЧНОСТИ БЕТОНА МАРКИ 200) ПРИНЯТЫ: 
ПРИ ГЛУБИНЕ ОПИРАНИЯ 40 СМ- 45 КГ/СМ* 
п 25 СМ* 30 КГ/СМЧ
При промежуточных значениях глубины опирания панелей,
ВЕЛИЧИНЫ РАСЧЕТНЫХ НАГРУЗОК ПРИНИМАЮТСЯ ПО ИНТЕР
ПОЛЯЦИИ-
Разрушающая нагрузка принимается равной расчетной,
УМНОЖЕННОЙ НА КОЭФФИЦИЕНТ ПО ГОСТу Ш̂ ЬЬ.

з.Бетонные вкладыши и панели должны быть изготовлены
ИЗ БЕТОНА ОДИНАКОВОЙ МАРКИ.

4.3АДЕЛКА ВКЛАДЫШЕЙ В ТОрЦЫ ВЫПОЛНЯЕТСЯ НЕПОСРЕДСТВЕННО 
ПОСЛЕ ИЗВЛЕЧЕНИЯ ПУАНСОНОВ, ДО ПРОПАРИВАНИЯ ПАНЕЛЕЙ; 
ПРИ ЭТОМ ДОЛЖНО БЫТЬ ОБЕСПЕЧЕНО ПЛОТНОЕ ПРИМЫКАНИЕ 
ВКЛАДЫШЕЙ.

5.Закрытые торцы панелей, образуемые при Формовании 
С ВЫХОДНЫМ ОТВЕРСТИЕМ МАЛОГО ДИАМЕТРА, УКЛАДЫВАЮТСЯ 
НАСТЕНУ С БОЛЬШЕЙ НАГРУЗКОЙ.

ФК

&  ^ 67

Предварительно напряженные панели дайной 
5&БСН С КРУГЛЫМИ ПУСТОТАМИ С УСИЛЕННЫМИ торцами

деталь .............. ..ЗАДЕЛКИ 
ХАРАКТЕРИСТИКА

ТОРЦОВ ф и 
ИЗДЕЛИИ.

МАРКА
Л И Гг г

ИИ-03* 02
альбом
55А

J ист
п

$192 у у



ИИ-QVOt 
АЛЬБОМ 5ЙА

П т о а к л н м З

Данные для испытаний
по гост а&29-бб

S

S19Z Ц5



•■ft, , tlPH ПРОВЕДЕНИИ ИСПЫТАНИЙ
—  ’ Ж Ш Е Ш ш Щ Ш Н ©

Cxei4  опкранин ипрруж ения  ч к ш н н д м и  P O C f l f O T H o  т испытании(ваца д> ъитыымЩ
П Р О Ь Е Р ^ А  Л М Ч Н 0 6 Ф И

ВИДЫ РАЗРУШЕНИИ И 
I E ЛИЧИНА КОЭФФИЦИЕНТА С
^см. п а л л . т л в д Л  п е с т)

Вели ч и н а  разрушающей н агрузк и  к  и/  ■»*
При утер е й  издЕлйЯ приз- при которой" трепету
ЦАИТСЯ РОДНЫ МИ ПОВТОРНОЕ ИСПЫТАНИЕ

С учетом '«вето. 
ь г и  ИЗД,€АНЯ

ЗА 1ЫЧЕТ0И СВБИ1 
П С А  ИЗДЕЛИЯ

t УЧЕТОМ CIOCTI.BEGA.
иг^в аия(сл-п зл  Л.гост)

^ТЕКУЧЕСТЬ ПРОДОЛЬНОЙ РАС-
. тянутой армлттры.
L m iP IB A iW H E  БЕТОНА С Ж А '
тон зоны в днотм Е нн ол 
ТЕКУЧЕСТЬЮ- предельней 
растянуто̂и арм атуры

^ -*65^7 > « 3 9 < 4 6 3 * 7 ,  Н О ^ Н З ^

i.PyPHE ВИДЫ РАЗРУШЕНИЙ 
СМ.б > * т < 4 Щ ,  НО > Щ о
Vci<e

f im t P K A  СМЕШЕНИЯ Г о н и с ь  НАПРЯГАЕМОЙ А Р М Ю Р Ы  ОТ
НОСИТЕЛЬНО Б с Т О Н А  НА ТОРЦАХ ИЗДЛЛМЯ_________________  ___  ___ _ Hfl БОРНАХ ИЗДЕЛИЯ
КОНТРОЛЬНАЯ НАГРУЗКА|клИЧИНЛ СМЕШЕНИЯ ^ Ц Щ  АРМАТУРЫ ОТНОСИ
П  ВЫЧЕТОМ СОВЕТ!. ВЕС7Цт ь Н0 БЕТОНА НА ТОРЦАХ ИЗДЕЛИЯ_____MW
и з д е л и я  нп/мврти котором и з д е л и я

.. ..................................... Гсм. М л А т п - A V u f )цри'ЗНАЮтед генными

т я он >  о н , н о  « о , г
П р о в е р к а  по о б р а з о в а н и ю  т р е щ и н

 ̂сряк и о пы т Гн иа иЦ е- 
ими ПОСЛЕ ИХ изпотов- 
j АРМИЯ В СУТКАХ* 3 0 Ah го 400

\ контрольна* НЙРРУ*К* заВЫЧЕТОМ СОБСТВЕННОГО »Е‘ 
\ О А ИЗДАНА *р/ м* та т *7 93 т? г 7*4

3 ТПРМ ПРООЕДЕНКЙ ИСПЫТАНИЙ В ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ СРОКИ 1ЕЛИЧИНА 
% НАГРУЗКИ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ПО ИНТЕРПОЛЯЦИИ

? ?

г
Щ

'  П ? « В Е Р Ц А  K E C f K O C ' H H  1

i ЦвМТPIAbMAJ МАП- 
РУЗКА п  ВЫЧЕТОМ 

- СОБСТВЕННОМ ОЕ-
СА И8Д1АН*

Wj « г

К в к т  РВАЬНЫИ 
ПРОПИВ от 
КОНТРОЛЬНОЙ
ш т ц ц

4 *  м м

В е л и ч и н а  и з м е р е н н о го  прогиба 
(см. п .з .5 .г . г  о с т )  мм

ПРИ И втором ИЗ' 
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