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Настоящие технические условия распространяются на ленту 
из фторопластового уплотнительного материала, представляющую 
собой неспеченую плекду из фторопяаста-4Д марок Т , 1, 3 и У 
(ГОСТ 14906-77), изготовленную путем раскатки жгута.

Дента из фторопластового уплотнительного материала предназ
начается для уплотнения резьбовых соединений трубопроводов из 
всех материалов, работающих в диапазоне теш еретур от м оде  60 
до плюс 200 °С и давлениях среды до 9 ,8  МПа (100 кгс/см^). 
Допускается применение ленты для арматуры,работающей при давлении 
41,2 МПа (420 кгс/см2 ) .

Дента из фтороажастового уплотнительного материала выпуска
ется для розничной продажи в индивидуальной упаковке.

Ооказатехи технического уровня, установленные настоящими 
техническими условиями, соответствуют требовашим высшей и первой 
категориям качества.

Дента из фторопластового уплотнительного материала далее 
по тексту называется лентой 4УМ.

I .  МАРКИ И РАЗМЕРЫ

* .

•>.

1.1. Б зависимости от применения лента ДУМ выпускается 

трех марок:
марка I -  для уплотнения систем со средами общеаромкшленного 

типа, а также систем с сильнодействующими агрессив
ными средами (концентрированные в разбавленные 
растворы кислот и щелочей);
содержит смазку -  масло вазелиновое медицинское 
(ГОСТ 3164-78) -  17*20 %; 
выпускается высшего и первого сортов;

марка 2 -  для уплотнения систем, работавших на кислороде 
и других сильнодействующих окислителях; 

не содержит смазку;
марка 3 -  для уплотнения систем со средами общепромышленного 

типа, а телке систем с сильнодействующим агрес
сивными средами (жомцеитрюрованные а раэбам енш е
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растворы  «л е я о т  м щ е л о ч е й ); ;

п р ед ста в ля ет  со б о й  краевы е чв ств  лен ты  фУМ марок | 

I  м 2 , I  такж е ахем хя СКЛ, н а го та в ллв еем о й  а о

О Т  6 -0 5 -4 0 5 -8 0 .

1.2. По кянейш м  разм ерам  ж емте СУМ дохж ие с о о т в е т с т в о в а т ь  |

нормам , у к а за  т о м  в т а б ж .1 . ,

Т ебк в ц а  I  |

i



хозяйственное ородушря. Код ОКО ш  каждой жарки к сорта ханш 
ЯЗЩ дожжем соответствовать укаванмоцу в тебя.2.

Табжяцв 2

Марка, сорт Код ОКО кч

I ,
висахй сорт 22 4523 0101 07

I ,  первый сорт 22 4523 0102 06
2 22 4523 0800 09
3 22 4523 0900 06

1.4 . Оршвар условного обозначай** ханты 1УМ марш X оараого



Про до «а — ia то* ж.З
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Шмшаа
катагораж
качаотва
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катагораж качаотва
1
-1

2 . Прочность ора

к т а / г
не менее 6 . 8 6

4*^0)
6 . 8 6
( $ 0 ) Ь Я

До ГОСТ 1

1 4 2 3 6 - 8 1
а а .5 .6  :
настояоа
тахимчес}
кжх уежо^
жав

З.Относктежьнов 
у ад  дна на в орж 

разрыва, %, 
не менее 9 5 8 0 7 0 4 0

*

То хе

4.Массоваждожа 
смазка, %, 
на божее Не оцрадажаатся 0 , 1 5 На оора- 

делжатеж

Но п.5.7 
мастож- 
аах тах- 
аачасхах 
уежоаав

О р н  м  I  и I  I .  Лаыта *УМ л и  гахшчасках цажаВ мшат 
аостжвжжткса окрашенной маорганачасовв1 аяпт т т п, а также 
наложнанноВ.

2.3. Ханту СУМ ооставжжнт камотакмоВ на аяастаассомю ка
тушка Ш  6 -0 6 -Ш 8 -7 7 ).

Дацусхаатса наматывать на катушку каскожько жускож жваты. 
Намотка должна Вить плотно!.

3 . ТРЕБОШиВД БКЗООАСЖХЛИ

3.1 . Ханта ФУМ асах «ярок в усжоваях эксохуатацхх мавзрыво
о п а с н а , негорюча ж на охазываат жрадного вжжжнвж на аргаихам 
человека ара наоасрадствамаоы контакта,

3 .2 . Ора на гра важна жакты ШШ шит 200 °С возможно яоаж ата  
хатучжх токсжчжх продуктов, оодараамжх фтораcrw i водород* фгор- 
х дхфторфосгам, аарфгорааобутыжам, ожмсв угжарода.

Интаиснвиоа раажажаюи фторолжаста-4Д м г а ш т с я  ара тамое- 
ратура 415 °С.

ТУ 5-05-041-1388-86



3.3. Предельно доцусткшв концентрации вредных веществ 
в воздухе ребочей зоны производственных помещений в соответствии
с требованиями ГОС? 12.1.005-76, мг/м3:

Класс опасности
фтористого водорода..................... I

фтор- и дифторфосгена (по фос- 
г*пу).............................................. 2

перфторизобутихека................... 0,1 I

окиси углерода.............................. .-20,0 4

аэрозоля фюроохаста-4Д (по фторо- 
олвсту-4)............................ ............-10,0 3

Ори превышении предельно допустимых концентраций фтористый 
водород, фтор- и днфгорфосгем, перфториаобутнлеи раздражают 
слизнете оболочки дыхательных путей, вызывает воспел ительте 
процессы органов дыхании, а при высоких концентрациях -  отек 
легких.

Окись углерода вызывает удушье вследствие обраэовашя 
харбохскгеиоглобниа, действует на цеитрахьщуш нервдув систему.

Вдыхание иысокодисперсшх частиц самого полимера, а также 
летучих продуктов, иыжежяашхея из л е т и  АУМ при нагревают, 
вызывает лвлеике "полимернов" лихорадки, маапшивыщее метажличес- 
лую (высокая темоаратуре, оаноб, равдраиеиие верхних дыхатехыиа 
путей, одшхе, кашель). Трихлоретилен и перхлоретихеш -  кариотип 
со сжабж местный ревдриивищш действа вы паров и вначитеиьааа 
посжадействаеи на нервщую систему. Ори высоких коицемтрафшх па
рой -  опьянание, тоинота и -рвота , потери соемаши, нариоа. Ори 
действам на кощу рук воатдаат сухость, трещит, дерматиты и 
эк зе т .

Сумма отношений фактических концентраций иредянх веществ, 
обладавших однонапрааипш м  действием, в воадухе помещений к их 
Ш  не дожяна превыиать едияицы.

I
к

I’ !

3 .4. Кощеягрирве веществ в воадухе р а бот ! в о т  прояааод- 
сгвеятх помещен  овредаитг:

| * *  ^-O5-Iii8-06
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а ) ф тор и сто го  вод ор од а  -  по МУ 2 2 4 6 *8 0 , утверж денны й Ммн* 

здравом  СССР 2 3 .0 9 .8 0 ;

б ) фтор- а диф торф осгем а -  по МУ 1 6 9 7 *7 7 , утваркдекИМ м 

М инздравом СССР 1 8 .0 4 .7 7 ;

в ) аврф торязобутж ж еш а -  по МУ 1 6 9 9 *7 7 , утверж денны м

Мммадравом СССР 1 8 .0 4 .7 7 ;

г )  окиси  у п е р о х а  -  п о  МУ 1 6 4 1 *7 7 , у тв ер к д ею а а1 М инздравом 

СССР 1 8 .0 4 .7 7 ;

д ) а эр о эо я а  ф гор оаж аста-4 Д  -  по МУ 1 7 1 9 *7 7 , утверж денны м 

М инздравом СССР 1 8 .0 4 .7 7 .

П ери оди чн ость и п ер еч ен ь  хим ических вещ еств  дни са н и та р н о - 

хи м и ч еск ого  к он тр охя  в о зд у х а  р а боч ей  воны у ст а я а в х и в а ет си  органам и  

сан и та р н о го  н ад зор а  и осун еств ж и ется  сан и тар н ое ж абор етор м е! п р ед * 

приятии  с  уч ет о м  т р а б о в а ж в  ГОСТ 1 2 .1 .0 0 5 -7 6  я МУ 1 4 0 1 *7 6 , у т *  

веркдем яих М инздравом СССР 1 2 .0 1 .7 6 .

3 .5 .  П роизводственны е помеще нии дохяям  би ть  о б о р у д о в а л *  

о бя воби енио » ,  ц р и тод ю -в м тя ш ю й  м м естн ое  в ы г о д е »  аффек т и вной 

вентиж яциев, обеспечиваю щ ей ч и с т о т у  в о зд у ха  в р а б о ч а ф о м е  в с о о т 

в етств ен  с  с а ш т а р в ш и  т р е б о в м и —  (СМ 2 4 5 -7 1 , ГОСТ 1 2 .1 .0 0 5 * 7 6 ).

С остоян и е а ек тя хк щ ю н я ш  у ст а н о в о к  к о н гр о к я р у ет ся  в с о о т в е т *  

ств к а  с  и нструкц ией  по с а к и т а р н о -ги ги е ш ч ес к о ц у  я оя тр оя в  си стем  

вентихяции прокаводствеинм х помещ ений (М ияадрав СССР, М осква, 

1 9 7 8 ).

3 .6 .  Оттовне помещение доххям отвечать трабоа 
СН и П 11-92*76 "Всдомогатажьяма адаиая и помещен у  щ 
предприятий", утверщдапшх орстеяомеоан Гооксмитата Совета 
Министров СССР по дежам отромтежьотва от 23.07.76 »  116 (Строй* 
издат, Москва, 1977).

3 .7 .  Вкивчакма откры ты х м агр еаа таж ы н а  приборов (в к а к гр о р ш *  

т о к ) мам при бор ов о  т е м п е р а т у р е » оовар хи остм  н е г р а м  а м м  200 

р а а р а м а т с я  т о х ь к о  в  ш т а м п  шка фах при в и в ч е я ю »  м в етн о * ш т а т 

ной  ваитиияцки .

гд е  р а бо та н т  

отк р ы того  о г н я ,

в х а м а  Ш  сД века 

темпера ту р у  в е д и

■а д эц уек а в тса  

с в а р о ч ш х

187 0 С ,

— 1 П  6 -06-1388 -86 Li™».
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ратуру самовоеоламенекия 290 °С. Средствами пожаротушения явля
ются: растлен н ая  вода, пека, песок, огнетушитель. i

З Л О . Цри работе' с лентой ОУМ возможно скоолвкяе аарядол 
статического электричестве (ГОСТ 12.1.005-76, 1ХХГГ 12Л . 018-79).

Джи уменьшения скопления зарядов статического алектркчества 
относительная влажность на рабочих местах долина бить не менее
1)0 % (ГОСТ 12 Л . 005-76).

Ддя зашиты от действия статического электричества метал лжчес-j 
кие конструкции дож ит быть зааемлекм.

3 .11 . Работу в аварийных схучаях (перегрев натреватекьшх 
цраборов, пожар и т . д . ) следует проводить в противогазах марок ( 
Ш -1 , 0 - 2 ,  МП-46, Ш -4 8 , Ш .

Противогазы регулярно провераштся на аффектавиость зашиты 
от вредных веществ; они дож ит быть всегда в кепревмоа состояния 
я находиться на рабочем месте рядом с работавшим (ГОСТ 12.4.004-74^ 
ГОСТ 12 .4 .041 -78 ). |

3 .12 . К работе допускается лице, промедише прехварятежьаме I 
при аоотуожеккк на работу ■ пераодшчесхше маджцжмсде осмотры 
согласно пршкаау Мшадрава СССР от 19.06.84 Р 700.

3 .1 3 . Беременте ж е щ и т  после црадставхешя мадирмской 
оправки мл все арами беременности отетршмштся от работы а ком- 
такте с фторопластами а переводится на другу* работу.

3 .1 4 . В соответствии с типгивд отре слешей аормаии работе 
дож ит быть обеспечат защжгмой спецодеждой: кжеашатабумаашй 
костим или халат (ГОСТ 12.4.109-82, ГОСТ 12.4.131-03,
ГОСТ 12.4.0 16-75, ГОСТ 12.4.103-80),борет ахи коомхха, хохате 
тапочки, ботинхи, сапога кираовые (ГОСТ 12.4.0X9-76,
ГОСТ 12.4.066-79, ГОСТ 12.4.103-60), ххеттеф уш ш » и рпшиш  
перчатиа (ГОСТ 12.4.010,76, ГОСТ 20010-74) ■ ю т и д у ш м и  
средотвеааГвешит: ■— п я  очки m i  033-10 (ГОСТ 12.4.003-00), 
т п и н и н гй  фитуиший ирегивегее шарша А (ГОСТ U .4 .I2 I-0 3 ).

3.10. Ора ребете о хемтей М  «шнртшак мар по ватте 
крнрсдшай оуцш ет щ я »  тдвОатшй иа требуется.

St
9  6-06-1300-06
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4 . ДРАВЙЛА ПРИШЛИ

4.1 . Ленту ЛУМ в с е х  марок и сортов предъявляют к приемке 
техническому контролю партиями.

За партию ленты ЛУШ принимают количество ленты одной толщины, 
марки, сорта, единовременно предъявляемое к приемке и сопровож
даемое одним документом о качестве.

4 .2 . Размеры ленты 4УМ проверяют на 10 % катушек от партии 
после нарезки ленты, но не менее, чем на трех катушках.

4 .3 . Контроль внешнего вида ленты ЛУМ проводят на каждой 
катушке партии в процессе резки ленты; ленты ®УМ, поставляемой 
для розничной продажи, на 5 % катушек от партии.

4 .4 . Для проверки прочности и относительного удлинения при 
разрыве отбйрают пробу ленты §УМ длиной (1 ,00*0 ,05 ) м от одной 
(любой) неразрезанной катушки партии.

Проверку проводят один раз в шесть месяцев.

4 .5 . Для проверки массовой доли смазки в ленте ЛУМ-2 отби
рают пробу л е н »  №  длиной (0 ,50+0,05 ) м от 5 % неразрезающгх 
катушек партии, но не менее, чем от трех катушек.

Проверку проводят один рез в шесть месяцев.

4 .6 . При получении неудовлетворительных результатов испыта
ний хотя бы по одному из показателей, по нацу проводят повторные 
испытания удвоенной выборки, взято! от той д е  п ар та .

Р е зу льта т  повторной проверки распространяются не вс» партию.

5. Ш 0Ш  ИСШГАНКЙ

5.1 . Для проверки размеров л е к »  ЛУМ отматывают от катушки
дусок ленты длиной (1 ,00+0,05) м, не отрезая.

5 .2 . Толщину я е к »  ЛУМ измеряют толщиномером инхикаторюш 
с ценой деления 0,01 т  (ГОСТ 11350-74) либо скобой рычажной с 
ценой деления 0,002 ш  (ГОСТ 1Ю 98-75).

За результат принимают среднее арифметическое десяти измере
ний, равномерно расположенных по дхиие куска.

5 .3 . Ширину ленты ШМ измеряют лянейяой с ценой деления
I  мм (ГОСТ 427-75).

Нэп. Лист. И деау*. Пгмп. ТУ 6-05-1388-вб !и



5 .4 . Дявну ввиты «УМ  на к а т у к е  ОС) в м етрах вы числяет оо 
ф ориуха

X - /» т,
" А’"...

гд е

/? -  м асса катунхн с  конто!, г; 
/>\ -  м асса катупш, г ;

■j -  шлссл I  м канты , г .л.
Ь э вами в а т а  ц р оаэв охя т на в еса х  хабореториы х с  н м бохы ш ы  

цражахоы в ов еш в ан к х  200 г  2 - г о  м а с с а  точн ости  (ГО СТ 2 4 1 0 4 -8 0 ).

Оря нам отка жамты «УМ  на к а т у щ у  кускам и , аамар д хш м  к уск а  канты 

ар ох эв од а тсд  р ух етхо й  (ГОСТ 7 5 0 2 -8 0 ).

5 .5 . Ш и ш к е  вид ханты  «УМ  оорахахм вт анвуахьм о боа уааж нчв- * 

т е х ы а а  орк б о р о в .

5 .6 . П рочность в отиосж таж вмоа уддкмамма орк раары аа ханты  

«УМ  оц рахаж ш т но ГОСТ 14236-81  на к а та  обр азц а х  в акха м охаокк 

ш рн н ой  (1 0 ,0 ^ 0 ,2 ) ш ,  данной  150 к .  Тамвкцу «бр ав ом  нвм арш т 

приборами со гха см о  0.5.2; к р а х а  обр азц а  га р а я ш р у а т еа  размерами 

ш р у б н о го  н он а .

O fp a a tp  ш равам т ах ханты  в ц р одохы и м  ш р ш к в к .

М сш тання п роводят на хм бой раарнамой м ш им а оа  нвахай  о н х е - 

н ш ар и тек я  4 9  Н (5  к г с ) црн т ш а е р а т у р е  (2 3 * 2 ) °С  црн в оста к н м о м  

м арастахнх н а гр узк и  д о  раарнаа обр азц а  црн ск ор ости  равдвнжамкх  аа+  

хям ов м аж ны  (1 0 0 *1 0 ) ш/мжм.
За р е в у х ь т е т  к аш тан н я  

оарадахан н й .

П арах нровадш яям  ф изихо-мвханичвсж ж х в о ш т а ж й  обраац н  жом- 

m p O H q v a i о о  ГОСТ 12423-66  црн U 3 + 2 ) °С  н а  манаа 2  ч , а х а х а о еть  

на н о р ш р у а т ея .

5 .7 . Оцрадахш ж а к с о о в о й  д о ха  смаакн

М а ссов у » хохм  смаакн а к ан та  «УМ  марка 2  оц р а д а х ш т м етодом  

эк стр а гн р оаа к н я  м аска вааахн м оваго  на х а н ш  тр н к хор етж хам к  нхн 

оаросхоратяханом  црн там овр атура  к  ш в а  18 ^С .

Ч и стоту  тр ш схор етш а ш  а хя  о ер х д ер етт х в и а , а а я т о го  х д х  эк стр а  

гц р о в а ш и , ароверм ат ц у т к  м а аряваник 26  их а г о  в  манка П втрн в

ков в jK iiM O M  H xa tT  кра тш и а р а ту р а  (1 0 0 *5 ) в  та н а ш а  1 ч .

Дра ш а у а д о а и  осм отра в чвнка н е  д о хх я о  б и т ь  схо д ов  кж ра.

1
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5 .7 .1 . Приборы, посуда, реактивы:
-  Шкаф сушильный, обеспечивающий температуру до 200 °С, 

погрешность регулирования температуры +5 °С;
-  весы лабораторные с наибольшим пределом взвешивания 200 г 

2-го класса точности по ГОСТ 24104-80;
-  часы с точностью +1 мим в сутки;
-  термометр ТЛ-2 I-A  (Б) 4 с пределом измерения от 0 до 

плюс 250 °С и ценой деления I  °С по ГОСТ 215-73;
-  стакан В-1-1000 ТХС ГОСТ 25336-82;
-  стакан H-2-I00 ТХС ГОСТ 25336-82;
- чашка 4БН-1-100 ГОСТ 25336-82;
-  палочки стеклянные диаметром 3+5 мм;
-  трихлорэтилен ГОСТ 9976-83;
-  перхяорэтилен ТУ 6-01-956-74.

5 .7 .2 . Проведение испытания

(3 ,0+0 ,5 ) г образца ленты АУМ, взвешенного с погрешностью 
+0,0002 г ,  помещают в стакан с 250 мл трмхлорэтшкена ила пер- 
хлорэтклена. Экстрагирование ведут ( I5 + I )  мяк при температуре 
не ниже 18 °С ори периодическом встряхивеник стахека. Образец 
ленты вынимают стеклянной палочкой, ни которой образец иысумиве
ют не воздухе до лобелошя, затем помещают в сушильный псаф. 
Суиду ведут при температуре (90+10) °С (5 ,0 *0 ,5 ) мин.

После охлаждения на воздухе образец ленты АУМ вз в вшивают 
на весах кабораторма с погрешностью «0,0002 г .

5 .7 .3 . Обработка результатов

Массовую долю смазки (X j )  в процентах вычисляет по формуле

Зе результат принимают среднее арифметическое двух оарел- 
яехьных определений.

где
/Я -  массе образца ленты до экстрагирования, г ;

» ,  -  масса образца ленты после экстрагирования, г

Им». Диет. М a m iн. | Под*.



6. УПАКОВКА, МАРКИРОВКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ 
И ХРАНЕНИЕ

6.1 . Однотипные хатужхх с лентой «УМ мерок I м 2 укладывают , 
в компхехты высотой не бохее 250 m i , с лентой «УМ марш 3  -  
высотой не бохее 500 m i .

Весь кошаехт вкладывает в похжетяхеновый немох-вкхадыа 
С ОСТ 6-19-56-75), хоыцы которого валреаллют внутрь кету м д .

Комплекты с хентой СУМ мерок I к id, уоаковвитм в полкетв- 
хеноаый мамок, помакает в коробка еэ коробочного картона, каго- 
тоаленшв по но|мативио-т«хкачаской документа утваркдашаой I 
в устеновлеыном п о р ш е . Короб и  оеревжаывеат «легатом 
(.ГОСТ 16266-70 кхх ГОСТ 17306-71) хлх хентой клеевой на бумага й 
основа (ГОСТ 16251-72).

Массе нетто ленты в коробке не дохжна крашавть 10 кг. Парад 
отправкой п о гр ебете » коробхя с хентой «УМ «арок I  к 2 к хемшекть 
в поля» тал емовом немка с кантой СУМ нарва 3 у т д г а ш  в Дере ван
т е  ящщхя Ш 56 тип У (ГОСТ 18573-78) м л  дома п и  м ака 11-1 тина 
1-1 (ГОСТ 13361-84).

Масса нетто ленты • шнка не доквш цреамшть 60 кг.
По согласован » с оотрабатахам хемта СУМ намет «оотевкатьсл 

в закрытых охастмассомх кассетах, мготовжакмос но вгтрнвтнвна 
-технической документация, утверхдехыой в устаневлемном нерадхе, 
в упакованных в дощатые я д к я , м д  о д а м и  щ утра в(уетергм1 >м1 « 1й 
(ГОСТ 1760-81) кхх оберточной (ГОСТ 8273-75) бумага!,

Кахдув жатуику с лентой «УМ марок 1 к 2 , ашсуекаемей д м  
розмкчной продажа, аеворачавент в «охштялааещун охаацу 
I ГОСТ 10354-82) яла в падиергананткун бумалу к у щ м а м а м  в 
йартовцу» коробочку ре гарем  (70x70) m i , п г т ш щ у в  во аоуме- 
тшвно-техаачеахой документации, утеоркдежной в устамовжавмм 
порлдле.

Внутрь коробочка вгмдмвмит хиструкцав по арамеиe r a  ленты
«УМ.

Доцуекаатоя катуакм с хаатой «УМ карах 1 к 2, яраднаамаыем- 
кой д м  розжчней предам, р д д в а « т ь  в захрипи акастмаооовыа 
кааоатн бае обертка ж  жаахай а м  бумагой.

1Гв|||пкнвв корабажа а дхеся и  сосни хеооеты с кактой «УМ 
нврох I  к 2, прадвазааганай д м  роаавчной продажа, уоаковмвант 
ватам в картонные коробка в авхжчеетве на более 200 ат. Масса б д о  -

,  _  1—  i - -
! ВТ 6-06-1388-86

■>»t. | Ь «̂xvm 1 П«,п. i . . , ! 14



го  коробки с хентов вУМ не дохжма превивать 10 кг.
Црм транспортировании ханты ЛУМ кнутри города коробки 

картонные не укжадываат в транспорт ну» тару* при транспортирова
нии в другие городи коробки с хентой вУМ ужжадымшт в да ре винные 
мхи дощатые якикж.

6 .2 . На кладу» коробку с хентой СУМ марок I  и 2 арккхенваот 
этикетку с указамят :

- наимемовамии иди товарного знака цредцривтнн-изготоалтехи;
-  усховмого обозначение продукции;
-  номера партии;
- масоы нетто;
-  кодичества катушек;
-  ширины и тожщины в мм;
-  даты ивготоахемхи;
- обозначении нестойких технически! уоковий;
-  штампа OOL I
Два ханты СУМ маржи 3 указанная атмкетка вкхадываетсх

внутрь компхакта.

6 .3 . Ыа хайду» коробху с хентой СУМ маржой 1 x 2 ,  предиаз- 
начекной дхи розничной проджхж, придай вавт накдадщу» с указанием;

- наш емоваюи ххн товармого аыака орадприятии-изготоватехи;
- наименования нздахжи;
- номера маета;

- арти кул
- дхшш в м;
- розничной цены;

- обозначении кастощ кх технических уежовай;
-  штампа ОХХ;
-  номера /паковщика;
-  даты каготовжаиии.

В найду» коробку докохмштежыю вкхвдывапт второй вкзеааиир 
запохнаммой накхадмой.

6 .4 . ТрамсаарткУ» маркировку грувош х мает кремааеишт ие 
ГОСТ 14192-77 о ухаваииам еемовимх, дод охните хь м д , к нформа д ю й
м а  мадшюей. Тркмооортцу» маркировку наносит ма фкамршф кхн 
метаииичеохаа иришя акраакой по трафарету ихи на картоюше
Сихн бумахмыа) -  типографским способом, Ярхмж прижрепжшт к одной 

из боковых отарой я н к и  щудуавмв,г»оадим 1 ихи провоиокей 
(ГОСТ 3282-74 ), ахи цракхеивашт.

~ \  ТУ 6-05-1388-86 “ I
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6.5. Каждую партж» ленты ДУМ всех марок сопровождают доку
ментом о качестве.

Документ о качестве вкладывают в одно из грузовых мест; 
в маркировке этого грузового места дополнительно указывают 
слова "Документ здесь*. |

Документ о качестве дожжен содержать:
- нажмемовакве жхж товарный знак (федармяткж-мзготовктежя;
- условное обозначение иродукцхж;
- номер оарткк; |
- количество еджижц ородукцкв;
- массу нетто; |
-  дату изготовяеикж;
- показатели качества ленты ДУМ по проведет** испытаниям j 

и подтверждение ОГК о ооответстваа ленты 1У1 требованиям мастом- , 
щах технических услова*;

- обозкачеаше настоящих технжческкх условж*.
6.6. На каждое грузовое место с женто* ДУХ» цредмавмамешт* 

для роэнмчмой продажа» каклеавают ■ в каждое газовое место 
вкладывают уоажовочны* каст установленной фермы с укаааявем:

- нажженовеник или товарного в мака прядаржлтжя-ни готовит ели;
-  наименовании мзделак;
- номере партии;
-  номера места;
- аргидужа;
- количества наделай;
-  розничной цены одного ивдалжж;
- номере упаковщика;
- номере ушювочшго листа;
• дети упажовкж;
-  подтверждение (ЯК о ооответстваа ленты ДУХ требованиям 

настоящих технических услошй;
- обознвчеане жвстощдх техавческих услошй.
6.7. Денту ДУМ всех марок» упако венцу в шихнСдощетые. 

деревянные) согласно п.6.1 нвстоших техлмческжх условий, трам- 
соортярунт веема вждамж транспорта в крмтых трамсоертшх средст
вах в соответствии с дравнлямн перевозка грузов, дейстзумжшм на 
данном виде «рвнепортв.

6.8. Денту ДУХ, унажованщу в ящвхя Демарше шля деревин-
кетам а т  ГОСТ 2 1 9 2 9 -7 6 .

___ j
- .  Т У  6 *0 5 -1 3 8 8 -8 6
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Транспортный пакет формируют на плоских поддонах 
(ГОСТ 9557-73) размером не оояее 1240x840x1350 мм U 'X T  24597-81) 
механж з про ванным ахи ручным способом. Пакет скрепляют по 
ГОТ 21650-76 стахьней ула ко воине ft аемтой (ГОСТ 3560-73) 
толщиной не менее 0 ,5  мм мхи проволокой стальной мягкой 
'Г О Т  3282-74).

Масса брутто аакета не должна превышать оОО кг, масса 
нетто аакета не должна аре вшить 400 кг.

6 .9 . Црм железнодорожных перевозках продукцию транспортируют 
мелкими отправками в крытых вагонах.

6.10. Транспортирование груза морским транспортом должно 
производиться в соответствии с "Правилваш беэоиасности морской 
перевозки генеральных грузов".

6 .11. По согхааешв с транспортными организациями доау с ка
ется транспортирование грузов 'ч и т т м ш  видами транспорта
<,автомобильным, жехазподорожным и водшм),

6 .12. 1еиту 1УМ всах марок, уоакованкую в *ешш иол мэ тиле-  
новые или ящики согласно а .6 Л  кистощщх технических условий, 
хранят в чистом сухом понимания поставщика и оотрабитахя на 
расстоянии от отопительных приборов не менее 1,5 м.

7. ГАРАНТИИ ИЗГШДШ'КЫ

7.1. Изготовителе гарантирует соответствие ленты «УМ
всах марок требованиям кастощжх технических условий при соблю
дения потребителем усяовий транспортирования к хранения, уста
новленных настоящими техническими условиями.

7 .2 . Гарантиями срок хранении хамсы ШУМ всех мерок - 
-13 лет со дня ивготовяемял.

Цо ж стечении гарантийного срока хранения лемту ® И  всех 
марок проверяют на соответствие требованиям кастощжх т кт т с- 
хях условий и при устамовхеикя соответствия используют по назна
чению.

ТУ 6-05-1388-86
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Приложение 1 
Обязательное

Коды ОКП для ленты ФУМ

Марка, Толщина на Код ОКП КЧ
сорт ширину, мм

I, 0,30x10 22 4523 0101 07
высший
сорт 0,10x15 22 4523 0102 * 06

0,10x20 22 4523 0103 05
0,10x60 22 4523 0104 04
0,14x10 22 4523 0Г05 03
0,14x15 22 4523 0106 02
0,14x20 22 4523 0107 01
0,14x60 22 4523 0108 00

I, 0,10x10 22 4523 2201 07
первый
сорт 0,10x15 22 4523 2202 06

0,10x20 22 4523 2203 05
0,10x60 22 4523 2204 04
0,14x10 22 4523 2205 03
0,14x15 22 4523 2206 02
0,14x20 22 4523 2207 01
0,14x60 22 4523 2208 00

2 - 22 4523 0800 09

3 22 4523 0900 06

Нов;
м д Ж -

J* доаум
п х еш
Поди Дата

ТУ 6-05-1388-86 Лист.
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Ц ркховенма

П Е Р Е Ч Е Н Ь  !
I

нориатхвно-тахнмчесжоt докуивнтацмя, на которую дана ссылка 
в настоящих тахмвчосквх условхвх

ГОСТ 2 1 5 -7 3  

ГОСТ 4 2 7 -7 5

ГОСТ 1 7 60 -8 1  

ГОСТ 3 1 6 4 -7 8

ГОСТ 3 2 8 2 -7 4

Терм ом отрм  ртутн ы е с т е х х а х н н е  хаборатогм ш а

Ь в а И в  в а а а р а т а л ь ш в  и а т а х л в а о о а м , Т е м  ч е с  и в  

уеж овая

П од ов р гам он т. Т а хн а ч а ск ла  уеж оваа

Масло вааахамовоа ыадхцхнекоа. Тахжчасква 
усковал

Дроволока стальная нм э моугхародхстая общего

ГОСТ 3 5 6 0 -7 3  

ГОСТ 7 5 0 2 -8 0

ГОСТ 8 2 7 3 -7 5  

ГОСТ 9 5 5 7 -7 3  

ГОСТ 9 9 7 6 -8 3  

ГОСТ 1 0 3 5 4 -8 2  

ГОСТ 1 1 0 9 8 -7 5

ГОСТ 1 1 36 8 -7 4

ГОСТ 1 2 42 3 -6 6

ГОСТ 1 3 3 6 1 -8 4

ГОСТ 1 4 19 2 -7 7  

ГОСТ 1 4 23 6 -8 1  

ГОСТ 1 4 90 6 -7 7

l*j*ra  «тальках упаковочная. Тахмваасхха у ело вал

fyxarxa жамараталыаи матахаячаскао. Тахнвчасхва 
уеловая

% ш га оберточная. Тахшгаескае условаа 

Поддон o iocxxl деревянный рааиароы 800x1200 ш 
Зркххоротахая ш я г о о п ! .  Тахшчеохве уелавал 

Планка аолааталаыовал. Тахавчвсаао условаа

Скоба с ©тсчатиым устроботвом. Твооогеескае 
условаа

Таякамомары мддмхлторша с ценой ш ак ал
0,01 в ОД т
ЗаМотмаосы. Усаоаая коатрож ровам аа а яеомга- 
нв! обраацов (проб)

Яввка м атяаа'дха ародухщи aaoaoft в мелочной 
|цпаанимщппг1т Техническая условаа

Маркароава гцум а

pF— ^  n n i i f i—  М аш  аештаака ив раотахамяо 

«тороплает-бД. Тажмячаежаа условаа

М iO«vM Пии. Л.»1
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Приложение 2 
Обязательное

П Е Р Е Ч Е Н Ь
нормативно-технической документации, на которую дана ссылка 

в настоящих технических условиях

Л I

ГОСТ 427-75

РОСТ 1135-88

ГОСТ 1760-86 
ГОСТ 3164-78

РОСТ 3282-74

РОСТ 3560-73

ГОСТ 7502-89

ГОСТ 8273-75 
ГОСТ 9557-87

ГОСТ 9976-83 
ГОСТ 10354-82 
ГОСТ 11098-75

Линейки измерительные металлические. Техничес
кие условия
Обувь домашняя и дорожная. Общие технические 
условия
Подпергамент. Технические условия
Масло вазелиновое медицинское. Технические
условия
Проволока стальная низкоуглеродистая общего 
назначения
Лента стальная упаковочная. Технические
условия
Рулетки измерительные металлические. Техни
ческие условия
Бумага оберточная. Технические условия 
Поддон плоский деревянный размером 
800x1200 мм. Технические условия 
Трихлорэтилен технический. Технические условия 
Пленка полиэтиленовая. Технические условия 
Скобы с отсчетным устройством. Технические

ГОСТ 11358-89

ГОСТ 12423-66

ГОСТ 13361-84

ГОСТ 14192-77 
ГОСТ 14236-81 
ГОСТ 14906-77 
ГОСТ 17308-88 
ГОСТ 18251-87

условия
Толщиномеры и стенкомеры индикаторные с ценой 
деления 0,01 и 0,1 мм. Технические условия 
Пластмассы, Условия кондиционирования и испы
таний образцов (проб)
Ящики дощатые для продукции мясной и молочной 
промышленности. Технические условия 
Маркировка грузов
Пленки полимерные. Метод испытания на растяжении 
Фторопласт-4Д. Технические условия 
Япагаты. Технические условия 
Лента клеевая на бумажной основе.
Технические условия

1

ГОСТ 18573-86 Ящики деревянные для продукции химической 
______________________прошшлениести_______________________________

_  1
1У 6-05-1388-86 Лист.IТН ов. извтга lhe% bf ч ш .

Дат*Им». | Лист. М лохуи Поля. 18



ГОСТ 16266-70 

ГОСТ 17308-71 

ГОСТ 18251-72

ГОСТ 18573-78

ГОСТ 20010-74

ГОСТ 21650-76

ГОСТ 21929-76

ГОСТ 24104-80

ГОСТ 24597-81

ГОСТ 25336-82

ГОСТ 12 Л . 005-76

ГОСТ 12 Л .  018-79

ГОСТ 12.4.003-80 

ГОСТ 12.4.004-74

ГОСТ 12.4.010-75

ГОСТ Х2.4.016-75

ГОСТ 12.4.018-76

.ГОСТ 12.4.041-78

Продолжение приложения 

Поеге? технический. Технические условия 

Шаегет из лубяных волокон. Технические условия j

Денте клеевея ня бумажной основе. Технические
условия

Зшиш деревянные для продукции химической 
цроыыняенмостм

Оерчатки резиновые технические. Технические 
условия

Средства скрепления тармо-«тучных грузов j
в тренсоорткмх пакетах. Общие технические 
требовании [
Транспортирование грузов пакетами. Общие 
требования

Весы лабораторные общего назначения и образцом*. 
Общие технические условия

Пакеты тармо-ахучмсс грузов. 0 амов1ше параметры 
и размеры

Посуда и оборудование лабораторные стеклянные. 
Типы, осиовше параметры и размеры

COST. Воздух рабочей зоны. Общие санитарно- 
гигиенические требования

COST. Статическое ехектрщчество. Мскробезопас- 
ность. Общие требования

ССБТ. О и »  еащитмые. Типы.

CCST. Распнраторы фшьтрувщиа оротивогааомм 
РОГ-67. Тахинчасхиа усяовна

ССБТ. Средства индивидуалы»• аащрты. Р у к а м и  
специалыме. Тахмхчаскже условии

ССБТ. О х а ю  специальнее. Шыенжхатура показате
лей качества.

ССБТ. Обувь совциальнад кожамай. Номенклатура 
показателей качестве

ССБТ. Респираторы {ихзтруш яе. Общна тахашческма 
трабеваииа_____________________________ ___________

I п 10. I
----1
1..J S9

ТУ 6-05-1388-86



I. 
.4

 Н
ОЛ

Л 
I 

П
ол

пи
ч'

ь

... (

Продолжение приложения 2

ГОСТ 20010-74 Перчатки резиновые технические. Технические 
условия

ГОСТ 21650-76 Средства скрепления тарно-штучных грузов в 
транспортных пакетах. Общие технические тре
бования

ГОСТ 24104-88 Весы лабораторные общего назначения и образцовые 
Общие технические условия

ГОСТ 24597-81 Пакеты тарно-штучных грузов. Основные параметры 
и размеры

ГОСТ 25336-82 Посуда и оборудование лабораторные стеклянные. 
Типы, основные параметры и размеры

ГОСТ 26663-85 Пакеты транспортные. Формирование на плоских 
поддонах. Общие технические требования

ГОСТ 28498-90 Термометры жидкостные стеклянные. Общие 
технические требования.Методы испытаний

ГОСТ 27574-87 Костюмы женские для защиты ет общих производст
венных загрязнений и механических воздействий. 
Технические условия

ГОСТ 27575-87 Костюмы мужские для защиты от общих производст
венных загрязнений и механических воздействий. 
Технические условия

ГОСТ 12.1.005-88 ССБГ. Общие санитарно-гигиенические требования 
к воздуху рабочей зоны

ГОСТ 12.4.010-75 ССБГ. Средства индивидуальной защиты. Рукавицы 
специальные. Технические условия

ГОСТ 12.4.065-79 ССБГ. Обувь специальная кожаная для защиты от 
механических воздействий и пыли. Технические 
условия.

ГОСТ I2 .4 .I3 I-83 ССБГ. Халата женские. Технические условия
ОСТ 6-19-56-75 Мешки-вкладыши пленочные для химических реак

тивов и продукции
ОСТ 17.635-87 Головные уборы
ТУ 6-01-956-74 Перхлорэтилен. Технические условия
ТУ 6-05-1568-77 Катушки и их составные чаоти из пластмасс
ТУ 301-05-49-90 Пленка из фтерепласта-4Д сырая каландрированная 

Технические условия
МУ 1401-76 Санитарно-химические исследования на промышлен

ных предприятиях
МУ 1697-77 Методические указания на фотометрическое опре

деление фосгена в воздухе

и! t— нанг К З В .И
Л докум.

fe ly "
Поди. 2«м

* *  ТУ 6-05-1388-86
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Продолжение приложения

ГОСТ 12.4.065-79

ГОСТ 12.4 ЛОЗ-ВО 

ГОСТ 12.4.109-82

ГОСТ 12.4 Л21-83  

ГОСТ 12.4.131-83 

ОСТ 6-06-4G5-00

14 , ) 
1 »

!

ОСТ 6-19-56-75 

МУ 1401-76 

МУ 1641-77

МУ 1697-77 

МУ 1699-77

МУ 2246-80

ССНГ. Обувь специальнее кованая д л я  1
завиты от механических воздействий и 
т а и .  Технические усховия

ССБТ. Одежда специальная, обувь специ
альная и средстве зениты рук. Клессяфн- 
кецжж

ССБТ. Koctbm i нукские две ванты  от |
общих производственных вегрквнеии! и м ех!
мжческих воздейсгм й . Технические усхо -
ВИИ !

ССБТ. Противогазы прош ивш ем  ф иьтрум- 
врв. Технические у  слова*

ОСИ. Хакеты кемские. Технические усло 
вии

Пжеяка из фторошасте-ЛД сырел к е л е ц н -  
ровеииея. Технические у  еле  м и

реективов и продукции

Саштарме-химичесжие ксохедовем л иа 
q p e w  тежшт нреддриктякх

Методические ук а зам и  ив хрематоирафи- 
ческое определение окиси угхероде »  

воедухе

Методические ужеввынл не фотометрическое 

оцределемне фосгене в воедухе

Методические у к е е е т и  не фотометрическое 
определение фгороргеиичесхих соединений 

в воедухе

Методические у  келейке не метод оцределе- 
кии фтористого водороде в воздухе 
ороив водст векша шмимвкий

Щ
•л I 1 ’

| М  „ми-,т ] П.-m.
. .  ! ТУ 6-05-1388-86
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Продолжение приложения 2

МУ 1699-77 Методические указания на фотометрическое 
определение фторорганических соединений 
в воздухе

МУ 1719-77 Методические указания на гравиметрическое 
определение пыли в воздухе рабочей зоны к в 
системах вентиляционных установок

МУ 2246-80 Методические указания на фотометрическое 
определение фтористого водорода в воздухе

МУ 2905-83 Методические указания на газохроматографическое 
определение концентрации оксида углерода в 
воздухе

СН 245-71 Санитарные норад проектирования промышленных 
предприятий, утвержденные Госкомитетом по делам 
строительства 05.I I . 71

Постановление К 270 Ш  СССР от 06.04.64 "Устав железных дорог"
и "Правила перевозки грузов", разработанные
МПС СССР

Приказ Министра гражданской авиации СССР £ 401 от 02.08.77
"Правила перевозки пассажиров, багажа и грузов 
по воздушным линиям СССР"

Постановление }? 1801 СМ СССР от 1510.65 "Устав внутреннего водного 
транспорта СССР" и "Правила перевозки грузов", 
разработайте Минречфлота РСФСР"

Письмо № НГИ-3-4Ь/5ЬЬ от 02.04.82 Минморфлота СССР "Правила без
опасной морской перевозки генеральных грузов"

Постановление # 12 СМ РОФСР от 08.01.69 "Устав автомобильного 
транспорта РСФСР*и "Правила перевозки грузов 
автомобильным транспортом РОФСР"

*

ГОСТ 24634-81 Ящики деревянные для продукции, поставляемой 
для экспорта. Общие технические условия

т^1 1 1Лиег.

*1  1
1

1 Им.
Н ов .

Лист.
и з » .  ЯП
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Продолжение прижоженил

МУ 1719-77 Методические укааакня на граажметрическсй 
ооредежение пыли а воздухе рабочее 
зоны ■ а системах вентиляционных уста
новок

£У 64)1-956-74 Оерхжоретжлен. Технические усховия

ТУ 6-05-1568-77 Катушш и их составше части из 
пластмасс

• 1 .4 j Н МП г : ТУ 6-05-1388-86
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ОШ 22 4523

СОГЛАСОВАНО

Главный инженер 
Кирово-Чепецкого
химзавода

ctjbauUtua л '■fOJ/' Ю.В.Шальнов

Группа Л 2!7

ж щ щ ш
1%§щ»й зам еститель  ген ер альн ого  
зОумиегора ло научной? работе 
СНШ' •*,Пластпол*^(вр''

,С  С,С,Иванчев
...." ; з э  г ,

~Г “~ 9 6  НС Q f

ИЗВЕЩЕНИЕ #  I

об изменении ТУ 6 -0 5 -1388 -8 6  "ЛЕНТА ФУМ" 

Д ата введения " и 1991 г .

СОГЛАСОВАНО

иаГдавйи1
Завода
мвде.

з  пластм асс
Jpft :Ы в д м

А.ШХирин

технических

ЬГ .С .  Ангедуца

г .

л ,Х Г / , Д/
v4

x v *  Сц X
П х

ч
ч

Заведующий отделом  
0Ш 0 ^Щ ш етп  о ликер "

В»В.Коноваленко
" 4 а •#1 1990 г *

Заведующий отделом  
0Ш0 Ч Ъ »с » »л и ш р "

М Ш .Карасева 

1990 г .

Начальник ИГО 
ОЖО "П ласш ол

В.И.Пилиповский
1990 г  *

'Продолжение на следующем ли сте
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Продолжение титульного листа 
Извещение № I об изменении 
ТУ 6-05“ 1388-66

СОГЛАСОВАНО

Заместитель- управляющего
трестом *Т:1менгазмонтаж"

й *и * ̂ айка
» J i  п w  1990 г.

Заместитель 
Главного инженера 
ЕЖнотрубнего завода

..  А. Тре губенко
п £ i  п // 1990 г.

Заместитель 
Гдавнег© инженера 
Огаарекег© Трубного завода

<о В.Б,Славин
w М  81 // 1990 г.

инженер УШК 
2  Главзаястшя
k ^ f - y

1990 г .
А.Ф.Аксенов

’’Продолжение на следующем листе"



согласовано

Намальшж 
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Титульный лист.
Продлить срок действия технических условий до 01.06.96.
Лист 4. Вводная часть.
Второй абзац дополнить предложением в редакции:
'’Для уплотнения, резьбовых соединений обсадных труб и муфт к ним, рабо
тающих при давлении 64,У МПа (660 кгсУсм2 ) , допускается применение лен
ты ШШ. марки I " .  Четвертый абзац исключить. Дополнить абзацам: "Настоя
щие технические условия устанавливают единые требования к ленте ШУМ, 
изготовляемой для нужд народного хозяйства и для экспорта” .
Диет 5» !
Пункт I Л . Заменить ссылку: ОСТ 6-05-405-80 на ТУ 301-05-49-90.
Цункт 1 .2 . Таблица I .
В шапке исключить слова: "высшая категория качества” к ”Первая катего
рия качества” .
Заменить значение по показателю "Толщина.. Л  для. марки 3:
”0,12+0,08" на ”0 ,12+0,09".
Примечания* Цункт 2. Исключить слова: "марок I и 2” »

По~ абонентному учету

: ц ,— I-________1
-  -.1. \ : \ ..........1

......  1
. .... ....L.... ^ ......... I ! '

CacrafuA ф т е р а л Т. /СЗАГР. М АААТр. Уг&рЗг/А h e ic r зя/rajvm a
Х ш ш а

Ж*.аГ !***
' / fa г

Ш Ж ... Листы 17а ,18,19,20
\Яс&ли4#иа исправил | f /Стгр ■ а  ала,-а  и с грабил .
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~

Ш я .

обязательном приложении Г
■*Т f* т.
-чист б.

Пункт 1,3. После слова: "указанному5' записать слова: .
Таблицу Z исключить.
Пункт 2 .2 . Заменить номер таблицы "3" на "2",
*  „ Л ^-йгп'ра' Ш "Первая категория качества*-.
Таблица J. В шапке исключить слова: высшая категория к&н@с* вв
Лист ? . Таблица 3.
Изложить в новой редакции шапку и показатель качества по п.2:

продолжение табл.З

—------------------------------------------1
1

Наименование показателя |
!

Ноша для марки к сортов Метод

I 2 | 3
испытания

высший первый 1j

• 2. Прочиесть при растяжении ,
МПа (кто/см2)» не менее 6,86 (70 ) 4*90 (50)
для телщин
менее 0,105 мм и вкл. 
саш е 0,105 мм

6,86 (70 ) 
4,90 (5 0 )

По ГОСТ 14236-81 
2,94 (30) и п .5 .6  настоящих 

технических усло
вий

Пункт 3 ,2 . Первый абзац. Заменить слово "окись" на слово "оксид". 
Лист 8 . Пункт 3 .3 .

Первый абзац. Заменить ссылку: ГОСТ 12.1.005-76 на ГОСТ 12Л . 005-88. 
Перечень вредных веществ.
Первая строка. Заменить значения: 0,05 на 0 ,5/0,1 ; I  на 2.
Четвертая строка. Заменить слово "окиси" на слове "оксида” .



УздРгцехие ш т 0g изменения ТУ ,6 -0 5 -1 3 8 8 -8 6  

_ - vr£/te/Y£//?

МС7
К.

Третий абзац. Заменить слово  "о к и с ь ” на слово  "о к с и д " .

Лист 9.
Пункт 3 ,4 ,  Первый абзац. Подпункт г ) излож ить в новой редакш ш :

" г )  ексвда  у гл ер о д а  -  по МУ 2905-63 , утвервденным Минздравом СССР 0 6 ,0 9 ,8 3 " ;  

второй абзац , Заменить ссы лку : ГОСТ 1 2 Л . 005-76 на ГОСТ 12Л *0 05 -88 .

Пункт 3 .5 .  Первый абзац , Заменить ссы лку: ГОСТ 12Л . 005-76 на ГОСТ 12Л . 005 -8 8 .

Лист 10,

Пункт З Л О .

Первый а бза ц . Исключить ссылки: ГОСТ 12Л . 005-76 и ГОСТ 1 2Л . 0 1 8 -7 9 ,

Второй абзац. Исключить ссы лку: ГОСТ 12Л . 005-76.
Пункт ЗЛ1.
Второй а бзац . Исключить ссы лки: ГОСТ 1 2 .4 ,0 0 4 -7 4  и ГОСТ 1 2 ,4 .0 4 1 -7 8 .

Пункт ЗЛ2. Исключить сло в а : Л » ,  со гла сн о  приказу Минздрава ССОР от 1 9 .0 6 .8 4  #'700".
Пункт ЗЛ4 . Первый абзац  излешть в новой редакции:
”ЗЛ4. В соответствии с типовыми отраслевыми нормами рабочие должны быть обеспечены защитной 

ш ец®детд@й: хлопчатобумажный костюм (ГОСТ 27574-87 » ГОСТ 275 7 5 -8 7 ) или халат (ГОСТ 12.4Л31-83)д
бер ет  или косынка (ОСТ 1 7 .6 3 5 -8 7 );  кожаные тапочки (ГОСТ 1 1 3 5 -8 8 )*  ботинки (ГОСТ 12.4.065-79); 
хлопчатобумажные рукавицы (ГОСТ 1 2 .4 ,0 1 0 -7 5 ) ,  резиновые перчатки (ГОСТ 2 0 0 1 0 -7 4 )" .
Лист I I .
Пункт 4 Л .  Дополнить абзацем  в редакции;
’’Документ должен содержать;
-  наименование иди товарный знак предприятия-изгетовителя;
-  условное обозначение продукции;
-  номер партии;
-  количеств© единиц продукции;
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-  массу нетто;
-  дату изготовления;
-  подтверждение ОГК о соответстви и  качества ленты (ЕШ требованиям .настоящих технических условий;
-  обозначение настоящих технических условий’’»
Раздел 4 дополнить новым пунктом 4,2 в редакции:
"4,2* Каждую партию ленты ФУМ подвергают* приемо-сдаточным испытаниям".
Пункт 4,6, Последний абзац. Заменить слова: "повторной проверки” на слова "повторных иаштаиий". 
Заменить старую нумерацию пунктов: 4.2 на 4.3, 4.3 на 4.4 * 4.4 на 4.5, 4.5 на 4.6, 4.6 на 4.7» 
Лист I I .  Пункт 5 ,2 ,  Заменить ссы лку: ГОСТ 11358-74 на И)ОТ 11358-89.
Лист 12.
Пункт 5.4, Второй абзац* После слова "лабораторных" добавить слова "общего назначения". Заменить 
ссылки: ГОСТ 24104-80 на ГОСТ 24104-88, ГОСТ 7502-80 m  ГОСТ 7502-89.
Пункт 5.6. Первый абзац. Первое предложение. Заменить слово: "Прочность" на слова "Прочность 
при растяжении".
Лист 13.
Пункт 5,7Л ,  третий абзац.
После слова "лабораторные" дополнить словами "общего назначения"; 
заменить ссылку: ГОСТ 24104-80 на ГОСТ 24104-88; 
четвертый абзац. Изложить в новой редакции: "часы";
пятый абзац. Изложить в новей редакции: "термометр типа Б с диапазоном измерения температуры 
свыше 0 до 200 °С, ценой деления I  °С по ГОСТ' 28498-30".
Пункт 5.7,2,
Первый абзац. Первое предложение изложить в новой редакции:
"(3,0+0,5) г образца ленты ФУМ, предварительно взвешенного с погрешностью +0,0010 г , помещают 
в стакан с 250 мл трихлорэтилена или дерхлорзтилена” ,
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,-,1----«Второй абзац изложить в  новой редакции:
^После охлаждения на воздухе образец ленты ФУМ взвешивают".
Лист 14» Дункт 6Л»
'Третий абзац. Заменить ссылки: ГОСТ 16256-70 и ГОСТ 17308-71 на ГОСТ 17308-88, ГОСТ 18251-72 -  
на ГОСТ 18251-87;
четвертый абзац. Заменить ссылки: » 58 тип У (ГОСТ 18573-78) на № 26-1 типа Д-1 (ГОСТ 18573-86). 
Дополнить предложением в редакции: 4При отправке ленты ШЧ в деревянных иди дощатых ящиках допус
кается коробки не перевязывать и не оклеивать, при этом целостность упаковки гарантируется постав
щиком" ; шестой абзац. Заменить ссылку: ГОСТ 1760-81 на ГОСТ 1760-86.
Лист 14, Пункт 6Л» Седьмой, девятый и десятый абзацы. Исключить слова: "марок I и 2".
Лист 15. Дункт 6.1» Последний абзац дополнить предложением в редакции: "Допускаются другие виды 
упаковки, обеспечивающей сохранность продукции". Дополнить абзацем: "Денту ФУМ, предназначенную 
для экспорта, упаковывают в деревянные ящики по ГОСТ 24634-81".
Дункт 6.2.
Первый абзац. Восьмую строку изложить в редакции: "толщины и ширины в мм".
Давшую и одиннадцатую строки исключить.
Второй абзац изложить в новой редакции:
"Для ленты ШШ марки 3, а также для ленты WM марок 1 и 2, в случав транспортирования ее в деревян
ных или дощатых ящиках, указанная этикетка вкладывается внутрь комплекта или коробки” .
Пункт 6.3. Первый абзац. Первая строка» Исключить слова: "марок I и 2'*,
Лист' 16» Дункт 6.5, Третий абзац исключить.
Цункт 6.8. Заменить ссылку: ГОСТ 21929-76 на ГОСТ 26663-85,
Лист 17. Дункт 7.2. Второй абзац исключить.
Лист 17а ввести вновь.
Листы 18, 19, 20 ТУ аннулировать и заменить листами 18, 19» 20 извещения £ I.
Лист 21 аннулировать без замены.
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