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], Общие положения

1, Строительство складов угля на шахтах, карьерах и обо
гатительных фабриках осуществляется по проектам, утверж
денным в установленном порядке.

2. При строительстве и эксплуатации складов твердого 
топлива должны учитываться специальные требования, обу
словленные физико-химическими свойствами топлива, подле
жащего хранению; предусматриваться меры, с учетом клима
тических условий, по максимальному снижению его потерь 
при хранении от окисления, уноса ветром, вымывания осадка
ми и перензмельчелил»

П. Группировка углей ло склонности к окислению 
и предельные, сроки хранения на складах

3, По склонности к окислению угли разделяются на сле
дующие четыре группы (тя]бл;:1).

Таблица 1,

&
*

Наименование
группы

БяссеЙШ и место
рождения углей

Марки, классы (по 
размерам кусков в мм) 

гта прейскуранту 
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g i a
!«&В« ' *

Ц&.в
\ 2 3. 4 5
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П р о д о л ж е н и е

Н̂ ймегш'ашде ■ rpvfinlrf Бассейны' н месторождения .углей
, №ркцг-классы (по- размерам ку̂ кон п .мм) по прейскуранту ,№ 03—Oi f19f57 г.)
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Украинский(Прзяо̂ ереж|(оИ"'•УнрП.ЙНя)
БР, брикет буроугольный 0
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Н,  вблизи жслйГ111од<)|>оЖ1И1и; «(и-руашп!ых путей,

S, ‘Пдршадкп^ мред^шачсчтис!-дли екдадлрооаимп углн, 
долгий 6wTL4\peA^.apyiT^^HO пи равно и й ” оч лщеиц пт му сир а 
м раетттчФЫ1о0 т 11; м я  отиодй грунгсшмх; дождеш х и спеушшх 
вод устраиваются дрейажпые капали,

' б /Д л д  iiрел>■ п-р^жд^»мм- дагрнтчш я -угла почиш^ turn 
Ш Ш и , ЛррАнаэдоч^шьш- ддл склалиролапля уп/я, ликрищаю) 
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сморыо шлака, if глины толшннон 1.2— 15 гм, пивтедыт утрам
бовывая это покрытие.

7. Зйпрешается устраивать пл'ои^дкн для угольных скла
дов .под; подземными -коммуникациями н сооруЖеппямн.

8. Д ля размещения'угдя : Длительного хранения (табл. 1, 
рафа 5) дол ясны быть выделены . отдельные, складские ило- 

(Цадкл с обеспечением раздельного складировании угля по 
маркам, сортам и кондиции.
. /9,' Склады, должны-иметь резервные площадки не менее 

5-=j 10%' полеш1ощем-к0с.ти склпда дли-освежения угля дли
тельного.- храпения, охлаждении ф изо гревшегося - и солдлрп- 
пання некондиционного углд,

IV. Прием угля йа склад н отгрузка со склада
10. Подача угля на.склад и обратили подача па погрузку 

(па .сортировку в бункера.) должны быть полностью мохаян* 
air рое а ны.

Складирование угля должно цроизподиться |1ин1и>ме|пю. 
иослонмо/' при длительном хранении с послойным уплотни 
■пнем, 'без' дополнительных перегрузок.

.11. -На шахтах, отгружающих уголь в растрткроианлом 
онДе, гтодача угля па склад должна производиться мпиуя сор* 
тнррэку в рядовом (нерассортиропанйом) виде, с пбратпоП 
подачей перед-погрузкой па рассортировку,

12. При подаче угля на-склад, укладке у штабель и обрат
ной-подаче должны предусматриваться меры по .уменьшению 
измельчения, угля и предотвращению его рясшлииагшл.

V, Закладка угля в ШтабеЛь н мероприятия по снижению 
потерь угля при хранении

13. В зависимости от склонности углей к окислению 
(табл. 1) максимальная'высота штабелей углей рекомендует
ся ‘в-следующих предела»:

Группа .углей
Максимальная иысота штабелей в м

ип складах.с хранением 
пё-сдощс 10 суток -

1 группа , не ограничена аа ограничена
И групв до 10 м до 6м '

Iff группа. до 5 м до 5 м
IV гаушт 4 м 4 м

U р имена и и е: При содержании в.-углях Ж и IV группы серы свы- 
ш г 3%., вwсига штабели hi* должна бить пышс А м.

на-, складах со сроком 
хранения о соответствии 

с тпбл. 1

II



И. При длительном хранения дЛй;*сйп?Аенйя интенсивности 
окисления угля и irpcAOrnpaiueiiiiH-ero р ас и ы л it ц a ii и я 1 ir ̂  i»i мал - 
вампя необходимо применять покрытие;штабелей. сдб-Цйа-Дв* 
нымн составами (jipiiJioHuiiite '4).' ]1йрйхолям(У;: bcyiueeTj&Aft '̂f 
тигельное- уплотнение и нижней ч^ет.ш .о'пгоебй'литвбелл^нсу.- 
опор гдллсpci) н ’эстакад.

15. Прн дл п тбл ином ■ ̂  р ii I i.o и  I in углйиг.лй'ТрсОунниих- послед 
дуюшеп ‘ paccojjjupojiiiiii для уплотнен mi.< fidpjiytoa-таДЬI))а1:Х̂ Пй̂  
ucpxiiocfeiiVniTaotMH шагуч-; оипч> -ирн^пмит?! _• 
фиг. .1 И. [111о[ьТ1];пог|иие ;т|)а’м:Й£1 |1К11. cpi-JU*i;u'o 
движении, катчзс ио-поперхиип'и иРгайслп -можиб йрнмшр№  
скреперные и чшитиые. лей&дкн соглнупо fjnov' L

фиг. '). У1 [.'кIгич-Пlit: Гм̂ И -■■jil.KNiUBiii ■ nKrirpxnnrm штлбЫл;
I ■ ■ Kim>̂  Y ■ Ii 111 N111С Д -;' ■ 1>Л tiii/J -J1.4 н : ц Пн ; j  v К | it. HU ini и К \v. fw h К a*.+. S ■'. г ? _ j 0 ДйЙ

. 10. (\\щ -диптйдиюгр крат* mm pnc^^LrOPMpBTJiij îponiiBOjuifu 
нослоДиую укладку угДн дипьбедь сдоями томиииой'.до. ^5- м 
с р a hlh им е р I tbi Kiy р [i^Lu л о 11 tj им1 кр^чшы.ч " кусков и уилЬтнд-
шим.- .по. мере Даконлс111|й каждого слоя, ■■ о нагруакоп 
4—4 кг/см?;,Осдйеино .тчцатёлыцэ должны бш ь' уплотнены от
косы штабёля (фДг; 3j 4)1

1.7*1 \Длотйенц«/огкосоа шг а бёдя -.может* |фоизцодитьсн ейе- 
-циалциыми'тр'амботкалш саглааю -фшч 5; которые одновре
менно я и л й ю тс я Y4а Дн лк а ьш Л л и uui \\ и и и и и и и \\ я слон угольной 
мел ой н и е р ед. т/> й мбо р ко и, h та К'жь* и и т к я м: н.

1.В, Порядок раббУш с iij £ Г) р п ц I к> й (I ы м 11 трцмбонкамп При 
уплотнений гори'.ин1'Гйлыи»1х nojjopsimmft н откт пн штмослей 
йрнйедем ifa ф’йг.О U.7, и кбма'рукаия-.ниЛргииипИюц тралит- 
j£л нокимама jia фмг. .2.
12



й ц д  с б о ч у в и д  с т о р ц а

Флг. 2. Вибрационная трамбовка:
J — шест; ? — кобель, к' Электрой отпцу; 3 — трос;  ̂ — .небаланс;. £ — эликтримлич1

0,1—0.5 л. с.. i5ffl о б } м и я

" QIOLL

Фиг. 3,. Уплотненна угля и штабеле двумя нитками



Фиг. С). У|Им niLMiut: olKui'un miih'iLMii;
t ■ r|j;LMO(iuj(a; 2 *■ .n.ncii i; ? - si; -f ~ лш\а ...... i и

H
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®  <& . 9
T p  1 гГ г р г р г р г

У пАО пы счиап
Whu

Ф|11‘ ^ 1 |̂ JOTiu,mu,i г !}|ЖУ011 Tii ji ii 11 irt x шторхкостги штабели nurtp itusii лт no it

f — ИГССТ; * — тр л я Спитой:
nu{1p;iпион пал т|1пмАаокп; 3 *— трос; f — доски пая прохода раОпчиа

Разрез ю  шпаберн) 6 u d  d k m y

Фиг. 7. .Уд/п>тиеияё dt̂ ucdjb .штабеля йлбдв.цншшой трамбовкой:
I -- иипраолянядцА рычаг: '2 — ннбряииоиндл транболкх; J — канат;

1 — ходопые доски

19. Для уплотнения угля разрешается также использован, 
внброплошадки, применяющиеся, для уплотнения бетона на 
строительных работах.

• 20; Сортовые, угли (ГК, ГО, ДК, ДО. Б  К, БО, ОСК, ССК, 
ССО, ТК и ЖК) и антрациты. (АП, Ак, АО;AM, АС), а.также 
обогащенные угли (сортовые- концентрат^) укладываются в 
штабель без послойного уплотнения. Уплотнение печорского и 
сучанского* углей марки «Ж* может производиться только по 
верхнему основанию и откосам штабеля, В этом случае для



снижении HimimnnniiiCTiJ окисления' рекомендуется такж е при- 
л/сшгп. изолирующее покрыгин штабеля yrvin (приложение 4).

Во избежании измельчения сортовых угле» и аутрацитба- 
формирование их я штабель при помощи скреперных устано
вок * ■ запрещается.

21. Дли предупреждения нагревании и самовозгорания 
угли и штабеле при длительном храпении кроме мероприятий, 
отмененных в §§ Ui, 17 и IS настоящего раздела'нне+рукции,
производят;

а ) , периодическую замену старого угля из штабели углем 
свежей добычи с предварительной полной отгрузкой старого 
угля потребителям из'освежаемой части штабеля;

б) осуществление торможении окислительных процессов в 
склонных к он Пеле пню и енмошузрорашпи рядовых бурых и' 
каменных углях (гибл, I — четвертая группа — неустойчивые 
с повышенной активностью к окислению) и связанное с этим 
выделение вредных газов путем впеиешш в них ингибиторов— 
шгмюкнедптелей в  видр рас!воров, йодны х  эмульсий, суспен
зий (и теплое нромн года) или сухих реагентов (см. приложе
ние 3) мри послойном формировании штабеля с последующим 
послойным и ноперХ1юетш.1м уплотнением угля). Схемы вне
сений сухих и жидких ингибиторов наказаны на фиг. 8, 9;

Фиг. Д Схема обработки угли и штабеле пилимый pucniopaMH и суетнинм- 
мр )Шгнб1ГЮ[кш с ffpHMtJienнем иср4!ЗДЦ)кшПи№1:осшнтап1тмьноГ| установки;
/ -  р у а и в ;  2 —  » & ? № “. .1  —  t f .r j t j ( r | » ( j j u b < r .a i i ! j j i .;  4 ‘ ■ (i j l U h ;  J  u m w n c T p ;  $ U H k i ' i  
7 -  цладт-Ы‘̂ я^дСф П4И cyvit£№jj. ;■$ ■■ iqrqji; if ■ LUB;iinnt'iitft>nuil руки*: )0 — jiifun nom.ic им нищ; it -■ rju.-tffifiM; m -■ Hiinfie.ur. Ы ■ тпажщш

в) насыщение штабеля угля водой до 10 -12% и непрерып 
нос поддержание его в таким состоянии; увлажнение приме
няется только дли йопоуетоГшшп.^ углей;

г) равномерное смачивание угля при его закл ад ке 'в  щта* 
>ель 2 —3% -ной йодной еуснеш-шей пишмшй нанести из рае-
}



чета 3 весовых процента суспензии и несу угля. При-уи»м 
зольность возрастает всего на О.йб—0,01)%.

ФШ,.Н. t-.u\vj;i ^i ли ihum
п и г и ^ п |{>п и м :

J u'/j'iHivii/Jj.iMart iin*mni+iH ? й)пь«/|.; J и
it rJHi“-'Jili{i4‘6i)fi ihijA nuru<Wuim- -I jii-ij-inTM'lliiI н J - т>лагд.,к11 uiiснtv.in'. ■ fl jniiiii-;n. /
>,vi?*rjuijî nim!K * ‘ik\iivtiи>нч-. $ uimi: ttJ ■ iM/ptk yr.lH nnr.'H- И>м llilliniliiu, JV - lb, if.11'IU 5)4(1 иЛ HIWJLPtJlfjJ

22, Контроль за храненном угл» и штабеле осуществляет гм 
путем измерении Температуры угли (фиг, 10).

23, Лля измерения температуры угля » штабале-рекомен
дуется применять nepettSFWn термощуи П) или ртд-
ный термометр лабораторного ишач-а шк'алон яо -R50*C.

В . случае измерения'температуры угля с помощью термо
метра в штабеле уетаиавлтщкт-и -церлшалыше контрольные 
металлические трубы' диаметром 25—50.м.м* нижние копии ко
торых заделываются наглухо и заостряются, а верхние касты 
закрываются дереншншй пробкой, нритпапирй к копну тру- 
бы. К пробке на шнуре подвешивается термометр, спускаемый 
внутрь чрубы согласно флг. Ш.

24, Установки труб и штабель должна производиться по
неряпс.иу ocnuaiiiiuio штвбкля в шахматном порядке ни рас- 

2-4625 17



Фис. HI. Тгимсратурпая труОл:
Г ■ лгрг-линцаи п)шПка: 2 кольцо л ля
i | iy rH.i; *J - к]М|.»'1гч; лчу шнурл; 4 ■.. lpyOa

-чл: Я -  rimyji: £ .т.пшпмстр
укр^ЬЛгиКП
диаметром

J3
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Каждая труба должна иметь присвоенный номер, который 
проставляется на когте трубы, выступающем над поверх
ностью штабеля угли на 0,2—0,3 м и плотно закрываться 
пробкой.

После установки труб в штабель, поверхность штабеля вок
руг труб должна быть хорошо уплотнена ручной трамбовкой.

25, Измерение температуры производится опусканием тер
мометра на шнуре в контрольные трубы на требуемую для 
нт мере пня глубину на время nci менее 20 минут, Чтобы пока- 
чпиия термометров нс изменялись во время вынимания их из 
труб на поверхность, ртутные шарики термометров следует 
погружать в кзнсуль с машинным маслом, прикрепленный к 
металлическому чехлу термометра. Расстояние от стенок мас
ляного, капсул я до стенок ртутного шарика должно быть 
равно *1 мм. Внутри металлическою Чехла термометр укреп
ляется резиновых!и пробками.

25, Измерение температуры производится:
для углей ! группы — через 10 дней,
для углей И группы — через 5 дней,
для углей Ш группы — через 3 дня,
для углей IV группы — ежедневно.
В случае* если температура угля в штабеле достигла. 40оС> 

контрольные замеры для углей всех групп, производятся не
роже двух раз в сутки.При обнаружении в штабеле углей с 
7смнс]?атурой 60РС и более или при повышении температуры 
со скоростью 5°С в сутки, необходимо немедленно принимать 
меры по ликвидации очага самовозгорания.

Особенно тщательно следует производить замер темпера
туры на глубине 2,5—.1,5.м от поверхности штабеля, за исклю
чением углей IV группы, где замер должен производиться на
глубине 1—2 м. Для определения очагов самовозгорания
угля в штабеле может применяться термощуп (фиг. П),

27. Для учета температурных наблюдении над штабелями 
угля на каждой шахте заводится специальный, журнал с от
дельными страницами для каждого штабеля и по форме сог
ласно приложению-Ns 1,

28. Замер температуры производится постоянным* выде
ленным дли этой ц&яйь. ответственным работником склада 
угля. Результаты замеров- заносятся в журнал -и доклады
ваются главному инженеру шахты.

29- Внешними признаками появления очагов-самонагрева
нии угли п летнее время ( весной н осенью служат:
Ж)



а )  появление за ночь на цонсрхиооч! штабеля, бдн.шоП к 
очагу, самонагреваний, влажных пятен, нсчимающнх с нисхо- 
дом солнца;

б) .появление белых нятГ, жчедиющнл при винидешш 
ДО'ЗЙДО;

а) появление/H.ejjbsrhfNaKiJiLiJx влажных. пятен;
г) - 'ионвлеиНе.о:юд liluijerocH угля;
д) появление.Пара л ваяаха-продукта разложения у тя ;
е) иск ре л не в ночное; время, :‘в :>ii м нее время- при 'наличии 

снежного покрова на. штабелях — прогалины в снежном tu>- 
крове,

30. При' обнаружении мониишннхси н штабелях угля оча- 
1'ов самонагревання.ути е температурой нише Л0-—ЗГ>иС прл- 
пнмаютёяследующдс -л>еjHii.-:

а) .производится нсм-ёдленнан о п а л к а  н.ч ииабёлн нагре
того угля а■желтподорбЖАЫс iruroim ii-другие трансиоргные 
средства;

б ) . ПрЛ 1Н:иаЬМОЖНОСТ|1 ЛПаДТ *,0ТГрУ IMI. ' ТЦШП.(ИОДШЧП1 до
полнительное .yii/n;mi(jiiu£:-ymiMi Vi ионе очагов мш'рена.

31. В случаях, кигдп лигнУт1Нпсльно1' уилогнент: или а 
районе очагов его ши-реилиня ни дало речулиж'П-т ii тем мера 
тур.а угли, 111к1должад1 ув^1НЧ1Шат(лч1; до.чотпт дп 50.- не- 
обходимо немедлен,ло нригтунигь К уда.'ишЯм мд штабели нее 
■го нагретого ..ycjjj, гкдадыааи -на свободном месте, н отдельные 
iiitatfcviii ma:,qr'uii не более

'ЗУ.. При ио;пШкиои1М11Ш Очагов нас реши ши у т я  с имнери 
тур oil (з(ГС if lJ,U!Uet .;i такж е-umiiiин жио|д-1ши:нк;н угля, нрн- 
ннМ акт’н уледукяцая мери:

д) производи ген удаление uai ]кч-отчип mrupeimiemcii 
yt ля n:t штабели, причем складывает г и и а отдел uiyjy
ллЫнддку. тонким. сдоем .витал оЛ ле более. О Д . и  производи г- 
си IIHieUCMUltUH. ЦЦЛЙВКВ ВОД0\\ ДО НОЯМ ОШ ХУНМИШЬ'. Для 
предупреждения-иблгориого ■дшишш:ш)рзннн угля он немед
ленно в охлажденном Виде штружаеуея;

6) при перонможиисгн удалении угля л.т штабели н его oi- 
грудки иримеинетси.туншние очагов ^roptBpserocn ymB путем 
заливания очага горения штдншг -T- ^^ui^^cyL'tJehTHOH 'ггпие- 
ион извести.

Лалнианж;* Ириншолигся jiу . т с м и о л а ч Ji в шта-
.йелп угля нёлосреит пенно к 0‘иу г  ̂ toriим ttV- вблn-jp Ш1„ууг*
неи.шл raiuVfmii lumvm ни 1ЮгруЖгпЫлм -н штабеле’-.угли же
лезным трупам г Л1 uc|K'i ними 'Цпн . Щ ,

'4\



-П, Устанавливаются сJiejty 101 lu-iе-_.пpornijjBтюжftрsiыв разры- 
и и it tip оси ды от ос 1 юн а:11 й я ш та Go л и у f  Л си: 

до o n i .ближайш его ж* д\ пут,и .V, 
до пол уо тестом  к iu  ц молусгорасмых* 
иди им н roppy-'wofuiit

не м енее-2,5;'м;

г« ед .е  Ь ц а 'Д О *
:п> :ш й х ;„  Ш ) ^ й ,
■ с | - (  Л  t  J Г ■ . ' V' V’ V . H  f t t l  f - ' T ' l U й у п  W t l  ‘ V l ' f v  r r  U  U . i f '1и гф итл11от< ::;^;У!МпШгШ№ ‘IwJWW
с и« :  ж «  Г Й ! :| р я  л ' ^ ' . ц  . 0  :!П1  . т  х т  ю ? у  ■ ;

h * J  ̂ '  __ л. „  l . d k . J "i

’ не'-люнее--. ;15- м:'
lie Mcnt?e: .20 ,M ;'

lie, менее.60 ы

Hii'.менеу .60 м,
-И, Оклады у м  и’долж на 'быть;-:,оборудованы нротивомо- 

л aj.mi.iM BOAtiiipoiituoM ш toouseTCTanii с > 1Ютлвш1ожаргш ми 
.нормами аронтельного  iipoeiairponaHiifl гдодп|жятнТ| уго'льпой 
м|1пч-1 Ы тленности;

Гидранты гфсштОгшж лрмого.' нодбпров'бда должны расно- 
(пгоп.гя па площ адках,-не даеЦнацпых .углем: е .тем/ чтобы 

p m е т ш ш ё  от люйог-о гмд'ргЬпа^до Места -укладки угля', было 
JU1 fiiVJCC ЮО М; .■

д'Г вклады угли должны бъпь обеспечены нрптнво.иажар/ 
ным .шшентара’м л соЬтнётстйнИ .с донстнуюнбшн • иротивопо- 
it я иными нормами,

:И). 1Гслучаях, когда иеподможиа- отгрузка угли сю .склада 
1*1 наступлении пре долм го'го трока .храпения, его дальнейшее 
upiMtuiuniue ня складе может бытУ разреш ено;годик’Ь..£лдцаы > 1  

и и -иг-пером.

VI. Учет» лроасркя запасов угля на складе

:»7. Па каждом угол ином складе .должна ■.нестись донга 
м;р о m i I у ров з71 пая н п рои уме ро п п i j 11 eiu ) ' учеui "зам асов угля- цо 
форме, указанно Я ирнложатш ВДДЦЙ i iTiT:arttia rtojiirnercn:-ewe' 
ruioijno да иными о поп сплсшт .угля' па >клаД .ir отгрузке его 
со оклада. .11а-_.каждШ. шга toi'b угля ддводнтон отдельий51 
гчмШ11Ца..ЩЯ1г. ,

:й. При .укладке в штабели * эдн дожДого ид них должна
сг.трйделятьс)! фдкгпче^йя^ дрднш*П:ь. угля/ проЦеит серы и 
щхД'онт шшимрП породи. Данные ucv. дальности- записываются
а кн и гу  у ч щ п  запасов  у м  ж

39. Щтабедь длителпного- хранении угл-й.,- -должен быть 
•.напжея таблицей*. ааключающёп п себе елйаудоние'дгтиные: 

л) .помор штабеля,



й) марка, сорт или класс угли,
о) количество угли и штнйеле,
г) ''время.начала и конца обру.ижмтя ииаСжля,
д) процент содержания -юлы, серы и видимой пориди.
4CL Цжемесячцо на первое числи следующего мсч-иня 

должна производиться натурная проверка хранящихся на 
складе аяиасов угля 1)0 количеству,

41. i l la ’̂ pn a i) прочерки 'm iiia ro ii ‘ yivni ид складе пропит 
дитГи н а .кa'kii.oc i)сj;iлое чi)сло iiacroiniiiH действующей кп.мнг 
спей. В состав комиссии iuo/oit- маркптпдир штаты, пйчиль 
mm iiorpy.TKi  ̂ Jfipiii.'ifiiiiiK ОТ К, гл.шгы.й ^yxia.iivp шамы и л-,[ 
ведующай-з;гол|Л1ЫЛ1 .складом. Лиг чл.м-,-ра утрж данчж  ру
ководством 'предорингпт

4^, ‘D.iljjeAe.4tM(HL^o6v^ANf<jm л п о ^ « - д т Пч 110 'хп’л 
жего и ел сжатие гос я ума И ft iuiv/i.jiH * ТсШ' к (шло а. марки и 
сорта угля. прсШшишог пмрнодЦфЫк, Щ  год.
Определен не ойъёмпит йога иронаштДптсн iiir mimic чем и 
•4 “г.Й' А| ест £1 л ш та йоду, а а иолнщ.й.ч нмт.нч-ля& 10 местях н. 
ф-нкснруе гсн: акд;ом.

'lii; Даимие натурной ирЫцгрки -.mmium пфирмлямся

руководитель предприятии, ничалышк- 0 1 К л чаие-^мипшц 
угольным складом.

itfbj цмццц L i v
От заведующего угольным складом, отбирается подлиска 

о материальном огвигсгвешшпгн за coxpamioC'iiN тдднаа.
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