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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ  
НАПРЯГАЕМОЙ СТЕРЖ НЕВОЙ А РМ А Т УРЫ  В КЛЕ -  
ЕВОЙ РУБАШ КЕ В ЭЛЕМ ЕН ТАХ  М ОСТОВ. Союздор -  
нив. М ., 1977.

Изложена методика проектирования и расчета мос
товых конструкций с арматурой в клеевой рубаш к е , 
разработанная на основании теоретических и экспери -  
ментальных исследований.

Рекомендованы способы армирования блоков пролет
ных строений стержневой арматурой в клеевой рубаш -  
ке. Приведена конструкция стыка неразрезных пролет
ных строений.

Перечислены требования по заготовке, транспорти
ровке, монтажу и натяжению стержневой арматуры в 
клеевой рубашке.

В приложениях к 'Методическим рекомендациям'да
ны расчет электрических параметров установок для на
грева арматуры в клеевой рубашке по заданному ре -  
жиму и указания по технике безопасности при работе  
с термореактивными клеями.

Табл.4, рис.6.
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УДК 624.21,033:666.982.24-422:668.31

Предисловие

В современных отечественных железобетонных моо- 
товых конструкциях поперечное предварительное напря
жение используется редко. Это вызвано тем, что прос
тых н надежных способов натяжения и анкеровки по
перечной арматуры до настоящего времени в наш ей  
стране не было. Способы натяжения в анкеровки про
дольной арматуры не применяются для поперечной а р 
матуры из-за их трудоемкости.

Клеи на основе термореактивных смол позволя ю т 
анкеровать стержневую арматуру, натянутую электро -  
термическим способом, непосредственно в бетоне без 
специальных анкерных устройств (анкеровка арматуры 
в клеевой рубашке).

Сущность этого способа заключается в том, что пе
ред укладкой в опалубку арматуру покрывают к л е е м ,  
роль которого меняется на различных этапах изготов
ления конструкции. Во время бетонирования конструк
ции клей исключает контакт арматуры с бетоном; при 
нагреве арматуры клей переходит в вязко-текучее со
стояние и не препятствует удлинению арматуры в затвер
девшем бетоне ; при выдержке контролируемой темпера
туры нагрева клей полимеризуется и обеспечивает сцепле
ние арматуры с бетоном; при остывании арматура обжи -  
мает бетон. В период эксплуатации конструкций к л е  й 
обеспечивает совместную работу арматуры с беговом и 
предохраняет ее от коррозии.

Проведенные в Союздорнии исследования показали, что 
электротермический способ натяжения арматуры с анке
ровкой ее в клеевой рубашке с успехом может быть ис
пользован при изготовлении и монтаже мостовых конструк
ций. Результаты исследований легли в основу 'Методичес
ких рекомендаций по применению напрягаемой стержневой 
арматуры в клеевой рубашке в элементах мостов'.
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Б 'Методических рекомендациях '  дана методи к а 
проектировании и расчета мостовых конструкций с ар -  
матурой в клеевой рубашке, приведены требовании к 
производству работ при изготовлении таких конструк
ций»

'Методические рекомендации '  разработали инжене
ры А*П.Пономарев и Б,П»Белов под руководством каяд> 
техн,наук И*Н»Серегина»

В 'Методических рекомендациях' использованы ре
зультаты научно-исследовательских и опытно-экспери
ментальных работ НИИЖБ и НИИ Г А 'Аэропроект', вы
полненных под руководством С.Г.Фарбера, а так ж е 
БелИИЖТ по применению в гражданском строитель -  
стве стержневой арматуры, напрягаемой электротер -  
мическим способом.

Все замечания и предложения просьба направлять 
по адресу: 243900 Балашиха-6 Московской обя., Со -
юздориин.

4



1. Общие положения

1.1. 'Методические рекомендации по при мене н я ю 
напрягаемой стержневой арматуры в клеевой рубашке 
в элементах мостов' распространяются на проектнро -  
ванне в изготовление железобетонных мостовых кон
струкций, армированных стержневой горячекатаной н 
термически упрочненной арматурой периодического про
филя, напрягаемой электротермическим способом и ан
керу е мой в клеевой рубашке.

1.2. Стержневую арматуру в клеевой рубашке реко
мендуется применять в качестве поперечной арматуры 
балок и продольной (рабочей) арматуры плитных мос
тов, а также для объединения сборных элементов в не
разрезные и рамные системы.

2. Особенности проектирования и расчета 

Материалы
2.1. В качестве напрягаемой арматуры в клеевой 

рубашке можно применять все марки стержневой горя
чекатаной классов А -1У, A-У  и термически упрочнен
ной арматуры периодического профиля классов А т -1 У ,  
Ат-У и Ат-У1. Основные механические с в о й с т в а  
стержневой арматуры нз стали перечисленных классов 
и область применения этой арматуры (в зависимости 
от условий эксплуатации железобетонных конструкций) 
должны соответствовать СНиП II“B .l-62 f 'Б етонны е  
и железобетонные конструкции. Нормы проектирована^

2.2. Для анкеровки арматуры рекомендуется иопольэо -  
вать клей на основе термореактяваой феволоаннлинофор -  
мальдегидной смолы СФ-342'А ' по ГОСТ 18604-73. Соо- 
тав клюя в весовых частях: смола СФ -342 'А '-4 , кварпе -  
вая мука (молотый кварцевый песок)-4,8, асбестовая ме -  
лочь -  1,2.
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Вое компоненты, входящие в клей, должны быть на
мельчены тек, чтобы частнды их проходили через си -  
то, имеющее 3600 отверстий на 1 см2.

2*3. Проектирование и расчет элементов предвари -  
тельно напряженных железобетонных конструкций с о 
стержневой арматурой в клеевой рубашке следует вы
полнять в соответствии с требованиями СНвП 11-Д .7-6 2  
и дополнительными требованиями,изложенными в пп.2.4- 
2.15 настоящих 'Методических рекомендаций'.

2.4. Предварительное напряжение арматуры €>е (без 
учета потерь и коэффициента перегрузки) ,  принимаемое 
в расчетах, должно быть <5  ̂А  0,9 R® (в соответствии 
с требованиями СНвП П-Д.7-82*), где Ra -  норма -  
тивное сопротивление напрягаемой арматуры.

2.5. Величину наибольшего напряжения 6 о  при
электротермическом способе натяжения арматуры при
нимают с учетом предельно допустимых отклонений Р, 
всходя из того, что Go ♦ Р  *  .

Значения допустимых предельных отклонений пред
варительного напряжения Р от заданного для изде
лий различной длины рекомендуется определять по фор
муле

2.6. Коэффициент точности предварительного напря
жения арматуры в клеевой рубашке следует принимать 
в соответствии со СНвП 11-Д.7-62*.

2.7. Продолжительность полимеризации клея на ос
нове термореактивной смолы СФ -342 'А ' зависят о т 
температуры нагрева стержня (рис.1).

Данные для проектирования ы расчета

( 1 )

где I  -  длина натягиваемого стержня, м.
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Рекомендуемая температура нагрева стержневой ар
матуры 280-820°С. Повышение температуры ведет к 
деструкции смолы, понижение -  к продолжительности 
нагрева арматуры и, как следствие, к увеличению тем
пературных напряжений в бетоне. Заданную температу
ру нагрева следует выдерживать 2-3 мин.

Время полимеризации клея, мин.

Рас.!. Зависимость времена полимеризации клея от 
температуры нагрева стержня

2.8. Чтобы уменьшить величину температурных на
пряжений в бетоне при нагреве арматуры, время нагре
ва до заданной температуры необходимо сократить до 
минимального. Рекомендуемое время нагрева -  1-Змин.

2.8. Величину предварительного напряжения в арма
туре So  при нагреве стержней до заданной темпера
туры можно определить по формуле

О о  к , (0Л
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где i p -  заданная температура нагрева» °С ; 
io  -  температура окружающей среды» °С ; 
оЬ -  коэфгёшпиент линейного оасшиоения*).

Ат-¥1;
Вца</ -  начальный модуль упругости стержневой ар

матуры, кгс/см^;
К -  коэффициент, учитывающий упругопластичные 

свойства стали и определяемый по табл Л .

Т а б л и ц а  1

©о, кгс/см^

'К '  для арматуры :из стали классов
А-1У и Ат-1 У 

марки А -Уи  Ат-У Ат-У1

8QC 20ХГ211 
__ 20ХГСТ

3000 1,00 1,00 1,00 1,00
4000 1,00 1,05 1,00 1,00
5000 1,05 1,10 1,05 1,00
6000 1,15 1,20 1,05 1,05
7000 — 1,10 1,05
8000 - — 1,15 1,10
9000 - - 1,20

2Л0. При расчете предварительно напряженных кон
струкций и назначении для них контролируемого напря
жения следует учитывать потери предварительного на
пряжения арматуры от усадки и ползучести бетона, ре
лаксации стали и изменения температуры бетона с мо
мента передачи усилия на бетон (с  момента выключе
ния тока в цепи нагреваемого стержня) до окончания 
обжатия бетона.

^Величины коэффициентов взяты из 'Руководства  
до технологии изготовления предварительно напряжен
ных железобетонных конструкций'.М.,Стройиадат,1в75.
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Величины потерь предварительного напряжения ар
матуры от усадки и ползучести бетона и релакса п н и  
стали следует принимать в соответствии с СН  385-87 , 
приложение 4 , так же как прн натяжении армату р ы 
на бетон.

Величина потерь предварительного напряжения ар
матуры <5 *  от изменения температуры бетонавстарь
определяется по формуле

<5ааот"ь -  6 7  • /г, (8 )

где -  напряжение в бетоне на уровне напрягаемой 
электротермическим способом арматуры,воз
ни кающее от температурной силы , оп
ределяемой по формуле (4 ) •

2.11. Железобетонные конструкции с арматурой в 
клеевой рубашке можно подвергать термовлажностной  
обработке до полимеризации клея» Время обработки не 
должно превышать 12 и 7ч при температуре изотерми
ческого прогрева соответственно 60 и 80 °С , при этом  
прочность бетона конструкции достигает 70-80% мароч
ной*

Расчет на действие температурных сил

2.12. При электронагреве арматуры, покрытой тер
мореактивным клеем, в бетоне конструкции возникает  
нестационарное температурное поле, которое вызывает 
температурные напряжения, сжимающие на поверхности 
канала (вблизи арматуры) и растягивающие на перифе
рии.

Железобетонные конструкции с арматурой в клеевой 
рубашке должны быть рассчитаны на действие темпе -  
ратурных сил, возникающих в бетоне на стадии натяже-

8



нм арматуры* Расчет производят для двух сече не й ; 
сечение» нормальное к оси стержня (действует темпе
ратурная сила д4* \ и сечение» проходящее чере з
ось стержня по линии наименьшего сопротивления (дей
ствует сила ). Расчет выполняют исходя из вы*
бранного режима полимеризации клея.

2Д8. Температурную силу Afzt (рис.2)? возникаю-

Р п с2 . Схема действия температурных сип и зшоры напряже*» 
ней в кормальшх (к оси стержня) сечениях: 

а -  в период натяжения стержня (от температурной силы i j t  
и стесненных температурных деформаций), где £  -темпера
тура бетона на некотором удалении от оси стержня; б-после 

натяжения стержня (установившиеся)

щую в бетоне вдоль нагреваемого стержня» рекомендуй 
ется определять по формуле

Лжt-
-to)s_ _ (4)

10



где *L$ -  коэффициент линейного расширения бето н а, 
равный 12,4x10-6;

£5 -  модуль упругости бетона, кгс/см^;
Ья.к -  температура нагрева поверхности бетонного 

канала, равная 0,5 Ьр э °С ;
Я«.5- глубина нагретой зоны бетона, принимаемая 

по табл.2 (отсчитывается от поверхно с т и 
цилиндрического канала), см;

А -  относительная глубина нагретой зоны бето
на,

д а_ % 4 _  •

Радиус к а н а л а  
принимают рав н ы м 
0,6 диаметра арма -  
туры.

2.14. Температур
ную силу Mat (см. 
рис.2), действующую 
перпендикулярно наг
реваемому стержню, 
рекомендуется опре
делять по формуле

(5 )

где ^  -  длина нагреваемого стержня в бетоне.

2.15. Температурные силы jJti и / ,е можно рас
сматривать как внешние силы, действующие на элемент

радиус канала, см. 

Т а б л и ц а  2

Диаметр ар
матуры, мм

Глубина нагретой 
зоны бетона

см

12 3,6
16 4,0
18 4,5
20 5,2
25 7,3
28 8,0
32 11.2

/ L  •
1,S7 И нЛ
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конструкция. Напряжения в бетоне элемента конструк
ции от сня Ж*£ и определяют обычным мет о -
дом» применяемым в строительной механике.

3. Конструирование 

Общие требования

3.1. Арматура в клеевой рубашке размещается в 
элементах мостов так же» как и напрягаемая стержне* 
вая арматура соответствующего класса с о г л а с н о  
СНиП 11-Д.7-62*.

Расположение арматуры в клеевой рубашке должно 
обеспечивать наименьшее количество соприкосновений 
ее с прочей арматурой.

3.2. Напрягаемую стержневую арматуру следует за
казывать и применять преимущественно в виде целых  
стержней мерной длины (без сварных стыков на всю 
длину элемента), а термически упрочненную с т а л ь  
классов Ат-1 У и Ат-У1 -  только в виде стержней мер
ной длины.

3.3. При применении арматуры криволиней н о г о 
очертания с несколькими углами перегиба угол накло
на стержней рекомендуется принимать не более 30°* а 
радиус закругления для стержней арматуры диаметром 
до 25 мм -  не менее 15 м; диаметром от 28 до 32мм- 
не менее 20 м.

При применении арматуры с одним углом переги б а 
угол наклона отгибов может достичь 80°. Радиус за
кругления стержней должен быть не менее 15 диамет -  
ров напрягаемой арматуры.

3.4. Длину зоны анкеровки Za* напрягаемой
стержневой арматуры в клеевой рубашке можно при
нимать равной 35 диаметрам арматуры независимо от 
марки бетона.

3.5. При применении арматуры диаметром 25 мм и
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более необходимо предусматривать в Пределах длины 
зоны анкеровки установку дополнительной поверенной 
(косвенной) арматуры в виде спиралей. Допускаемый 
шаг поперечных стержней спиралей -  не более 30мм 
(по длине стержня), диаметр -  не менее 5 мм. Дна -  
метр спиралей должен быть равен 3 диаметрам напря
гаемой арматуры или больше.

3.6. Для подключения токоподводящих проводов к 
напрягаемой арматуре необходимо, чтобы стержни вы* 
ходили за пределы элементов на 8*10 см или в бетоне 
устраивались ниши, размеры которых обусловлены кон
струкцией применяемых контактов.

3.7* В случае применения арматуры в клеевой ру *  
башке в качестве монтажной напрягаемой армат у ры  
необходимо обеспечивать надежную связь бетона омо* 
ноличивания с бетоном элементов как в направлении  
вдоль стержня, так и в нормальном к оси стержня во  
избежание выкалывания бетона омоноличивания при на
тяжении арматуры от действия температурных сил.

3*8. Допускается применять арматуру, часть длины 
которой покрыта клеем, располагая участок армату ры  
с клеевой рубашкой в бетоне, а участок, свободный от 
клея, в открытом или закрытом канапе.

Конструкция коробчатых блоков с арматурой 

о клеевой рубашке

3.8. Армирование блоков рекомендуется производить 
напрягаемой арматурой, расположенной в соответствии 
с напряженным состоянием бетона, соблюдая требова* 
ния п.3.3 настоящих 'Методических рекомен д а ц и й* 
(рис.З).

3.10. Стенки блоков рекомендуется армировать на
прягаемыми хомутами V -образного очертания, рас -  
положенными по оси или симметрично оси стенки бло
ка.
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3.11* Рекомендуемый диаметр напрягаемой армату* 
ры -  не более 25 мм для армирования плиты блоков и 
18 мм для хомутов*

3,12. Конструктивное армирование блоков напряга-

Рис.З. Схемы армирования плитно-ребристых 
и коробчатых блоков арматурой в клее в о й  

рубашке
емой арматурой выполняется в соответствии с требо
ваниями СНиП П-Д .7-62*.

Конструкция стыка неравревных пролетных строений 

с арматурой в клеевой рубашке

3.13. Разрезные пролетные строения, выполненн ые 
из типовых пустотных плит, рекомендуется объединять 
в неразрезные с помощью стержневой напрягаемой ар
матуры в клеевой рубашке.

Стыки целесообразно располагать в зоне нулев ы х 
моментов от постоянных нагрузок.

Оптимальный диаметр напрягаемой арматуры 22 -  
32 мм.

3.14. Арматурные стержни могут перекрывать п о 
длине моста один или два стыка, симметричных относи
тельно опоры (рис.4). Последний вариант целесообра -
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зен лишь в случав, когда необходимо увеличить коли
чество напрягаемой арматуры в надопорном сече и и и 
неразреаного пролетного строения. При этом участок  
стержня, расположенный в надопорном блоке, рекомен
дуется не покрывать клеем (п .3 .8 ).

3.18. Арматурные стержни допускается располагать  
в прорезях либо в пазах, выполненных в бетоне блоков , 
н в продольных швах между плитами.

Анкеровка стержней осуществляется в бетоне ом о- 
ноличивания. Чтобы обеспечить совместную работу бе
тона омоиоличивавия с бетоном плит под действ н е м  
нормальных сил, прорези в плитах на длине зоны ан -  
керовки арматуры рекомендуется устраивать зубчаты
ми.

Косвенное армирование в зоне анкеровки дояж н о 
соответствовать ш3.5 настоящих 'Методических реко
мендаций'.

3.16. В районе стыка плиты должны быть объедине
ны между собой в поперечном направлении с помощью
армированной диафрагмы.

4. Требования к производству работ

Заготовка, транспортировка и монтаж арматуры 
в клеевой рубашке

4.1. Арматурные стержни перед нанесением к л е я  
выправляют и очищают от грязи, пыли и ржав ч и н ы .  
Стержни арматуры классов А -1 У  и A -У  в случае не -  
обходимосги могут быть соединены контактной сты -  
новой сваркой согласно ГОСТ 14098-68. Диаметр ар -  
матуры в месте соединения не должен превышать мак
симального диаметра арматуры по выступам.

4.2. При приготовлении клея компоненты отвешива
ются, измельчаются и тщательно перемешиваются в 
пропорциях, указанных в п.2.2.
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РисИ. Схемы армирования стыков плитных не разрезных пролетных строений 
арматурой в клеевой рубашке:

1 -напрягаемые стержни верхней зоны плиты;
2 -напрягаемые стержни нижней зоны плиты;
3 -стержни в клеевой рубашке для предварительного напряжения стыка.



Компоненты клея измельчаются по заданной круп -  
ности н перемешиваются прн совместном их помоле в 
вибромельнице.

Смолу и асбестовую мелочь загружают в вибро -  
мельницу в последнюю очередь. При совместном помо
ле  компонентов клея температура нагрева мел ю щ и х 
тел вибромельннцы не должна превышать 8 0 % .

Приготовленный клей хранят в любой таре в сухих 
помещениях. Срок хранения -  3 года.

4.3. Клей на арматуру наносят в специальной уста
новке. Толщина пленки клея -  1,5-2 мм над выступа -  
ми арматуры. На поверхность клея с помощью роликов 
наносят рифления волнообразного очертания с высотой  
волны 2-2,5 мм и шагом 6 -8  мм. Эту операцию произ
водят или непосредственно на выходе из установки для 
нанесения клея, где клей размягчен, или перед уклад
кой арматуры в опалубку, предварительно подогрев ар
матуру вместе с клеем до температуры 100-120°С.

Хранение приготовленных стержней допускается в 
местах, защищенных от попадания прямых солнеч в ы х  
лучей и влаги. Срок хранения -  3 года.

4.4. Перевозка приготовленных стержней до
пускается любым видом транспорта в упаковке, пре -  
дохраняющей от ударов и трения друг о друга илг о дру
гие поверхности.

Если при транспортировке или гнутье а р м а т у р ы  
пленка клея повреждается, то ее восстанавливают рас
плавленным при температуре 100-120°С  или растворен
ным в ацетоне клеем.

4.5. После установки арматуры в опалубку м е с т а  
возможного соприкосновения ее друг с другом и про
чей арматурой следует изолировать способами, при -  
меняемыми в цепях низкого напряжения.
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Натяжение арматуры

4.6. Натяжение стержневой арматуры осуществляют 
электротермическим способом с использованием сва -  
рочных трансформаторов, тип н количество кото р ы х 
подбирают по необходимым величинам силы тока, на
пряжения и мощности.

Расчет силы тока, напряжения и мощности устано
вок для нагрева арматурных стержней в клеевой ру -  
башке по заданному режиму приведен в приложении 1. 
Там же указаны основные характеристики сварочных  
трансформаторов, используемых для нагрева арматуры.

Примеры расчетов приведены в приложении 2.
4.7. Технология натяжения стержней заключается в 

следующем: стержни подключают в пепь нагреватель — 
ной установке; включают ток и в течение 1-3 мин на
гревают стержни до заданной температуры (2 8 0 -3 2 0 % );  
поддерживают заданную температуру в стержнях в те
чение 2-3 мин до полимеризации клея; выключают ток 
в нагревательной установке.

При выдержке температуры нагрева требуемая ве -  
личина силы тока значительно (в  2 -3  раза ) м е н ь ш е ,  
чем при нагреве стержней. Уменьшить силу тока при 
переходе от нагрева стержней к выдержке температу
ры можно путем включения в электрическую цепь р е 
активной катушки (дросселя) или сварочных трансфор
маторов С Т Э -2 4  или СТЭ -34  с закороченными реак -  
тивными обмотками, используемыми как дроссель.

Электрическая «сем а установки для нагрева арм а
туры и поддержания в вей постоянной температуры в 
течение определенного времени показана на рис.5.

4.8. Если арматура расположена по длине конструн- 
ции частично в бетоне (участок I )  и частично на воз
духе (участок II ),  то каждый участок следует нагре -  
вать отдельным трансформатором в такой последова -  
тельности:
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нагревают участок I до температуры ** 120°С з а 
0,5-1 мин;

нагревают участок II до заданного удлинения и под
держивают на участке I температуру 100-120°С в т е 
чение всего времени нагрева;

нагревают участок I  до температуры 280-320°С за
1 - 2 мин и 
поддержи -  
вают за -  
данное уд
линение на 
участке И;

выдер -  
живают за
данные уд
линение и 
температу
ру на уча
стках в те- 
ч е н и е

2 - 3 мин;
отклю -  

чают ток от 
участка I и 
поддержи -  
вают н а 
участке II 
задан н о е 
удлинение в

У I_________I

тт
W V
А гх  гх
■ 'V

Рис.5. Электросхема установки для нагрева арма
туры

течение 5 мин; 
отключают ток от участка II и снимают токоподво

дящие провода.
4.9. Стержни в цепь нагревательной установки под

ключают лишь с помощью специальных прижимных кон
тактов, надежно соединенных с токоподводящими про -  
водами. Токоподводящую часть контакта (длиной не ме
нее 2 cL ) выполняют из металла, обладающего высо -
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ков электропроводностью (медь, латунь), а прижима
ющую часть -  из обычной стали. Усилие прижатия кон
такта к нагреваемому стержню -  не менее 100 кгс.

4.10. Напряжения в арматуре контролируют по силе 
тока, протекающего по стержню, используя зависи — 
мость между удлинением при заданное температуре и 
омическим сопротивлением стержня. Одновременно кон
тролируют величину удлинения стержня.

Операции при контроле напряжений в арматуре п о 
силе тока выполняют в такой последовательности:

в пепи нагреваемого стержня устанавливают транс
форматор тока, подключенный к образцовому ампермет-

прризводят тарировку стержней (минимум трех шт.), 
аналогичных заложенным в бетон, устанавливая вели
чину коэффициента К, :

К ,'-

где Зв -  сила тока в дели в начале нагрева стержня;
3U -  сила тока в цепи при удлинении стержня,со

ответствующем заданному напряжению в ар
матуре <эг*

Удлинение определяют по формуле

s %
£««v К »

где Етк -  начальный модуль упругости стержневой ар
матуры, кгс/см«;

К -  коэффициент, учитывающий упругопластичные 
свойства стали:

стержни, заложенные в бетон, нагревают до тех пор , 
пока сила тока в цепи не достигнет величины 7 ц , опре -  
деленной из зависимости 3 ti mW «i j

при выдержке заданной температуры нагрева периоди
чески включают в цепь нагреваемого стержня реактивную 
катушку (дроссель), слеш за постоянством силы тока в 
цепи Jti •
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Удлинение арматуры при нлтяженкя измеряют штан
генциркулем между бетоном конструкции и риской, на
несенной на каждом из контактов. Точность измерения 
+ 0,1 мм. Эти данные необходимы для контроля, особен
но на первых этапах работы е  арматурой в клеевой ру
башке.

4.11. При работе с арматурой в клеевой рубаш к е 
необходимо составлять акт производства скрытых ра
бот, в котором следует отмечать качество клее в о г  о 
покрытия арматуры, установленной в опалубку, наличие 
электроизолядии мест возможного соприкосновения ее 
о  прочей арматурой, положение зафиксированной арма
туры, полное удлинение арматуры в момент натяжения н 
после остывания; величину тока, протекающего по стерж -  
ню в начальный и конечный моменты нагрева.

Прн натяжении арматуры следует руководствоват ь с я 
указаниями по технике безопасности, которые приведены в 
приложении 3.
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ПРИЛОЖЕНИЯ
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Расчет электрических параметров установок 
для нагрева арматуры в клеевой рубашке 

по заданному режиму

Силу тока, необходимую для нагрева арматуры в 
клеевой рубашке до заданной температуры, определяют 
по формуле

J.y a..3jran-gi— , а,

где Quo** -  полное количество тепла, ккал, расходуемо
го на нагрев 1 м стержня до контролируе
мой температуры;

-  коэффициент, учитывающий схему включения 
стержней в цепь питания; при последователь
ном включении он равен 1, при параллель -  
ном -  числу одновременно нагрева е м ы х 
стержней;

^ -  активное сопротивление 1 м стержня п р и  
контролируемой температуре нагрева,Ом,при
нимаемое по табл Л данного приложения;

t -  время нагрева стержней в бетоне, мин.

Полное количество тепла

QnQAH * Он ♦ Q n m • £ (7 )

где Qh -  количество тепла, ккал, расходуемого на на
грев 1 м стержня до контролируемой тем -  
пера туры без учета потерь, принимаемое по 
тебл.1 данного приложения;
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ш,

10
12
14
16
18
20
22
25
28
32
36

Т а б л и ц а  1

Площадь 
попереч
ного се
чения ар
матуры, 

мм2

Оми
ческое 
сопро
тивле
ние Л,

Ом-КГ4

Расход тепла,ккал,при 
нагреве за 1 мин 1 м 
стержня от 0°С до тем
пературы, °с

Активное 
сопротивле
ние 1 м 
стержня *, 
Ом*10“4 
при нагреве 
его от 0°С  
до темпера
туры, ос

Полное сопро
тивление 1 м 
стержня Z  , 
О м *Ю -4< лоИ 
нагреве его 
от 0°С до 
температуры,

ос

300 350

Q* №

300 350 300 350

78 16,7 21,8 3,33 26,3 4,26 51,4 58,5 58,0 63,3
113 11,5 31,4 3,88 37,7 5,08 40,0 43,8 47,0 51,3
154 8,45 42,7 4,71 51,3 6,02 33,2 36,7 38,4 41,8
201 6,45 55,8 5,28 67,0 6,75 28,5 31,2 33,2 36,2
254 5,12 7 0,6 5,82 84,8 7,58 25,2 27,6 28,4 32,1
314 4,15 87,2 6,66 104,7 8,52 22,6 24,8 26,4 28,8
380 3,42 104,3 7,47 126,3 8,56 20,7 22,7 24,4 26,6
481 2,65 136,0 8,37 163,0 10,70 18,0 18,7 21,2 23,1
616 2,11 170,5 8,25 204,5 11,82 16,2 17,7 18,8 20,7
804 1,62 223,0 10,62 268,0 13,60 14,2 15,5 16,7 18,2

1018 1,28 282,0 11,82 332,0 15,25 12,6 13,8 14,8 16,2



ь *  потери тепла, ккал, с 1 м стержня на нагрев 
окружающего бетона, на испарение влаги, со
держащейся в бетоне, и на полимеризацию клея 
в течение всего времени нагрева.

Установлено, что время нагрева одного и того же 
стержня в бетоне в среднем в два раза больше,чем на 
воздухе, при одинаковых силе тока и напряжении в це
пи, Следовательно, потери тепла с i м стерж -  
ня в бетоне, выраженные через потери тепла с 1 м на 
воздухе, могут быть определены по формуле

c S r - t  г ,  (8 )

где Qf?* -  потери тепла с одного метра стержня теп
лоизлучением и конвенцией в течение 1 мин, 
принимаемые по табл.1 данного приложения.

Требуемое напряжение определяют по формуле

и ,* 7 - Z * п г
кг 6 , (9 )

где X -  полное сопротивление 1 м стержня при на
греве до расчетной температуры, Ом, прини
маемое по табл.1 данного приложения.

1н -  длина нагреваемого участка стержня, м;

т> -  коэффициент, который при последовательном  
включении стержней в цепь питания р а в е н  
их числу, а при параллельном соединении-1.

Требуемую мощность преобразователя тока опреде
ляют по формуле

P z *{ооф 7 к8А.  (10)

26



Т а б я я « • 2

Мртю аирами. в 220 ыа 380 яо/ю«ю 580ггОааа580 Гаюi 220 шш 580
Krapiaoi мнимом ара хохоо-tmxm. в Ш~ «о ir a n 60-70 70 60 80 69Я78 72я84
Придана paw равом, Щ ааа Ш  __ 65 65 50 65 60 50
Шшяяттп полеэмл мощность, totpcemifii, Ш ■ V iS 8,7 i 2Ц5 £ ь 3 п Яrioamxml порвяшт вок яря
Ш Г " М

ПО/63Й5/90 ' ttv - T5J7STш т т а я т тт" .
Вошшахша вторячтВ *ок#А 550 500 140 ! 550 |~ Й Г 700 500 1000 , 2000бёмямая&яоа вторичное яавряяа- яка яря игру аса, В ГО J0 55 4й 42 -
njjw« рвгулярозаняя ояарояяо- WsOO B0-7Q025450 60-40080-450IXS0-700I200-900200-600400-2200880-2208
вяя 0,85 0,85 о,85 1 о̂бз - 1___0.Ю___ I 0,87 0,9 •СЩфшият «ояноохя кг *■*» ц а  ~ - Ш 0.55 —м «•Яяояад»оачаяяя проводов дшк В/то ~357!Г ВТ» тю к 70/55 тЯи 240Д85
Ьоа»у ом»вяя,.врояа»м ом- ЙЙ" Шшм2x70 ■ я г * Г SSn2x70 2x150 4яШ

Ю



На основании полученных данных по табл.2 давно г о 
приложения подбирают трансформаторы,обеспечиваю щ и е 
необходимые силу тока н напряжение.

Номинальная мощность трансформаторов д о л жн а  
быть больше расчетной.
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ПРИЛОЖЕНИЕ г

Примеры расчетов при электротермическом способе 
натяжения стержневой арматуры в клеевой рубашке

Рассмотрим армирование плиты проезжей части (см.ри
сунок ) арматурой в клеевой рубашке. Температура натре -  
ва стержня 320^С, время нагрева 1 мин, время выдержк и 
2 мин. Температура конструкции 20°С. Бетон марки '500'.

строений

1. Величину предварительного напряжения в арма
туре вычисляем по формуле (2):

в„ . («em o)-i3,2-io-6-i,9;iqe.  вв40кгс/сма
* I *

Предельно допустимое отклонение предварительно
го напряжения в арматуре определяем по формуле (1 ):

Р -300 + » 806 кгс/см2.11,70

Проверяем величину наибольшего напряжения в ар
матуре: 6840<-вОв “ 7446 к г с / с м 2  г. 8000 кгс/см2.
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2* Потерн напряжения в арматуре от измене н и я 
температуры бетона определяем по формуле (3) :

<5
а
потерь

1.9-1Ф  
0,38*106 5 б !  .

Максимальное напряжение в бетоне на уровне на
прягаемой арматуры от температурной силы A/xt опре
деляем по формуле

gr * .  - A t  
Ft

A/*i ■ -бтлд т
ж  у * ,

где -  соответственно площадь сечения и момент
’ инерции бетонного сечения;

& г У* ~ соответственно эксцентриситет и ордината 
арматуры относительно центра тяжести бе
тонного сечения.

Температурную силу определим по формуле (4) :

^  з.14-12.4 -ю-в-о.з8 - 106(0.5-320-20)х

х 3,8^ (1+-д“§" 0,6-1,4) ж 3617 кгс/см2.

При расположении арматуры через 20 см и последо
вательном натяжении стержней получим:

<о
*
8

3617 3617-8.5
20-25 20-253 8,5-12 17 кгс/см ,

■ 5-17 "  85 кгс/см2.
®потерь
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3. Температурные напряжения, возникающие в бе
тоне при электропрогреве арматуры, определив м в двух 
сечениях:

а ) в сечении, нормальном к оси стержня%

б) в сечении, проходящем через стержень н парал
лельном оси блока,

«Г— г - * * -  ♦ £  ЯШ •
* Fs * W S

по формуле (5 )

Чтобы обеспечить треншност ой кость бетона п р и  
действии температурной силы , рекомендует с я 
натягивать арматуру после монтажа блоков пролетных 
строений н обжатия бетона плиты проезжей части на
пряжением не менее 55 кгс/см2.

4. Прв подборе установки для нагрева одного стержня 
требуемую силу тока определяем по формулам (б ) - (8 )  я 
табл.1 приложения 1:

Ф* 115»* 25 1150-252 в**75кгс/см2» 20кгс/см2.
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1380 А.а я 1/
У 38.2-10-4-1

Необходимое напряжение устанавливаем по формуле(9 ) 
и табл.1 приложении 1:

U  _i38q.88.4-10-4 -11.78-1 ш 62 ^

Требуемую мощность трансформатора вычисляем по 
формуле (10):

Р 1380 - 82 
1000 86 кВт.

По табл.2 приложения 1 подбираем трансформат ор 
ТСД-2000, который может обеспечить нужный режим 
нагрева. Можно также применить батарею нз т р е  х 
соединенных последовательно трансформаторов ти п а 
ТСД-600.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3

Указания по технике безопасности

1. Правила техники безопасности при приготовлении клея, нанесении его
не арматуру, хранении клея и арматуры а клеееой рубашке

1. Все производственные процессы при приготов
лении клея и нанесении его на арматуру должны про — 
изводиться в изолированных помещениях с принудителы 
ной вентиляцией»

2. Для естественного проветривания в летнее вр©~ 
мя все оконные проемы производственных помете ни ft 
должны иметь открывающиеся рамы и фрамуги с прос
тейшим механизмом для их открывания*

3. В помещениях для работы с п л а с т м а с с а м и  
должны быть установлены раковины с подводкой х о 
лодной и горячей воды»

.4* Рабочие столы для приготовления клеевой сме
си следует накрывать прочной белой бумагой, кото -  
рую после работы убирают.

5» Для сбора загрязненной бумаги и обтирочного 
материала в помещении устанавливают металлнчесх и е 
емкости с плотно закрывающимися крышками* В кон -  
це рабочего дня или смены эти емкости очищают f а 
содержимое сжигают в специально отведенном мес -  
те.

6. Тару из-под пластмасс моют механизирован -  
ным способом в специальном, хорошо вентилируемом 
помещении,

7» Для предупреждения контакта кожи рук с пласт
массами все работающие должны быть обеспечены по
лиэтиленовыми на бязевой подкладке или тонкими ре -  
зиновыми перчатками.

8. Лица, работающие с пластмассами, д о л ж н ы  
быть обеспечены защитной одеждой, состоящей из
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хлопчатобумажного халата, застегивающегося с  з а  да, 
хлопчатобумажной шапочки или косынки.

8. Выносить спецодежду с предприятий в стирать 
на пому запрещается.

10. Стирать спецодежду на производстве необхо
димо механическим способом в отдельно от другого 
белья.

11. Менять спецодежду на производстве необхо -  
димо не реже одного раза в неделю.

12. Хранение в прием пиши, а также курение на 
рабочих местах запрещается.

13. В помещение, где производится помол компо
ненте» клея, не разрешается входить до тех пор, пока 
пыль, образовавшаяся при помоле, не будет удалена.

14. Клей на арматуру следует наносить механиз
мом, оборудованным местным отсосом.

13. Клей и смолы должны храниться в плотно за
крытой таре, а арматура в клеевой рубашке -  в шта
белях (с  зазорами между стержнями не менее 1 см ) 
в специально оборудованном проветриваемом помеще
нии.

2. Правим техники безопасности при напряжении арматуры 
змктро термическим способом

16. Натяжение арматуры следует производить на 
открытом воздухе в сухую погоду.

17. К работе на установках для нагрева арматуры 
допускаются только лица, прошедшие обучение по про
грамме технической эксплуатации электросиловых ус
тановок промышленных предприятий.

18. Лица, работающие на установках, обеспечива -  
ются спецодеждой в индивидуальными защитными прис
пособлениями, соответствующими выполняемой работе.

19. Все соединения электропроводки нужно тща -  
тельно изолировать.
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20. Установки для нагрева арматуры должны иметь 
сигнальную лампу, автоматически включающуюся во 
время нагрева стержня.

21. На рабочих местах должны быть уложены рези
новые коврики.

22. Установки и все комплектующее их силовое обо
рудование надежно заземляются,

23. Электросиловое оборудование и приборы, входящие в 
комплект установки, должны быть вмонтированы в ме
таллические шкафы, доступ к которым р а з р е ш а е т с я  
только дежурному электромонтеру.

Кроме того, следует соблюдать 'Правила техни к в 
безопасности и промышленной санитарии при работе с 
эпоксидными смолами и материалами на их основе '  
(М ., Изд.НИИАТ, 1862), 'Правила технической эксплу- 
атации электроустановок потребителей в правила тех 
ники безопасности (М ., Атомиздат, 1873), 'Правя л а 
техники безопасности и производственной с а н и т а р и и  
при электросварочных работах' (М ., Машгиз, 1860).
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