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Общие требования к методам контроля
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Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Н а стоя щ и й  стан дар т р асп р остр ан яется  на стр ои тельн ы е  т еп 
л о и зо ля ц и о н н ы е  м атер и алы  и и зд ели я  и у ста н а в ли в а ет  общ и е  т р е 
бован и я  к м етодам  их к он тр оля .

2. Т ем п ер а тур а  пом ещ ения , в котором  п р оводят к он тр оль  м а 
тер и а ло в  и и зделий , д о лж н а  бы ть (22  ± 5 )  °С .

М а тер и а лы  и и зд ели я  или их обр азц ы  перед  кон тр олем  д о лж н ы  
им еть тем п ер а тур у  пом ещ ения .

3. К о ли ч ест в о  обр а зц ов  (п р о б ) т еп ло и зо ля ц и о н н ы х  м а тер и а лов  
или  и зд ели й  д л я  к а ж д ого  вида к он тр оля , а та к ж е  пор ядок  отбор а  
обр азц ов  устан ав ли в аю тся  стан дартом  или  техническим и  у с л о в и я 
ми на конкретны е м атер и алы  или  и здели я .

4. За р е з у л ь т а т  испы тания приним аю т среднее ари ф м етич еское 

значение (X )  п а р а л л е л ь н ы х  оп р еделен и й , рассчи ты ваем ое  по ф ор
м у ле

п

х = — — ,
71

где  Х{ — р е з у л ь т а т  i-го  н а б лю д ен и я ;
п —  ч и сло  р е зу л ь т а т о в  н аблю ден и й .

5. В ы суш и в ан и е  обр а зц ов  д о  постоянной  м ассы  д о л ж н о  произ* 
водиться  при т ем п ер атур е  (1 0 5 ± 5 )  °С , если  в стан дар те  
и ли  техн ически х  у с ло в и я х  на м атер и ал  или  и зд ели я  не ук а зан а  
д р у га я  тем п ер атур а .

Издание официальное Перепечатка воспрещена
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Стр. 2 ГОСТ 17177.0—81

Образцы материалов или изделий считают высушенными до по
стоянной массы, если потеря их массы после повторного высушива
ния в течение 0,5 ч не превышает 0,1 %.

6. Перечень методов контроля, используемых для определения 
показателей качества отдельных видов теплоизоляционных мате
риалов и изделий, устанавливается стандартами или технически
ми условиями на конкретные материалы или изделия.
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