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ПЛЕНКА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ 

(ограничение ГОСТ I05S4-73)

ОСТ
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Вводится впервые

Приказом Мастерства анергетшм и эяектрфивцм СССР 
ОТ 4 июня 1979 г. £  104 срок действия установлен

О 01.10. 1979 г». 
ко 01.12. 1984 г.

Несоблюдение стандарта преследуется до закону

1. Настоящий стандарт распространяется на полиэтиленовую 
пленку, применяемую предприятиями Минэнерго СССР при строи
тельстве в качестве упаковочного материала и других целей.

2. В зависим ос та от назначения полиэтиленовая пленка 
выпускается следующих марок, ук&зашшх в табл. I.

Издание официальное Перепечатка воспрещена



Стр.2 ОСТ 34-13-879-79

Таблица I

Марки
пленки

Основные рекшевдуеше области 
дриыененяя

М Для изготовления транспортных мешков и 
других ответственных назначений

С Для изготовления изделий техничес
кого назначения, упаковки и др.

н Для изготовления изделий народного 
потребления, бытового назначения

Марки М,Н и С выпускаются 1-ым и 2-ыы сортом, отли
чающимся предельными отклонениями по толщине.

3 . Условное обозначение пленки состоят из названия мате
риала "пленка полиэтиленовая", марки (М,Н,С), вида добавок

■к

( п -  пигмент, с -  стабилизатор, т -  скользящая добавка, 
а -  антистатическая добавка), толщины и ширины в миллиметрах 
и сорта.

П р и м е р  у с л о в н о г о  о б о з н а ч е н и я  
полиэтиленовой плевки марки М, содержащей стабилизатор, тол
щиной 0,050 мм, шириной 1400 мм, 1-го сорта:

Пленка полиэтиленовая Мс , 0,050 х 1400,
I сорт, ГОСТ 10354-73

4 . Полиэтиленовая пленка изготовляется следующих разме
ров, указанных в табл. 2

%



ОСТ 34-13-879-79 Ctd. 3

Таблица 2

Ширина Толщина Минимальная длина
полотна» ш полотна, т куска пленки 

в рулоне, и

До 800
0,050; 0,100; 
0,200; 0,300

25
0,05(1; 0,100;

Св.800 до 1500 0,200; 0,300; 
0,500

П р и м е ч а н и е  . Шириной полотна для пленок 
в форме рукава или полурукава считается ширина развернутого 
рукава или полурукава.

5. Остальные технические требования, не оговоренные 
в настоящем стандарте, по ГОСТ 10354-73.
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С О Д Е Р Ж А Н И Е

Обозначение
стандарта Наименование стандарта Стр.

ОСТ 34-13-860-79
АСБЕСТ ХРИЗОЛИТОВЫЙ 
(ограничение ГОСТ 12871-67*)

3

ОСТ 34-13-861-79
АСБОТЕКСТОЛИТ ЗЕЕКТРОТЕХНШЕСКИЙ 
ЛИСТОВОЙ
(ограничение ГОСТ 16360-70)

7

ОСТ 34-13-862-79
БУМАГА УПАКОВОЧНАЯ АНТИКОРРОЗИОННАЯ 
Технические условия 
(ограничение ГОСТ 16295-77)

11

ОСТ 34-13-863-79
ВОЙЛОК технический ТОНКОШЕРСТНЫЙ И 
ДЕТАЛИ ИЗ НЕГО ДЛЯ МАШИНОСТРОЕНИЯ 
(ограничение ГОСТ 288-72*)

13

ОСТ 34-13-864-79
ВОЙЛОК ТЕХНИЧЕСКИЙ ПОПЛТУБОШЕРСТНЫЙ 
И ДЕТАЛИ ИЗ НЕГО ДЛЯ МАШИНОСТРОЕНИЯ 
(ограничение ГОСТ 6308-71*)

18

ОСТ 34-13-865-79
ВОЙЛОК ТЕХНИЧЕСКИЙ ГРУБОШЕРСТНЫЙ И 
ДЕТАЛИ ИЗ НЕГО ДЛЯ МАШИНОСТРОЕНИЯ 
(ограничение ГОСТ 6418-67*)

24

ОСТ 34-13-866-79
ГЕТИНАКС ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ 
ЛИСТОВОЙ
(ограничение ГОСТ 2718-74*)

31

134



Обозначение
стандарта Наименование стандарта Стр.

ОСТ 34-13-867-79
ДОСКИ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ ЭЛЕКТРО
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДУГОСТОЙКИЕ 
(ограничение ГОСТ 4248-78)

34

ОСТ 34-13-868-79
КАРТОН АСБЕСТОВЫЙ 
(ограничение ГОСТ 2850-75) 37

ОСТ 34-13-869-79
КАРТОН ОБИВОЧНЫЙ ВОДОСТОЙКИЙ 
(ограничение ГОСТ 6659-73*) 39

ОСТ 34-13-870-79
КАРТОЙ ПРОКЛАДОЧНЫЙ И УПЛОТНИ- 
ТЕПИНЕ ПРОКЛАДКИ ИЗ НЕГО 
(ограничение ИСТ 9347-74)

41

ОСТ 34-13-871-79
КАРТОН ЭЛЕКТРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ 
(ограничение ГОСТ 2824-75*) 44

ОСТ 34-13-872-79
КЛЕИ ФЕНОЛШОЛИВИНИЛАЦЕТАЛЕНЫЕ 
(ограничение ГОСТ 12172-74) 48

ОСТ 34-13-873- 79
ЛЕНТА ИЗОЛЯЦИОННАЯ ПРОРЕЗИНЕННАЯ 
(ограничение ГОСТ 2162-78) 51

ОСТ 34-13-874-%
ЛЕНТА ЭЛЕКТРОИЗОЛЯЦИОННАЯ ИЗ 
СТЕКЛЯННЫХ НИТЕЙ 
(ограничение ГОСТ 5937-68)

53

ОСТ 34-13-875-79
ПАРСНИТ
(ограничение ГОСТ 481-71) 56
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Обозначение
стандарта Наименование стандарта Стр.

ОСТ 34-13-876-79
ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ЛИСТВЕННЫХ ПОРОД 
( ограничение ГОСТ 2695-71)

60

ОСТ 34-13-877-79
ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД 
( ограничение ГОСТ 8483-36)

63

ОСТ 34-13-878-79
ПЛАСТИКИ ДРЕВЕСНЫЕ СЛОИСТЫЕ 
( ограничение ГОСТ 13913-88)

66

ОСТ 34-13-879-79
ПЛЕНКА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ 
(ограничение ГОСТ 10354-73)

69

ОСТ 34-13*880-79

ПЛИТЫ ДРЕВЕСНО-СТРУЖЕЧНЫЕ 
Технические условия 
(ограничение ГОСТ 10632-77)

72

ОСТ 34-13-881-79
плита ФАНЕРНЫЕ 
Технические условия 
(ограничение ГОСТ 8673-77)

76

ОСТ 34-13-882-79
ПЛАСТИНЫ РЕЗИНОВЫЕ И РЕЗИНОТКАНЕВЫЕ 
Технические условия 
(ограничение ГОСТ 7338-77)

79
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Обозначение
стандарта Наименование стандарта Стр.

ОСТ 34-13-883-78
РУБЕРОИД
(ограничение ГОСТ 10923-76)

84

ОСТ 34-13-884-79

ст а л о  ПЛОСКОЕ БЕЗОПАСНОЕ трехслойнсе 
НА ПОЛИВИНИЛБУТИРАЛЬНОИ ПЛЕНКЕ 
Технические условия 
( ограничение ГОСТ 8435-76)

87

ОСТ 34-13-885-79
с т а л о  ОКОННОЕ ЛИСТОВОЕ 

( огоаничение -ГОСТ 111-78)
89

ОСТ 34-13-886-79
ст а л о  ПЛОСКОЕ ЗАКАЛЕННОЕ 
( ограничение ГОСТ 5727-75*)

91

ОСТ 34-13-887-79
СТЕКЛОТЕКСТОЛИТ КОНСТРУКЦИОННЫЙ 
(ограничение ГОСТ 10292-74*)

93

ОСТ 34-13-888-79
СТЕКЛОТЕКСТОЛИТ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ 
ЛИСТОВОЙ
( ограничение ГОСТ 12852-74*)

96

ОСТ 34-13-889-79

СТЕРЖНИ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ 
ТЕКСТОЛИТОВЫЕ КРУГЛЫЕ 
( ограничение ГОСТ 5385-74*)

100



Обозначение
стандарта Наименование стандарта Стр.

ТЕКСТОЛИТ И АСБОТЕКСТОЛИТ

ОСТ 34-13-890-79 КШСТРУКЦИШНЫЕ 
Технические условия 
(ограничение ГОСТ 5-78)

1СЗ

ТЕКСТОЛИТ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ
ОСТ 34-13- 891-79 ЛИСТОВОЙ

(ограничение ГОСТ 2910-74)
108

ОСТ' 34-13- 892-79
ФАНЕРА КЛЕШАЯ 
(ограничение ГОСТ 3916-69)

116

ОСТ 34-13-893-79
ФИБРА ЛИСТОВАЯ 
(ограничение ГОСТ 14613-69*)

118

ОСТ 34-13-894-79
ЦЕЛЛУЛОИД
(ограничение ГОСТ 21228-75)

121

ОСТ 34-13-895-79
ШНУРЫ АСБЕСТОВЫЕ 
(ограничение ГОСТ .1779-72)

124

ОСТ 34-13-896-79
ШПАГАТ ИЗ ЛУБЯНЫХ ВОЛОКОН 
(ограничение ГОСТ 17308-71*)

126

ЭБОНИТ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ

ОСТ 34-13-897-79
ПЛАСТИНЫ, СТЕРЖНИ, ТРУБКИ 
Технические условия 
(ограничение ГОСТ 2748-77)

129

138
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