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Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  С О Ю З А  С С Р

Постановлением Государственного комитета СССР по делам строительства от 
27 февраля 1981 г. №  26 срок введения установлен

Настоящий стандарт распространяется на добавки, неоргани
ческие природные или искусственные материалы или их смеси, не
органические или органические химические соединения или их 
смеси, применяемые при помоле цемента, на основе портландце- 
ментного или глиноземистого клинкера, с целью повышения тех
нико-экономической эффективности производства и направленного 
регулирования свойств цемента, и устанавливает их классифика
цию.

1.1. Добавки для цементов подразделяют по отношению к 
свойствам цемента и назначению на:

1.1.1. Компоненты вещественного состава (активные минераль
ные добавки) — изменяющие наименование цементов и обладаю
щие гидравлическими и (или) пуццоланическими свойствами.

1.1.2. Наполнители — улучшающие зерновой состав цемента и 
структуру затвердевшего цементного камня, не обладающие или 
обладающие слабыми гидравлическими или пуццоланическими 
свойствами при нормальных условиях твердения.

1.1.3. Технологические — интенсификаторы помола, уменьшаю
щие продолжительность измельчения цемента.

1.1.4. Регулирующие основные свойства цемента:
сроки схватывания;
ускоряющие твердение;
повышающие прочность;
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повышающие пористость цементного камня (воздухововлекаю
щие);

регулирующие водоудерживающую способность; 
повышающие пластичность цементно-песчаного раствора 

(пластифицирующие добавки);
уменьшающие смачивание водой поверхности частиц цемента 

(гидрофобизирующие добавки).
1.1.5. Регулирующие специальные свойства цемента: 
уменьшающие тепловыделение; 
регулирующие объемные деформации; 
повышающие коррозиеустойчивость; 
красящие;
улучшающие декоративные свойства;
стабилизирующие (предупреждающие расслоение цементных 

растворов и бетонов);
уплотняющие (кольматирующие поры); 
повышающие термостойкость.

2. КРИТЕРИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ Д О БАВО К

2.1. Оценку эффективности применения добавок производят 
по основному эффекту действия.

Основной эффект определяют путем сравнения показателей 
свойств цементов с добавками и без них (контрольные испыта
ния) в сопоставимых условиях.

Критерии эффективности применения добавок, регулирую
щих основные свойства цементов, добавок, уменьшающих тепло
выделение и технологических добавок приведены в таблице.

Добавки Основной эффект 
действия

Критерий
эффективности

Методы
испытаний

I. Регулирующие 
сроки схватывания

Изменение сроков 
схватывания

По ГОСТ 
23464—79 (изме
нение классифика
ционного призна
ка)

ГОСТ 310.3—76

2. Ускоряющие 
твердение

Повышение началь
ной прочности це
мента

Не менее 10% ГОСТ 310.4—76

3. Повышающие 
прочность

Повышение проч
ности цемента в воз
расте, установленном 
для марочной проч
ности

Для марок 400 
и ниже — не ме
нее 10%, 

для марок свы
ше 400—не менее 
7%

ГОСТ 310.4—76
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Продолжение

Добавки Основной эффект 
действия

Критерий
эффективности

Методы
испытаний

4. Повышающие 
пористость цементно
го камня

Повышение воз- 
духосодержания 
цементно-песчаного 
раствора

Не менее 50% Испытания 
в сопостави
мых условиях 
с контроль
ными

5. Регулирующие 
водоудерживающую 
способность

Изменение водо- 
отделения цемент
ного теста

Не менее 10% То же

6. Пластифицирую
щие

Повышение пла
стичности цементно- 
песчаного раствора

По ГОСТ 
10178-76

ГОСТ 310.4—76

7. Гидрофобизи- Уменьшение смачи По ГОСТ Испытания
рующие вания водой поверх

ности частиц цемента
10178-76 в сопостави

мых условиях 
с контроль
ными

8. Уменьшающие 
тепловыделение

Уменьшение теп
ловыделения цемента 
при гидратации

Не менее 10% ГОСТ 310.5—80

9. Технологические 
добавки—интенсифи- 
каторы помола

Уменьшение про
должительности из
мельчения цемента

Не менее 10% Испытания 
в сопостави
мых условиях 
с контроль
ными

2.2. Оценку эффективности действия добавок, регулирующих 
специальные свойства цементов, производят по методам и требо
ваниям специальной нормативно-технической документации.
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