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Строительные нормы и правила являются общеобязательными и имеют своей 
целью повышение качества и снижение стоимости строительства путем внедрения 
рациональных норм строительного проектирования и прогрессивных сметных норм, 
а также правил производства и приемки строительных работ, отражающих пере
довой опыт строительства.

Строительные нормы и правила распространяются на все виды строительства, 
за исключением строительства временных зданий и сооружений.

Разработка Строительных норм и правил произведена на основе директив пар
тии и правительства о всемерном развитии строительной индустрии, широком внедре
нии передовой строительной техники, повышении уровня организации и механизации 
строительства и максимальном использовании сборных деталей и конструкций завод
ского изготовления. При разработке Строительных норм и правил учтен опыт передо
вых проектных и строительных организации, а также последние достижения научно- 
исследовательских институтов и предложения новаторов-строите лей.

Строительные нормы и правила состоят из следующих четырех частей:
часть I  — «Строительные материалы, детали и конструкции»,
часть II — «Нормы строительного проектирования»,
часть III  — «Правила производства и приемки строительных работ»,
часть IV  — «Сметные нормы на строительные работы».

I ЧАСТЬ Строительных норм и правил «Строительные материалы, детали и 
конструкции» содержит:

номенклатуру и основные размеры строительных материалов и деталей, а также 
основные требования к их качеству;

указания по выбору и применению строительных материалов, деталей и конст
рукций при проектировании и возведении зданий и сооружений в зависимости от их 
класса;

основные правила перевозки и хранения строительных материалов, деталей и 
конструкций.

II ЧАСТЬ Строительных норм и правил «Нормы строительного проектирования» 
содержит:

общие положения по строительному проектированию — основные положения по 
классификации зданий и сооружений и по единой модульной системе, нормы огне
стойкости строительных конструкций, условные графические и буквенные обозначения;

нормы проектирования каменных, бетонных, железобетонных, стальных и дере
вянных несущих конструкций, а также оснований зданий и сооружений;

нормы проектирования объектов промышленного и жилищно-гражданского стро
ительства — планиро вка населенных мест и генеральные планы промышленных пред
приятий, промышленные, жилые и общественные здания, строительная теплотехника, 
ограждающие конструкции, естественное и искусственное освещение;

нормы проектирования санитарно-технических сооружений и устройств — наруж
ного и внутреннего водопровода и канализации, отопления, вентиляции и газоснаб
жения;

нормы проектирования гидротехнического и транспортного строительства — мор
ских и речных гидротехнических сооружений, железных и автомобильных дорог, мо
стов, труб и тоннелей.



III ЧАСТЬ Строительных норм и правил «гПравила производства и приемки 
строительных работ» содержит:

общие положения по организации и механизации строительства и по проектиро
ванию организации строительных работ;

правила производства строительных работ;
требования к качеству строительных работ и основные допуски;
правила промежуточной и окончательной приемки строительных работ, а также 

указания по приемке в эксплуатацию законченных строительством предприятий, зда
ний и сооружений.

IV ЧАСТЬ Строительных норм и правил «гСметные нормы на строительные ра
боты» содержит:

правила определения сметной стоимости строительных материалов, деталей и кон
струкций;

нормы для определения сметной стоимости машино-смен;
нормы амортизационных отчислений по строительным машинам и оборудова

нию;
сметные нормы на общестроительные и специальные строительные работы.
Строительные нормы и правила содержат основные, наиболее, принципиальные 

требования, правила и нормы, проверенные в практике проектирования и строи
тельства.

Строительные нормы и правила в необходимых случаях должны получить раз
витие в виде технических условий, инструкций и других нормативных документов, 
которые будут разрабатываться и утверждаться в установленном порядке.

Все действующие в отдельных министерствах, ведомствах и Советах Министров 
союзных республик технические условия на строительное проектирование и на стро
ительные материалы, детали и конструкции, а также технические условия и инструк
ции по производству и приемке строительных работ должны соответствовать требова
ниям Строительных норм и правил.

В дальнейшем, по мере развития строительной техники, роста производительно
сти труда, улучшения организации и механизации строительных работ и повышения ка
чества строительства, Строительные нормы и правила будут периодически пересматри
ваться и улучшаться с целью отражения в них происходящих в строительстве прогрес
сивных изменений.

Каждая часть Строительных норм и правил подразделяется на разделы, разде
лы — на главы, главы — на параграфы и параграфы — на пункты.

Части нумеруются римскими цифрами, разделы — заглавными буквами русского 
алфавита, а главы, параграфы и пункты — арабскими цифрами.

В соответствии с этим производится шифровка отдельных подразделений Строи
тельных норм и правил, например:

глава 3 раздела А части II Строительных норм и правил обозначается шифром 
II-A.3;

параграф 3 главы 5 раздела Б части III Строительных норм и правил обозначает
ся шифром Ш-Б.5, § 3;

пункт 4 параграфа 2 главы 2 раздела Б части I Строительных норм и правил 
обозначается шифром 1-Б.2, § 2, п. 4 и т. п.

При ссылках на Строительные нормы и правила рекомендуется пользоваться со
кращенным обозначением СНиП.



В В Е Д Е Н И Е
К I ЧАСТИ СТРОИТЕЛЬНЫХ НОРМ И ПРАВИЛ

1. Строительство зданий и сооружений долж
но осуществляться индустриальными метода
ми из деталей и сборных конструкций завод
ского изготовления.

Строительные детали и конструкции завод
ского изготовления должны поставляться 
комплектно и иметь наибольшую степень готов
ности, обеспечивающую минимальный объем 
дополнительных работ по обработке, пригонке 
и отделке деталей и конструкций на строитель
ной площадке.

2. Часть I Строительных норм и правил 
имеет своей целью способствовать внедрению 
индустриальных методов строительства для 
значительного увеличения производительности 
труда, снижения стоимости и повышения каче
ства строительных работ путем:

правильного выбора при проектировании и 
возведении зданий и сооружений наиболее эф
фективных строительных материалов, деталей 
и сборных конструкций;

развития заводского производства строи
тельных деталей и сборных конструкций;

широкого использования при производстве 
строительных материалов, деталей и сборных 
конструкций местных сырьевых ресурсов;

дальнейшего повышения качества строитель
ных материалов, деталей и сборных конструк
ций.

3. В соответствии с этой целью I часть Стро
ительных норм и правил содержит:

номенклатуру строительных материалов, де
талей и элементов сборных конструкций и об
щие указания по их выбору и применению при 
возведении зданий и сооружений;

основные размеры строительных материалов, 
удовлетворяющие требованиям Единой модуль
ной системы;

основные требования к показателям важней
ших свойств и качества строительных материа
лов, деталей и сборных конструкций;

основные требования в отношении комплек
тации и маркировки, а также перевозки и хра

нения строительных материалов, деталей и 
сборных конструкций.

4. Наряду с уточнением требований и усло
вий наиболее рационального использо ания 
материалов, деталей и сборных конструкций, 
охваченных действующими государственными 
стандартами, I часть СНиП устанавливает ос
новные требования и условия применения для 
материалов, деталей и сборных конструкций, 
еще не охваченных государственными стандар
тами или техническими условиями, но подле
жащих широкому использованию в соответ
ствии с утвержденными планами внедрения 
новой техники в строительство.

5. Проведенная в I части СНиП унификация 
требований к различным материалам одинако
вого назначения и дифференциация требований 
к свойствам материалов в зависимости от кон
кретных условий их применения расширяют 
возможность использования местных видов 
сырья для изготовления строительных материа
лов без ухудшения их качества.

6. Технические требования к строительным 
материалам, деталям и сборным конструкциям, 
приведенные в I части СНиП, устанавливают 
основные размеры и основные, наиболее харак
терные свойства, которыми должны обладать 
материалы, детали и конструкции во всех слу
чаях их применения. Важнейшие дополнитель
ные требования к материалам, деталям и кон
струкциям, связанные с особыми условиями 
их применения при возведении различных ин
женерных сооружений (мостов, тоннелей, до
рог, гидротехнических сооружений), установле
ны в соответствующих главах II и III частей. 
Поэтому выбор материалов, деталей и сбор
ных конструкций при проектировании и возве
дении зданий и сооружений должен произво
диться на основе совокупности соответствую
щих указаний I, II и III частей СНиП с учетом 
действующих «Технических правил по эконом
ному расходованию металла, леса и цемента в 
строительстве» (ТП 101-54).
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7. Показатели сортности, дополнительные 
размеры, правила приемки, испытаний и па
спортизации строительных материалов, деталей 
и сборных конструкций, а также различные до
полнительные требования и указания неоснов
ного характера в I часть СНиП не включены и 
должны приниматься по действующим стандар
там и техническим условиям.

8. I часть СНиП устанавливает допускае
мые отклонения в основных размерах только 
для отделочных материалов и изделий и для 
металлических деталей и конструкций. До
пускаемые отклонения в размерах остальных 
строительных материалов, деталей и конструк
ций должны приниматься по действующим 
стандартам или техническим условиям.

9. В I часть СНиП не включены требования 
к отдельным видам строительных материалов и 
деталей, еще не вышедших из стадии промыш
ленного освоения.

10. В I части СНиП материалы и детали 
подразделены по показателям тех основных 
свойств, которые являются важнейшими при 
применении данного вида материалов и дета
лей: по показателям прочности, объемного ве
са, морозостойкости, водостойкости, водопрони

цаемости, истираемости, огнеупорности, кисло- 
тостойкости и т. д.

Для показателей предела прочности при 
сжатии (в кг/см2) установлена следующая еди
ная шкала марок: 4; 7; 10; 15; 25; 35; 50; 75; 
100; 150; 200; 300; 400; 500; 600; 800; 1000; 
1200; 1500; 2000 и 3000. Введение промежуточ
ных марок по прочности, не предусмотренных 
этой шкалой, допускается лишь по специаль
ным технико-экономическим обоснованиям.

Для степеней морозостойкости, определяемой 
количеством циклов повторного замораживания 
в насыщенном водой состоянии и оттаивания 
в воде, установлена следующая шкала: Мрз 5; 
10; 15; 25; 35; 50; 100; 150 и 200 циклов.

Подразделение материалов по степени водо
стойкости, характеризуемой величиной коэффи
циента размягчения (отношение пределов проч
ности материала в насыщенном водой и в сухом 
состоянии), произведено по следующей шкале: 
Арзм 0,60; 0,75; 0,90 и 1,00.

Подразделение теплоизоляционных материа
лов по их объемному весу в сухом состоянии 
(в кг/м3) произведено по следующей шкале: 25; 
50; 75; 100; 125; 150; 200; 250; 300; 350; 400; 
450; 500; 550; 600; 700; 800; 900 и 1000.



Г Л А В А  20

ОГНЕУПОРЫ
§ 1. ОБЩИЕ

1. Огнеупоры, предназначенные для приме
нения в условиях воздействия высоких темпе
ратур, надлежит подразделять на:

а) огнеупорные изделия;
б) огнеупорные порошки;
в) огнеупорные (жароупорные) бетоны.
2. Огнеупорные изделия, применяемые в

строительстве, надлежит подразделять:
а) по химическому составу и свойствам на:
динасовые; полукислые; шамотные; шамот

ные и полукислые лекговесные (высокопори-

УКАЗАНИЯ
стые); высокоглиноземистые; магнезиальные; 
хромистые; углеродистые (коксовые);

б) по форме и размерам на: 
кирпич нормальный: прямой — 230X113Х

Х65 мм и 250X123X65 мм\ клин (торцовый и 
ребровой) — 230X113X65X55 мм и 250Х123Х 
Х65Х55 мм\ 

фасонные изделия.
3. Огнеупоры надлежит применять с учетом 

указаний главы III-B.8.

§ 2. ДИНАСОВЫЕ ИЗДЕЛИЯ
1. Динасовые изделия, изготовляемые из 

кварцевых пород на известковой или иной связ
ке, по назначению надлежит подразделять на:

а) изделия общего назначения (ГОСТ 
4157-48);

б) изделия специального назначения:
для сводов электропечей (ГОСТ 1566-50);

Требования к динасовым изделиям общего иазиачеиия
Таблица 1

Марки (классы) изделий
я_
в Состав н свойства мэделвй I II
г а б

1 Химический состав в %:
SiOj не менее . . . 94,5 93,0
А120 ,  не более . . 1.5 Не норми-

руется
2 Огнеупорность в град.

•1710 1 690
3 Температура начала де

формации под нагруз
кой 2 кг/см2 в град, 
не ниже ...................... 1650 1620

4 Удельный вес не более . 2,38 2,40-2,42
5 Пористость в % не бо

лее ............................. 23 23
а Предел прочности при 

сжатии в кг/см* не 
менее .......................... 300 150-175

для сводов мартеновских печей (ГОСТ 
4157-48);

для стекловаренных печей (ГОСТ 3910-47); 
для коксовых печей.
2. Изделия должны удовлетворять требова

ниям, приведенным в табл. 1 и 2.

Требования к динасовым изделиям специального 
назначения

Таблица 2

t:
5̂

Состав и свойства изделий

Для сводов 
мартенов
ских печей

Для сводов 
электропе

чей

Для стекло
варенных 
печей

2 а б в

1 Химический состав 
в %:

2

SiOj не менее . . 
AljO, не более . 
СаО не более . 

Огнеупорность в град, 
не ниже ...............

94,5
1.5
2.8

1710

96,0

J’5

1720

93

зТй
1710

3 Температура начала 
деформации под 
нагрузкой 2 кг/см* 
в град, не ниже . . 1660 1660

4 Удельный вес не бо
лее .......................... 2,36 2,34 2,38—2.39

5 Пористость в %  не 
более ................... 23 22 22

6 Предел прочности 
при сжатии в к г 1 с м * 
не менее ............... 225 200-250 150
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3. Динасовые изделия применяются для 
кладки ответственных частей промышленных 
печей, подвергающихся долговременному воз

действию высоких температур и значительны? 
нагрузок.

§ 3. ПОЛУКИСЛЫЕ ИЗДЕЛИЯ

1. Полукислые изделия, изготовляемые из 
кварцевых пород на глиняной или каолиновой 
связке или из естественно отощенных кварце
вым песком глин и каолинов, с добавкой или 
без добавки шамоца, по назначению надлежит 
подразделять на:

а) изделия общего назначения (ГОСТ 
4873-49);

б) изделия специального назначения:
для воздухонагревателей доменных печей 

{ГОСТ 1599-53);
для вагранок (ГОСТ 3272-46);
для коксовых печей.
2. Изделия должны удовлетворять требова

ниям, приведенным в табл. 3 и 4.
3. Полукислые изделия применяются для 

кладки теплотехнических сооружений и уста
новок, для которых особо важным является 
■обеспечение постоянства объема кладки.

Требования к полукислым изделиям общего назначения
Таблица I

Марки (классы) изделии
с
гг Состав н свойства изделий А Б в
2 а 6 в

1 Химический состав в %:
SiOa не м енее................... 65 65 65
А1аб8-|-ТЮа не менее . . 30 30 30

2 Огнеупорность в град, не ни
же .......................................... 1710 1670 1610

3 Дополнительная усадка или 
рост в % не более............... 0,5 0,5 1.0

при температуре в град. . 1400 1350 12$0
4 Температура начала деформа

ций под нагрузкой 2 кг/сма 
в град, не н и ж е ................... 1400 1300

5 Пористость в % не более . . 27 30 —
6 Предел прочности при сжатии 

в кг/см2 не м е н е е ............... 100 150 100

Требования к полукислым изделиям специального назначения
Таблица 4

Для воздухонагревателей 
доменных печей

Для вагранок

Для коксовых печей

Состав и свойства изделий Марки (классы) изделий Марки (классы) изделий

е:
*г А Б I II
2 а 6 в г д

1 Химический состав в %:
Si02 не м е н е е .............................................. 65 65 65 70 65
Al20 8-f ТЮ2 не м е н е е ............................... — 28 20 — —

2 Огнеупорность в град, не н и ж е....................... 1730 1670 1670 1680 1 650
3 Дополнительная усадка в % не более . . .  * 0,3 о,5 0,5 °*5 0.7

4
при температуре в град.................... ...

Температура начала деформаций под нагруз-
1350 1350 1 400 1350 1350

5
кой 2 кг)см2 в град, не н и ж е.......................

Термическая стойкость в теплосменах не ме-
1300 1250 1360 1 зос

н ее ....................... - ............................................. 15 10 — — —
б Пористость в % не более.................................. 26 28 22 26 28
7 Предел прочности при сжатии в кг/см2 не 

менее
125 125 125 100 100
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§ 4. ШАМОТНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

1. Шамотные изделия, изготовляемые из ог
неупорных глин или каолинов, отощенных ша
мотом (обожженной глиной или каолином), 
или же непластичными разновидностями глини
стых пород, по назначению надлежит подразде
лять Hia:

а) изделия общего назначения (ГОСТ 
390-41);

б) изделия специального назначения:
для доменных печей (ГОСТ 1598-47);
для воздухонагревателей доменных печей 

<ГОСТ 1599-53);
для вагранок (ГОСТ 3272-46);
для топок паровых котлов ТЭЦ и ГРЭС (ка

олиновые).
2. Изделия должны удовлетворять требова

ниям, приведенным в табл. 5 и 6.
3. Шамотные изделия применяются для 

кладки теплотехнических сооружений и устано
вок (в том числе доменных печей, воздухона
гревателей, мартеновских печей, котельных то
пок, нагревательных печей, насадок регенера
торов коксовых печей и др.), особенно при 
наличии значительных колебаний темпера
туры.

Требования к шамотным изделиям общего назначения
Таблица &

Марки (классы) изделий
е_
е Состав и свойства изделий А Б в
% а 6 в

1 Химический состав
В %:

А130 ,  4- ТЮа не 
менее ................... 30 30 30

2 Огнеупорность в 
град, не ниже . . . 1730 1670 1580

3 Дополнительная усад
ка в % не более . Для I с.

0.7; 
ДЛЯ 11 и 

III с. 1,0

Для I с. 
0.7;

для II и 
III с. 1,0

Для I с
0,7;

для II с 
1.0

при температуре 
в град............... 1400 1350 1250

4 Предел прочности 
при сжатии в 
кг1см1 не менее . . Для I и  

II с. 100; 
Д ЛЯ III с. 

80

Для 1с. 
125;

для II с. 
100;

для III с.
80

Для I с 
100; 

для II
80с.

Требования к шамотным изделиям специального назначения
Таблица 6

Для доменных печей Для воздухонагрева
телей доменных печей

Для
Для топок паро
вых котлов ТЭЦ№

п/п Состав и свойства изделий Марки (классы) изделий вагранок и ГРЭС (каолино* 
вые)

А в 1 А 1 Б

а 6 в г д е

1 Химический состав в %:
А1аОа+ТЮ , не менее . . . .  • . . . 39 35 Не нормируется 30 39
Fe20 3 не б о л е е ................... ...  . . . . 1.6 1.6 То же — —

2 Огнеупорность в град, не ниже . . . . . 1730 1700 1730 1670 1670 1740
3 Дополнительная усадка в % не более . . 0.2 0.3 0.3 0.5 0.5 Для I и II с. 

1,0; для III с
1,2

4
при температуре в град..........................

Температура начала деформации под на
грузкой 2 кг, см2 в град, не ниже . • . .

Термическая стойкость в теплосменах не

1400 1400 1350 1350 1400 1400

5
1400 1360 1300 1250

м е н е е .................................. ......................... — — 15 10 — 15
6
7

Пористость в % не более . . . . . . . .
Предел прочности при сжатии в mjcM3 не

19—20 19—20 26 28 22 32

менее . . • . . . , .............................. 300—400 500—550 125 125 125 Для I с. 10G 
для 11 и III с 

80
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§ 5. ШАМОТНЫЕ И ПОЛУКИСЛЫЕ ЛЕГКОВЕСНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

1. Шамотные и полукислые легковесные из
делия (ГОСТ 5040-49) должны удовлетворять 
требованиям, приведенным в табл. 7.

2. Шамотные и полукислые легковесные из

делия применяются для внутренней и наруж
ной (защищенной от увлажнения) тепловой 
изоляции теплотехнических сооружений и 
установок.

Требования к шамотным и полукислым легковесным изделиям
Таблица 7

Марки изделий
№
п/п Свойства изделий АЛ-1,3 БЛ-1,3 БЛ-1,0 БЛ-0,8 ВЛ-08 ВЛ-06

а б в г д е

1 Огнеупорность в град, не ниже . 1750 1670 1 670 1670 1610 1610
2 Дополнительная усадка в % не 

более ........................................... 1 1 1 1 1 1
при температуре в град. . . . 1400 1350 1350 1250 1 1.00 1 100

3 Объемный вес в кг/м3 не более 1300 1300 1000 800 800 600
4 Предел прочности при сжатии в 

кг/см2 не менее............................ 45 30 30 20 20 15

§ 6. ВЫСОКОГЛИНОЗЕМИСТЫЕ ИЗДЕЛИЯ

1. Высокоглиноземистые изделия, изготовля
емые из минералов и других материалов с вы
соким содержанием глинозема, по способу из
готовления надлежит подразделять на:

а) керамические на связке;
б) плавленые.
2. Изделия должны иметь следующие пока

затели:
а) керамические на связке:
содержание А120 3 не менее 45%;
огнеупорность не ниже 1750°;
температура начала деформации под нагруз

кой 2 кг!см2 не ниже 1450°;
б) плавленые:
весовое отношение А120 3 : S i0 2 не менее 2,7;

содержание А120 3 не менее 68,0%; 
содержание Fe20 3 не более 3,0%; 
содержание ТЮ2 не более 4,0%; 
содержание СаО не более 2,0%; 
объемный вес не менее: для I с.—2 800 кг/it3, 

для II с. — 2 600 кг/ж3.
П р и м е ч а н и е .  Приведенные показатели долж

ны уточняться техническими условиями поставки.
3. Высокоглиноземистые изделия применяют

ся для кладки теплотехнических сооружений и 
установок, в которых стойкость шамотных из
делий недостаточна из-за высоких температур 
(выше 1400°). Плавленые изделия применяют
ся в условиях воздействия расплава стекла, 
шлаков и металлов.

§ 7. МАГНЕЗИАЛЬНЫЕ

1. Магнезиальные и хромистые изделия по 
применяемому для их изготовления сырью над- 
лежить подразделять на:

а) магнезитовые, изготовляемые из обож
женного до спекания или плавленого магнези
та, с добавками или без них (ГОСТ 4689-49);

б) магнезитовые на шпинельной связке, из
готовляемые из магнезита с добавками глино
зема;

в) форстеритовые, изготовляемые ив магне
зиально-силикатных пород с добавками магне
зита и другими, или без добавок;

г) талькомагнезитовые (выпиленные блоки) 
из талькоюарбонагной породы, необожженные 
или обожженные (ГОСТ 1517-42);

И ХРОМИСТЫЕ ИЗДЕЛИЯ

д) хромомагнезитовые (ГОСТ 5381-50) и 
термостойкие хромомагнезитовые и магнезито
хромитовые, изготовляемые из хромита и 
обожженного магнезита с добавками или без 
них.

2. Изделия должны удовлетворять требова
ниям, приведенным в табл. 8.

3. Магнезиальные и хромистые изделия при 
меняются для кладки металлургических и дру
гих печей в условиях воздействия расплавлен
ных металлов и расплавов основного характе
ра, а также при особо высоких температурах 
(выше 1600°).
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Требования к магнезиальным и хромистым изделиям
Таблица 8

Магнезитовые Хромомагнезито- Талькомаг- Термостойкие изделия
№

п/п Состав и свойства изделий изделия вые изделия незнговые
изделия хромомагнезитоэые магнезитохроми

товые
а б в г д

1 Химический состав в %:
MgO не менее............... .... 91 42 — 38 57
СаО не более ............................... 3 — — —
Сг30 3 не м е н е е ........................... 15 — 20 8

2 Огнеупорность в град, не ниже . . 2 000 2 000 1540 — —

3 Температура начала деформации 
под нагрузкой 2 кг/см* в град.
не н и ж е .......................................... 1500 1450 1275 1 470 1 500

4 Термическая стойкость втеплосме-
нах не менее .................................. — — 8 15 25

5 Пористость в % не более . . . . . _ Для 1 с. 24; _ Для I с. 26; Для I с. 25;
для 11 с. 25 для II с. 28 для II с. 28

6 Предел прочности при сжатии
в K z jC M 2 не м енее........................... Для I с. 400; Для I с. 250; Для I с. 185; Для I с. 250;

для II с. 350 для 11 с. 200 для II с. 150 для II с. 150

П р и м е ч а н и е .  Магнезитовые изделия должны иметь объемный вес не менее: для I с.—2600 кг/м*; для
II с.—2560 кг/м*.

§ 8. УГЛЕРОДИСТЫЕ (КОКСОВЫЕ) ИЗДЕЛИЯ

1. Углеродистые (коксовые) изделия, изго
товляемые из кокса на смоляной или 
другой связке и обжигаемые в углеродистой 
засыпке, должны иметь следующие показа
тели:

а) объемный вес не менее 1 400 кг/мъ\
б) зольность не более 10%;
в) пористость не более 30%;

г) предел прочности при сжатии не менее 
180 кг/см2.

П р и м е ч а н и е .  Приведенные показатели должны 
уточняться техническими условиями поставки.
2. Углеродистые (коксовые) изделия приме

няются для кладки, подвергающейся воздей
ствию расплавленных металлов и шлаков при 
высоких температурах и при отсутствии окис
лительной среды.

§ 9. УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ОГНЕУПОРНЫХ ИЗДЕЛИЙ

1. Огнеупорные изделия надлежит применять 
по указаниям табл. 9.

2. Запрещается применять:
а) динасовые изделия — при резких колеба

ниях температуры ниже 600° и в непосредст
венном соприкосновении с магнезиальными из
делиями (кроме хромомагнезитовых), основ
ными шлаками и расплавами;

б) легковесные изделия — при воздействии 
шлаков, расплавленной золы топлива и воз
можности механических повреждений, а также 
для кладки пят сводов и неразгруженных сво
дов;

в) магнезитовые изделия — при воздействии 
кислых шлаков и в условиях резких колебаний 
температуры (в сводах печей).
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Указания по применению огнеупорных изделий
Таблица 9

№ Наименование сооружений Части кладки Вид изделий
1/П и установок а б

1 Основные мартеновские печи Свод рабочего про
странства печи

Термостойкие хромомагнезитовые и магнези
тохромитовые; динасовые специального назначе
ния и марок (классов) I и II

Передняя и задняя сте
ны

Магнезитовые; хромомагнезитовые динасовые 
марок (классов) I и II

Головки и вертикаль
ные каналы

Динасовые марок (классов) I и И; магнезитовые 
хромомагнезитовые; термостойкие хромомагнези
товые и магнезитохромитовые

Регенераторы Динасовые марок (классов) I и И; шамотные 
марок (классов) А и Б; полукислые марки (клас
са) А; форстеритовые; легковесные

2 Доменные печи Заплечики, распар, 
шахта

Шамотные специального назначения

Лещадь, горн Шамотные специального назначения; углеро
дистые

3 Воздухонагреватели домен
ных печей

Стены, купол, шахта, 
насадка

Шамотные специального назначения; полукис
лые специального назначения

4 Электросталеплавильные ос
новные печи

Своды Динасовые специального назначения и марки 
(класса) I; термостойкие хромомагнезитовые и 
магнезитохромитовые

Стены, под Хромомагнезитовые; магнезитовые

5 Нагревательные печи метал
лопромышленности

Стены, своды Шамотные марок (классов) А, Б и В; шамот
ные специального назначения; легковесные

Своды топок и свароч
ной части рабочего про
странства

Шамотные марок (классов) А и Б; динасовые 
марок (классов) I и II; шамотные специального на
значения

Под Талькомагнезитовые; хромомагнезитовые, ша
мотные марки (класса) Б

6 Вагранки — Шамотные и полукислые специального назна
чения

7 Миксеры — Магнезитовые; шамотные марки (класса) Б

8 Кислые конверторы — Динасовые марок (классов) I и II
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Продолжение табл. 9

№ Наименование сооружений Части кладки Вид изделий
л/п и установок а б

9 Коксовые печи — Динасовые специального назначения; полукис- 
лые специального назначения; шамотные

10 Отражательные печи цветной 
металлургии

Своды Динасовые марок (классов) I и И; хромомагне
зитовые; термостойкие хромомагнезитовые и маг
незитохромитовые

Стены Магнезитовые; хромомагнезитовые; динасовые 
марок (классов) 1 и И

Под Магнезитовые; хромомагнезитовые

И Ванные печи алюминиевой 
промышленности

— Шамотные марок (классов) Б и В; углеродистые

12 Ванные и шахтные печи маг
ниевой промышленности

— Шамотные марок (классов) Б и В; пол у кислые 
марки (класса) Б

13 Газогенераторы — Шамотные марки (класса) Б

14 Стекловаренные ванные лечи Верхнее строение печи Динасовые специального назначения

Ванна Шамотные специального назначения; высоко
глиноземистые

15 Обжигательные печи огне
упорной промышленности

— 1) Шамотные марок (классов) А и Б; полукис- 
лые марок (классов) А и 6; легковесные; шамот
ные специального назначения (каолиновые); ди
насовые

2) В печах для обжига высокоогнеупоров: ди
насовые; хромомагнезитовые; термостойкие хро
момагнезитовые и магнезитохромитовые; высоко
глиноземистые

16 Обжигательные печи кера
мической промышленности

— Шамотные марок (классов) А и Б; полукислые- 
марок (классов) А и Б; легковесные

17 Шахтные известковые печи — Шамотные марки (класса) Б

18 Цементные вращающиеся 
печи

Зона сушки и каль
цинации

Шамотные марок (классов) А и Б

Зона спекания Хромомагнезитовые; талькомагнезитовые

Зона охлаждения Шамотные марок (классов) А и Б

19 Печи хлебопекарной про
мышленности

— Шамотные марки (класса) В; полукислые мар
ки (класса)В
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Продолжение табл. 9

№ Наименование сооружений Части кладки Вид изделий
п/п и установок а б

20 Нефтеперегонные печи — Шамотные марок (классов) Б и В

21 Котельные топки Стены и своды 1) Шамотные марок (классов) А, Б и В
2) Для высоконапряженных топок—шамотные 

специального назначения (каолиновые)
3) Легковесные

22 Борова и дымовые трубы - Шамотные марки (класса) В; полукислые марки 
(класса) В

Пр и м е ч а н и е .  Приведенные указания по применению изделий должны уточняться проектом.

§ 10. ОГНЕУПОРНЫЕ ПОРОШКИ

1. Порошки по химическому составу и огне
упорности должны соответствовать изделиям, 
применяемым для кладки.

2. Наибольшая крупность зерен порошков

устанавливается в зависимости от необходимой 
толщины швов кладки.

3. Порошки применяются для связывания ог
неупорных изделий в кладке и для заполнения 
швов.

§ 11. ЖАРОУПОРНЫЕ БЕТОНЫ

1. Жароупорные бетоны надлежит изготов
лять из вяжущих и заполнителей, удовлетворя
ющих требованиям глав I-A.6 и I-A.8.

2. Жароупорные бетоны применяются:
а) с хромитовым или хромомагнезитовым за

полнителем на глиноземистом цементе — прк 
температуре до 1350—1400°;

б) с шамотным заполнителем — при темпе
ратуре: для батонов на глиноземистом цемен
те — до 1300°; на портландцементе — до 1200°; 
на растворим ш стекле — до 900°.

§ 12. ПЕРЕВОЗКА И ХРАНЕНИЕ

1. Огнеупорные изделия при перевозке и 
хранении должны быть защищены от по
вреждений, а огнеупорные порошки — от за
сорения.

2. Огнеупоры надлежит перевозить в крытых 
вагонах уложенными:

а) огнеупорные изделия — в правильные ря
ды;

б) огнеупорные порошки — в тару или нава
лом.

Пр и м е ч а н и е .  Каждый ряд огнеупорных изде
лий должен плотно заклиниваться деревянными клинь
ями и перестилаться соломой, стружкой или другими 
подобными материалами.
3. Огнеупоры надлежит хранить в рассорти

рованном виде в закрытых складах, уложен
ными в штабели.

П р и м е ч а н и е .  Шамотный и полукислый нор
мальный кирпич допускается хранить под навесами 
или на сухих площадках в условиях, исключающих 
возможность увлажнения кирпича.
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