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УДК 669.14*01:629.7 Группа Д15

ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДАРТ

гильзы

К о н с т р у кц и я  и разм еры

ОСТ 1 1 2 3 3 6 -7 5

На 4 страницах 

Взамен 1753С57

О К П  7 5  9 5 2 6  9 1 0 0  0 5

Распоряжением Мишсторства от I декабря 1975 г. цг 087*16

срок введения установлен с 1 июля 1976 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Настоящий стандарт распространяется на гильзы, эдименяемь* m s зацатт 

в них обжатием стальных канатов по ОСТ 1 0 3 8 2 4 -7 5 .

2. Конструкция» размеры и коды ОКГТ гильз должны соответствовать указанный 

на чертеже и в таблице,

Издание официальное IP  4681 от 08.12.75 Перепечатка воспрещена

номер сертификата

http://www.stroyinf.ru/russian-certificate-1815.html


ОСТ 1 1 2 3 3 6 -7 5  стр. 2

Размеры, мм

Типо
размер Код ОКП

Для каната
с услошмм 
диаметром

Х> d L
Масса 
100 шт.,: 

кг

1 75 9526 9101 04 1,6 5 3,0 15 0,15

2 75 9526 9102 03 1,8 6 4,0

20

0,25

3 75 9S2T3 9103 02 2,2
7

4,4 0,20

4 75 9526 9X04 01 2,5 5,0 0,30

5 75 9526 9105 00 3,2 8 6,0 25 0,43

6 75 9526 9106 10 3,6 10 7,0 30 0,94

7 75 9626 0107 09 4,0 11 8,0 1,05

Прймеч&кие, Дли типоразмера 3 использовать трубку с толщиной стенки 

1,4 мм с последующей доработкой внутреннего отверстия до размера 

d  с шероховатостью поверхности

3. Материал: труба иа стали 20 по ГОСТ 8733-87. Заменитель -  сталь 

20А ГОСТ 21729-76,

4. Неуказанные предельные отклонения размеров, формы и расположения по

верхностей -  по ОСТ 1 00022-80,

5. Покрытие: КдЭ.фосокс.гфж

6. Маркировать типоразмер и клеймить окончательную приемку на бирке.

7. Таблица соответствия гильз по настоящему стандарту гильзам по нормали 

1753С57 приведена в справочном пршшжэяш.

8. Технические условия -  по ОСТ X 00791-75»

Пример наименования и обозначения гилЬаы типоразмера 4:

Гильза 4-ОСТ 1 12336-75

*  Размер для справок,
**00 действующему в отрасли документу.
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ОСТ 1 1 2 3 3 6 -7 5 с » .а
ПРИЛС#КБ1№

Справочное

Т&бтт соответствия гильз по настоящему стандарту гкпьаам 

да нормали 1753CS7

Обозначение |
по стандарту I по нормали 1

1- ОСТ ,1 У  3£Зв-75 I 3753С57-3-3___ ]

2- ОСТ 1 12338-75 \ 1753С57-6-4 |

4- ОСТ 1 12336-75 1 175 З С 5 7 -7 -~  J

5- ОСТ 1 12338-75 | 1753057-8-6 1

6 - 0С1Г  L 12336-75 175ЗС57 -1 0 -7  }

'7^0СТ ''1 12336-75 ^  ] 375З С 5 7 -1 1-8

I

I
1

I\I

ОСТ 1 12336-75

http://files.stroyinf.ru/Index2/1/4293852/4293852586.htm

