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Настоящие тех н и ч еск и е  усл ови я  р а сп р остр а н я ю тся  на м асло т у р 

бинное Т п -2 2 с  сел екти вн ой  очи стки  с композицией п р и са д о к , вырабаты

ваем ое из см еси  м алосернисты х и сернисты х нефтей и применяемое для 

смазывания подш ипников, вспом огательн ы х механизмов т у р б о а г р е г а т о в , 

а  также для р аботы  в си стем ах  регул ирования в к а ч е ст в е  гидравличе

ской  ж и дк ости .

Масло тур би н н ое  Тп-22С  содерж ит п ри садки , улучшающие а н ти ок и с- 

л ительны е, деэмульгирующ ие и противокоррозион ны е с в о й с т в а .

Значения п ок а за тел ей  к а ч е с т в а , установленны е в таблице р а зд е 

ла "Т ехн ические тр е б о в а н и я ", с о о т в е т ст в у ю т  требованиям  высшей ка

тегор и и  к а ч е с т в а .

Масло Т п -2 2 с  должно и з г о т о в л я т ь ся  по т е х н о л о ги и , утвержденной 

в устан овл ен н ом  п о р я д к е .

I .  ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Масло тур би н н ое  Тп-22С  должно с о о т в е т с т в о в а т ь  требованиям  н а - t 

стоящих тех н и ч еск и х  усл ови й , указанным в та бл и ц е .

Наименование п ок а за тел я Норма Метод испытания

1 . пВ я зк о ст ь  кинем атическая 
при 50 С, сСт

ГОСТ 3 3 -8 2  
(СТ СЭВ 1 4 9 4 -7 9 )

2 .  Индекс в я з к о с т и , не менее 90 Таблица значений ИВ -
Не норм и ру- и 
е т с я .О п р е -  ГОСТ 2 5 3 7 1 -8 2  
дел ен и е (СТ СЭВ 2 3 8 6 -8 0 )  
обя за тел ьн о

3 .  К исл отное ч и с л о , мг КОН 
на I  г  м а сл а , не б о л е е 0 ,0 5

ГОСТ 1 1 3 6 2 -7 6

*
! ! t

ТУ 3 8 . -  g j! i I
fi-jcT | Л*асАу/ч>. ЛсЗл.
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П родолж ение

Н аим енование п о к а з а т е л я  Норма М етод испы тания

4 .  С т а б и л ь н о ст ь  п р оти в  
о к и сл е н и я :

ГОСТ 9 8 1 -7 5  с д о 
пол нен ием  по п . 4 .2  
н астоящ их ТУ

-  м а с с о в а я  д о л я  о с а д к а  
п о сл е  ок и сл ен и я О т с у т с т в и е

-  к и сл о т н о е  ч и сл о  п о сл е  
о к и сл е н и я , м г КОН на I  г  
м а с л а , не б о л е е 0 ,1 0

-  содерж ан и е л е ту ч и х  
ни зком ол екулярн ы х к и с л о т , 
м г ЮН на I  г  м а с л а , не 
б о л е е 0 ,0 2

5 .  Ч исло д е э м у л ь с а ц и и , 
с е к ,  не б о л е е 180

ГОСТ 1 2 0 6 8 -6 6

6 .  К ор р ози я  на стальны х 
стерж н ях О т с у т с т в и е

ГОСТ 1 9 1 9 9 -7 3  с 
доп ол н ен и ем  по 
п .  4 .3  настоящ их ТУ

7 .  Т ем п ер а ту р а  вспы ш ки, 
оп р ед ел я ем а я  в откр ы том  т и г 
л е , ю ,  не ниже 186

ГОСТ 4 3 3 3 -4 8

8 .  Т ем п ер а ту р а  з а с т ы в а 
н и я , °С , не выше Минус 15

ГОСТ 2 0 2 8 7 -7 4

9 .  М а ссов а я  д о л я  с е р ы Д , 
не б о л е е 0 , 5

ГОСТ 1 4 3 7 -7 5

1 0 .  М ассовая  д о л я  в о д о р а 
створим ы х к и сл о т  и щ елочей О т с у т с т в и е

ГОСТ 6 3 0 7 -7 5

I I .  П р о з р а ч н о ст ь  при 0 °С П р озр ачн о По п . 4 . 4  н а с т о я 
щих ТУ

1 2 .  Н атр овая  п р о б а  б а з о 
в о г о  м а сл а  в к ю в ете  2 0  мм, о п 
т и ч е с к а я  п л о т н о с т ь ,  не б о л е е 0 4

ГОСТ 1 9 2 9 6 -7 3

1 3 .  М а ссов а я  д о л я  м ехан и 
ч е с к и х  п р и м есей О т с у т с т в и е

ГОСТ 6 3 7 0 -5 9

1 4 .  Ц вет б а з о в о г о  м а сл а  
на  к ол ор и м етр е  ЦНТ, единицы 
ЦНТ, не б о л е е 3 ,0

ГОСТ 2 0 2 8 4 -7 4

1 5 . З о л ь н о ст ь  б а з о в о г о  
м а с л а , %, не б о л е е 0 ,0 0 5

ГОСТ 1 4 6 1 -7 5

/Jc'rj * /7о*г°- р Т У з & . м / М *  - 2 3
««*£*№«



Продолжение таблицы

Наименование п ок а за тел я Норма_________ Метод испытания

в базовом  масле

1 6 . М ассовая доля воды

1 7 . М ассовая дол я  фенола

О тсу т ст в и е  ГОСТ 2 4 7 7 -6 5  

ГОСТ 1 0 5 7 -6 7
О т су тств и е

Примечание. Норма по п оказател ю  п . 2 ,  определяем ом у по 
ГОСТ 2 5 3 7 1 -8 2 , не у ста н а в л и в а ется  д о  
O I .O I .8 5  г о д а .

2 .  ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

2 . 1 .  Масло тур би н н ое  Тп-22С  п р ед ста в л я ет  со б о й  горючую жид
к о с т ь  с тем п ератур ой  вспышки не ниже 1 8 6 °С .

2 . 2 .  При за гор а н и и  м асла применимы следующие с р е д с т в а  пожаро

туш ения: распыленная в о д а , п ен а ; при объемном тушении -  у гл е к и с 

лый г а з ,  с о с т а в  СЖБ, с о с т а в  " 3 ,5 "  и п а р .

2 . 3 .  П р едел ьн о-доп усти м ая  концентрация паров у гл ев од ор од ов

в в о зд у х е  п р о и зв о д ств е н н о го  помещения -  300 м г /м 3 . Содержание у г 

л ев од ор од ов  в в о з д у х е  оп р ед ел я ется  прибором  У Г-2 (т е х н и ч е ск о е  

оп и сан и е и и н струкция по экспл уатац ии  прилагаю тся  к п рибору з а -  

в о д о м -и з г о т о в и т е л е м ; за в од  хим ических р е а к т и в о в , г .  Ч е р к а ссы ).

2 . 4 .  П р едел ьн о-доп усти м ая  концентрация м асл ян ого тумана в 

воздзгхе р а боч ей  зоны -  5  м г /м 3 . Определение содержания м асляного 

тумана в воздуш ной ср ед е  п р ои зв од ств ен н ого  помещения п р ои зв од и т

ся по м етодике определения вредных вещ еств в в о з д у х е , п р ак ти че

ск ое  р у к о в о д ст в о  под редакцией О .Д .Х ал и зовой  "М едицина", г .М о с к в а , - 

1966 г . ,  и з д . П, исп равл енн ое и д оп ол н ен н ое , с т р .  2 7 8 .

2 . 5 .  С целью исключения попадания паров в воздушную ср ед у  

р а б о ч е го  помещения необходим а герм ети зац ия об о р у д о в а н и я , ап п ар атов ,

■



п р о ц е с с о в  сл и ва  и н а л и в а . Помещение, в к отор ом  п р о в о д и тся  р а б о т а  

с м асл ом , должно быть о б о р у д о в а н о  со о тв е тств у ю щ е й  п р и точн о-вы тяж 

ной в ен ти л я ц и ей .

2 . 6 .  При р а б о т е  с  м аслом  н еобход и м о прим енять индивидуальные 

с р е д с т в а  защиты со г л а сн о  типовым отр асл евы м  нормам , утвержденным 

Г осуд ар ствен н ы м  К ом итетом  С ов ета  М инистров СССР по т р у д у  и соц и 

альным в оп р оса м  и Президиумом ВЦСПС.

2 . 7 .  При р а зл и в е  м асл а  н еобходи м о с о б р а т ь  е г о  в отдельную  

т а р у , м е ст о  р а зл и в а  п р о т е р е т ь  су х о й  т р я п к о й , при р а зл и ве  на откры 

то й  площ адке м е с т о  р а зл и в а  за сы п а ть  п е ск о м  с последующим е г о  у д а 

л ен и ем .

3 . 1 .  Приемку м асл а  т у р би н н ого  Т п-22С  п р ои зв од я т  партиям и. 

П артией с ч и т а е т с я  лю бое к о л и ч е ств о  м асл а  одн овр ем ен н ого  и з г о т о в 

л ен и я , о д н о р о д н о го  по своим  качествен ны м  п ок азател ям  и соп р овож да

ем ое одним д о к у м е н т о м , удостоверяю щ им  к а ч е ст в о  м а сл а .

3 . 2 .  При получении н еу д ов л етв ор и тел ьн ы х  р е з у л ь т а т о в  испытаний 

х о т я  бы по одн ом у п ок азател ю  по нем у п р о в о д я т  повторны е и сп ы тан ия .

Для п о в т о р н о г о  испытания о т б и р а е т с я  новая п р оба  м а сл а , в з я т о 

г о  из т е х  же м е ст  партии  в необход и м ом  к о л и ч е с т в е .

Р езу л ьта ты  п овторны х испытаний явл яю тся  окончательны м и и р а с 

п р остр а н я ю тся  на всю партию .

4 .  МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЯ

4 . 1 .  О тбор  п р об  т у р би н н ого  м а сл а  Т п -22С  п р ои зв од я т  по ГОСТ 

2 5 1 7 -8 0 .  Для объ ед и н ен н ой  пробы  б е р у т  2 ,5  л м а сл а .

3 .  ПРАВИЛА ПРИЕМКИ

5
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4 .2 .  С таби л ьн ость  против окисления по ГОСТ 9 8 1 -7 5  м асла Тп-22С 

определяют при следующих у сл о в и я х :

тем п ер а ту р а  испытания -  1 3 0 ° + 0 ,5 ° С

время испытания -  24 ч

р а сх о д  к и сл ор од а  -  5 л /ч

Определение содержания л етучи х  низкомолекулярных ки слот п р о 

в о д и т ся  ч е р е з  б ч п осл е  начала оки сл ен и я .

Длина р ези н ов ой  т р у б к и , соединяющей отв од н ой  п а тр у б о к  прибора 

и ловушки -  40 мм.

4 . 3 .  Испытания п р ои зв од я тся  с дистиллированной  в о д о й .

4 .4 .  М асло, налитое в стеклянную проби рку диам етром  3 0 -4 0  мм 

и охлаж денное д о  0 °С , должно быть прозрачным.

5 .  УПАНОВКА., МАРКИРОВКА, ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

5 . 1 .  У п ак овку , м ар ки р овку , хранени е и тран сп ор ти р ован и е масла 

Тп-22С  п р ои звод я т  по ГОСТ 1 5 1 0 -7 6 *

5 . 2 .  На д о к у м е н т е , удостоверяю щ ем к а ч еств о  а т т е с т о в а н н о г о  

м а сл а , должен быть изображ ен госуд арствен н ы й  Знак к а ч е ст в а  в с о 

о т в е т ст в и и  с ГОСТ 1 .9 - 6 7 .

б .  ГАРАНТИЯ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

6 . 1 .  Масло тур би н н ое  Т п-22С  должно быть принято техническим  

кон трол ем  п р е д п р и я т и я -и зго т о в и т е л я . И зготов и тел ь  га р а н ти р у ет  с о 

о т в е т с т в и е  м асл а  требованиям  настоящ их техн и ческ и х  усл ови й  при 

соблюдении усл ови й  тр а н сп ор ти р ов а н и я , приемки и хранения м а сл а , 

предусм отренны х ГОСТ 1 5 1 0 -7 6 .
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ПЕРЕЧЕНЬ НТД

применяемой по т е к ст у  в  настоящих технических 
усл ови ях

ГОСТ 3 3 -8 2  
(СТ СЭВ М 94-79)

ГОСТ 1057 -67

ГОСТ 9 8 1 -7 5

ГОСТ 1 4 37 -75

ГОСТ 1 4 61 -75

ГОСТ 1 5 1 0 -7 6

ГОСТ 2 4 77 -65

ГОСТ 2 5 1 7 -8 0  

ГОСТ 4 3 3 3 -4 8

ГОСТ 6307-75  

ГОСТ 6370 -59  

ГОСТ 1 1 3 6 2 -7 6

Нефтепродукты. Метод определения кинематической 

в я зк о ст и .

Масла селективной  оч и стк и . Метод определения с о 

держания фенола и к р езол а .

Масла нефтяные. Метод определения стабил ьности  

против окисления.

Нефтепродукты темные. Ускоренный м етод определе

ния содержания сер ы .

Нефть и нефтепродукты. Метод определения золь

н о ст и .

Нефть и нефтепродукты. У паковка, маркировка, 

транспортирование и хранени е.

Нефтепродукты. Метод кол и чествен н ого определения 

содержания воды .

Нефть и нефтепродукты. Метод отбор а  п р об .

Масла и темные нефтепродукты. Метод определения 

тем ператур вспышки и восплам еняем ости в  открытом

тигле (м етод  Б р ен кен а).

Нефтепродукты. Метод определения наличия водо

растворимых кислот и щ елочей.

Нефтепродукты и присадки . Метод определения с о 

держания механических прим есей.

Нефтепродукты и присадки. Метод определения ще

лочных, кислотных чисел  и к и сл отн ости  потенцио

метрическим титрованием

1 ! ' 1 1 1---- j-----1
■ i_____\\t!I.'ISJ3 ПеЭл \7)а*хХ

7 Y 3 J . т £ Я 1 -  1 3
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ГОСТ 1 2 0 6 8 -6 6  
ССТ СЭВ 8 0 1 -7 7 )

ГОСТ 19296 -73

ГОСТ 2 0284 -74  

ГОСТ 2028 7 -7 4

] ГОСТ 25371-82  
(СТ СЭВ 2 3 8 6 -8 0 )

Масла нефтяные. Метод определения времени д е -  
эм ульсации. |

I
Масла нефтяные. Ф отоэлектрокш гариметрический j 

м етод  определения натровой  пробы.

Нефтепродукты. Метод определения ц в е т а . 

Нефтепродукты. Метод определения температуры 

засты вания.

Нефтепродукты. Метод р а сч е т а  индекса в я зк о ст и . I

ГОСТ 19199-73  Масла смазочны е. Метод определения антикорро
зионных с в о й с т в .
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По титульному листу: код ОКП 02 5371 0200 заменен на

02 5371 1200.

Раздел I, таблица. Пункт 1.2 изложен в новой редакции:

Наименование
показателя Норма Метод испытания

2. Индекс вязкости, ГОСТ 25371-82
не менее 90

Примечание к таблице исключено.

Заменена ссылка: ГОСТ 6870-59 на ГОСТ 6370-83.

~ х ~
---1---- Изменение И» I ТУ 38.I0I82X-83
Vj'iAftjcT ПЧ&ОАЫЯГ. Зьяу
Дуз.саЗ. Ермакова,

Масло турбинное Тп-22С. 
Технические условия

Л ит . Л ист Л и с тойПрю§.
Ю г 2 2

Н  Jcny/mn щ
j д ш ш  и п
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М инистерство нефтеперерабатывающей и нефтехимической 
промышленности СССР

ОКП 02 5371 1200

УДК
Группа Б 23

Зарегистрировано в ВИФС

за № _______
П II

СОГЛАСОВАНО

Госкомнефтепродукт СССР 
п . »  0 7 / I - I - I 4 4  от I 7 .0 A .8 5 r .

Мингазпром Управление 
по транспортировке и 
поставкам га за  

п.№ 0 6 -3 /3 7 3  от  2 4 .0 5 .8 5 г .

1 9 8 5 г .

енер
ф теор гси н тез" 

.Е .Злотников 

1 9 8 5 г .

Изменение № 2 

к техническим условиям 

ТУ 3 8 .I 0 I 8 2 I -8 3  

МАСЛО ТУРБИННОЕ ТП-22С

Срок введения с О/, //,

ВТИ им.Ф .Э.Дзерж инского 
п.К? 1 8 /5 0 4 -9 7  
от  I 5 .0 4 .8 5 r .

ПО "Ф ергананеф теоргсинтез" 
т.№ 165149 /298  
от 1 9 .0 4 .8 5 г .

1985

'К Z/v 'a
Заместитель директора 

ЛЗ&МЯПКОЛЬНИКОВ
/г. 1985Гв

Заведующий отделом № 14 
! ^ - ^ а ^ а уВчБУладников

а-Заведую щ ий отделом № 6 
^ Ь г-ъС 1\ С ^ ^ Ш  .К . Богданов

З^едующий лабораторией №65 
* ^Е^В.Довгополый
еомцтот С ОС? по ставдуил 

:jC E co :oz i 
;;с?̂ лцкс: . <  - "Д 

'.РТОВ И Til — Ч— riiklli 
____ УСА ‘ ________

а д  ! и п ;  с ..:; . ■ —стр
ЦЕННОЙ Fbi't.CTPA-̂ ИИ̂



По сроку действия.

Срок действия технических условий ТУ 38.I0I82I-83 "Масло 

турбинное Тп-22С" продлен до I августа 1991 года.

Вводная часть.

Первый абзац изложен в новой редакции:

"Настоящие технические условия распространяются на масло турбин- 

I ное Тп-22С селективной очистки с композицией присадок, вырабатывае

мое из сернистых или смеси сернистых и малосернистых нефтей и при-
т
* меняемое для смазывания подшипников, вспомогательных механизмов
0
^ турбоагрегатов, а также для работы в системах регулирования в каче-
1
'i стве гидравлической жидкости".
р̂.
s= Раздел I, таблица. Пункт I.I4 изложен в новой редакции; таблица
П
| дополнена пунктами I.I8, I.I9 и примечанием:

Наименование
показателя Норма Метод испытания

14. Цвет базового масла 
на колориметре ЦНТ, единицы 
ЦНТ, не более

, 18. Плотность при 20°С, 
кг/мз (г/см®)

19. Коксуемость базового 
масла

ГОСТ 20284-74 

2,5

Не нормиру- ГОСТ 3900-47
ется

Определение ГОСТ 19932-74
обязательно

"Примечание. Показатели по п.п. I.I8 и I.I9 не нормируются до 

01.01.1988 года. Определяются для накопления данных"*

Разделы 5 и б. Заменена ссылка: ГОСТ 1510-76 на ГОСТ 1510-84.

fJrt./?кт /Т°0ОАх/*Г. /кап. А***
РазраЗ. Ермакова $Рааш
Проё.

АIк

/  *
Уте.

Изменение Ш 2 ТУ 38.I0I82I-83

МАСЛО ТУРБИННОЕ Тп-22С 
Технические условия

Лит. Ли с т Листов
Ia I 2 2 _

т т  ш
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М инистерство нефтеперерабатывающей и нефтехимической 
промышленности СССР

ОКП 02 5371 1200

СОГЛАСОВАНО

Госком неф тепродукт СССР 
П.й 0 7 / I - I - 2 7 5  от  0 9 .0 9 .8 7 г .

М ингазпром. Управление 
по тр ан сп ор ти р овк е  и п о ст а в 
кам га за
/7, fft D6-3f43& от J3. Н.&Ч17

УДК

Группа Б23

Зарегистрировано в МЦСМ

за № __________

от  » " ___________ 1 9 8 7 г .

УТВЕРЖДАЮ

г .>  ^Гларный инженер ВПО 
, > у :" з н е г ф т е о р г с и н т е з п

1^л/1.т} Л.Е . Злотников

^  1 9 8 7 г .

ИЗМЕНЕНИЕ № 3 

к техническим условиям 

ТУ 3 8 .I 0 I 8 2 I -8 3  

МАСЛО ТУРБИННОЕ Т п -22с

Срок введения с,__ ?
^УУг‘:7у.̂- -

СОГЛАСОВАНО /7 ,/= '^ ^ * ^ | | | | ь н§ аРеК10Ра

Я1.Школьников 
1 9 8 7 г .

Заведующий отделом  № 14 
у . в  .Булатников

Зам. з а в . отделом № б  
В .В .Галкина

г. .. :, ,,, - г .; , , , , 1ЧГ- Г1, , ( . ,ч . Заведующий лабораторией  № 65
~  Г ДОБГОПОЛЫЙ

‘'Jl-It.li........ У _ ;

ВТИ им .Ф .Э .Д зерж инского 
п . N5 1 8 5 0 4 /2 5 8  от  2 2 .0 9 .8 7 г .

р гси н тез" 
.8 7 г .

1 9 8 7 г .
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Р а зд ел  I ,  та б л и ц а .

Пункт 18  излож ить в н ов ой  редак ц и и :

Наименование
п о к а за те л я Норма М етод

испы тания

1 8 .  П л отн ость  при 2 0 °С , 
к г /м 3 , не бол е е 900

ГОСТ 3 9 0 0 -8 5

Пункт 19  и примечание к табл и ц е и ск л ю чи ть .

Зам енить ссы л к у : ГОСТ 4 3 3 3 -4 8  на ГОСТ 4 3 3 3 -8 7 .

Р а зд ел  3 .

Пункт 3 . 1 .  В тор ое  предлож ение излож ить в н овой  р едакц и и : 

"П артией  с ч и т а е т с я  лю бое к о л и ч е с т в о  м а сл а , и з г о т о в л е н н о г о  в х о д е  

т е х н о л о г и ч е с к о г о  п р о ц е с с а  по утверж ден н ой  т е х н о л о ги и , о д н о р о д н о го  

по ком понен тном у с о с т а в у  и п ок а за тел я м  к а ч е с т в а , соп р ов ож д а ем ого  

одним докум ентом  о к а ч е с т в е ,  выданным при приемке на осн ован и и  

испы тания объ еди н ен н ой  п р о б ы ".

Пункт 3 . 2 .  Исключить сл о в а  "По н е м у " .

Пункт 4 . 1 .  Зам енить ссы л к у : ГОСТ 2 5 1 7 -8 0  на ГОСТ 2 5 1 7 -8 5 .

В вод н ая  ч а с т ь ,  первы й а б з а ц . С л ова "и з  сер н и сты х  или см е си  с е р 

ни сты х и м а л осер н и сты х  н еф тей " зам ен и ть на "и з  сер н и сты х  или мало

сер н и сты х  или см е си  м а л осер н и сты х  и сер н и сты х  с р е д н е а зи а т с к и х  и 

з а п а д н о -си б и р ск и х  н е ф т е й " .

' ;1
т'-; i
- ! 
-Ч

итElEffil ШИИШИШЛ ИЙ'АЛИ
PcupaS. Ермакова —

Проб. Д( ВГОПОЛЫ& / ^ " / _

1,4 г'нт. 1
■it, j \

Изменение № 3 ТУ 3 8 . I 0 I 8 2 I - 6

МАСЛО ТУРБИННОЕ Т п -2 2 С . 
Т ехн и ческ и е у с л о в и я .

Ш Ш Ж Ш Ш Ю Р Ш ША! I 2 |
ВНИИ ни



ОШ 02 5371 1200

М инистерство хим ической и нефтеперерабатывающей 

промышленности СССР

Группа, Б 23 

З ар еги стр и р ован о в

з а  $  ______________

о т  "  ” 1990 г .

СОГЛАСОВАНО

Г оссн а б  СССР 
П. В 0 8 3 -3 1 /2 7 6  
о т  2 2 .0 5 .9 0  г . ш

№  \
\ '-г\'
'Чь.

.утвееедаю

-З а м ести тел ь  начальника отдел а 
■ р азви ти я  п р ои зв од ств а  тош ш в, 

м асел  ви см азок  Минхимнефтепрома 
СССР _ —up-

Л0ПвСмирнов
; » и iZsflS 1990 г .

ИЗМЕНЕНИЕ JS 4 

ТУ 3 8 .I 0 I 8 2 I -8 3  

М СЛ0 ТУРБИННОЕ Т п -2 2 с 

Дата введения

Государственны й газовы й  
концет

п . В 0 3 -2 /2 2 6  
от  0 4 .0 6 .9 0  г .

вти
В 1 8 -5 0 4 /6 9  
о т  2 4 .0 5 .9 0  г .

ПО "Ф ерганан еф теоргсиы тез”  
т .  1473 о т  1 1 .0 6 .9 0  г .  
т .1 7 7 8  о т  0 4 .0 7 .9 0  г .

Cl 0191 Г.
директора. ВБЖНП 

ольников 

1990 г .

1990 г .

/З а м . заведующ его отделом  $  6

' t В.В.Галкина

" Л / п 1990 г .

Заведующий л абор атор и ей  ]£ 65 
_______ -- / ^

. Е . Д о в г  опо лый

1990 г .

1990 г .
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По с р о к у  д е й ств и я *

С рок д е й с т в и я  т е х н и ч е ск и х  у сл о в и й  ТУ 3 8 . I 0 I 8 2 I - 8 3  "М асло 

ту р би н н ое  Т п -2 2 С " п р од л ен  д о  I  а в г у с т а  1996  г о д а .

В вод н ая  ч а с т ь .  Т рети й  а б за ц  и ск л ю ч ен .

Р а зд ел  I ,  т а б л и ц а .

П ункт 3 излож ен в  н о в о й  р ед ак ц и и :

Н аим енование п о к а за т е л я Норма М етод
испы тания

3 .  К и сл отн ое  ч и с л о , м г КОН на I  г ГОСТ 1 1 3 6 2 -7 6
м а сл а , не б о л е е 0 ,0 5

Не н о р м и р у е тся . 
О пределение

ГОСТ 5 9 8 5 -7 9

о б я з а т е л ь н о .

Пункт 1 7 .  Зам енена ссы л к а : ГОСТ 1 0 5 7 -6 7  н а  ГОСТ 1 0 5 7 -8 8 . 

Таблица д оп ол н ен а  примечанием в  р ед а к ц и и : "П ок а за тел ь  п о  п .З ,  

определяем ы й п о  ГОСТ 5 9 8 5 -7 9 , не н ор м и р у ется  д о  0 1 .0 1 .9 3  г .  О преде

л я е т с я  дл я  н ак оп л ен и я д а н н ы х ".

П ункт 5 . 2 .  и ск л ю чен .

И зменение № 4  ТУ 3 8 .1 0 1 8 2 1 -8 3
Изм Лист № док. Подп. Дата
Разраб. Е рм акова ЦийАЬ М СЛ 0 ТУШ ЕНОЕ Т п-22С Лит. Лист Листов
Пров. t А 2 2

J Т ехн и ч еск и е  у с л о в и я
Н. конт/ Б н атов вн и и н п
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ОШ 02  5371 1200

М инистерство топлива и эн ергетики  

Р оссийской  Федерации

Группа Б23 

З арегистрировано в о  НШСОТ 

за  D _ _ _ _ _

" _____ " _____________  1992 г,

Л В Е Р Г С Ш

1Ш Ш Ж Ш  J5 5 

TJ 3 3 .I 0 I 3 2 I -3 3  

ЖСЛО ТУШЕНОЕ Тп-22С 

Дата введении

Государственны й газовы й
кончена "ГАЗПРОМ"
п . J3 0 3 -2 /3 0  от , 1 3 .0 2 .9 2  Г .

вти
п . J3 4 3 . I I / I 4  о т  2 4 .0 2 .9 2  г ,

ПО "Ф ер гап ан еутеоргси н тез” 
т .  139 о т  2 4 .0 3 .9 2  г .

Заведующий отделом  14
- ,, ^

„В .3  .Булатников

^ _________  1992 г .■ < г

^Заведующий отделом  6 

Галкина

w 2М  "  о  (/ 1992 г .

Заведующий лабораторией  65  

lh72.  Д овгш озш й

1992 г .

1992 Г .



Раздел I, таблица* Пункт 3 изложен в новой редакции

Наименование показателя Норма Метод испытания

3. Кислотное число, мг КОН на I г 
масла» не более 0,05

ГОСТ 11362-76 или 
ГОСТ 5985-75

Примечание изложено в позой редакции: ”'.1ри разногласиях но по

казателю "Кислотное число” арбитражным методом является ГОСТ 5985-79”

I

! Изг« Лист
|Разраб.
j Проз.
, н .

Т  < изменение м 5 Т7 33.I0I82I-83
№ док. j Подл, |Датаj

r llC jIQ  r jv s im m  T n - 2 2 0 .  j~ T 7 |
Лист Листов

Т̂Г.ТОВ \ -Тл-'-т-т-̂ г̂ гг) ЗИМИНп
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Код
ц с м

01 ho Группа
кгс /оке/ 02 6  Л-3

"| Регистрационный 
J номер

Номер сертификата соответствия



30. Х А Р А К Т Е Р И С Т И К А П Р О Д У К Ц И И

ьзшеопно 3 прадусааттаваэт снятие огглнлншша сгона действия
ТГ-* 3 3 . I G I  '.3 1 -3 3  с ч ,х . . ,З .Э  ; . р . »  а. такте б в -з д з п з о  о п р е д е л е н и я  е г о  

т г ш ю г л а т г ^ е с г о Г  у у у .л ю е т г .  и 43^3 9 ..0iVj-iG4CiL.G iiOiilSâ v/ЛД -3Ь розрач-

ilOC Л
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Фамилия Подпись Дата Телефон

1
i  Представил\ 04 нрДШ&Оди ii* i • ** 4- оЗ"** ■* "* -О
\
Зарегистрировал 05 if > Z 4 < s 'n

Ввел в каталог 06



К А Т А Л О Ж Н Ы Й  Л И С Т  П Р О Д У К Ц И И

Код
ц с м

01 и ® Г р у п п а 02 Р е г и с т р а ц и о н н ы й 03 /  ?/<' А
К Г С ( О К С ) н о м е р

К о д  О К П

Н а и м е н о в а н и е  и 
о б о з н а ч е н и е  п р о д у к ц и и

11

12

О б о з н а ч е н и е  г о с у д а р с т в е н н о г о  
с т а н д а р т а
О б о з н а ч е н и е  н о р м а т и в н о г о  или 
т е х н и ч е с к о г о  д о к у м е н т а  
Н а и м е н о в а н и е  н о р м а т и в н о г о  или 
т е х н и ч е с к о г о  д о к у м е н т а

13

14 Г  / r-V J  Ш 1 - 3 3

15

Ко д п р е д п р и я т и я - и з г о т о в и т е л я  
По О К П О  и ш т р и х о в о й  ко д 
Н а и м е н о в а н и е  п р е д п р и я т и я -  
изготовителя

16

17

А д р е с  п р е д п р и я т и я - и з г о т о в и т е л я  
(и н д е к с ;  г о ро д; у л и ц а ;  дом) 18

19 Т е л е ф а к с 2Q

21 Т е л е т а й п 22

Т е л е ф о н

Т е л е к с

Н а и м е н о в а н и е  д е р ж а т е л я  
п о д л и н н и к а 23

А д р е с  д е р ж а т е л я  п о д л и н н и к а  
( и н д е к с ;  горо-д; у л и ц а ;  дом) 24

Д а т а  н а ч а л а  в ы п у с к а  п р о д у к ц и и  
Д а т а  в в е д е н и я  в д е й с т в и е  
н о р м а т и в н о г о  и л я  т е х н и ч е с к о г о  
д о к у м е н т а
Н о м е р  с е р т и ф и к а т а  с о о т в е т с т в и я

25

26

27
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30. Х А Р А К Т Е Р И С Т И К И П Р О Д У К Ц И И

И зглонэнпв 1У 7  Т У  3 3 ,1 0 1 3 2 1 -3 3  п р о д у с г л а т р з з а с т :  л з м в и е я й в . h q j s s j  

п о  п о к а з а т е л ю  п ,  3  н а  0 ,0 7  ш е с т о  0 , 0 3  l it  КОП н а  D г ,  г .п о л а ,  

п .  4  ” ,4 а с с о з а я  д о л я  о с а д к а "  -  0 ,0 0 5  ш е с т о  "О т с у т с т в и е ” ;  и ен

д ю ч а н лз  я , и ,  1 2  и 1 5 ;  в в е д е н и е  п р и м еч ан и я  2 ,  Я]рчздус1.:атгпга:лг,е 

г о  о п р е д е л е н и е  п о к а з а т е л я  п о  п .  1 7  д л я  п а р ти й  г/ л е л а , е з я е и т :  

а г т  очпетга к с т о р -ж  н и з в о д и л а с ь  с  ар г.в н в ш м *:.; в и о л а ;  n c ic ju -  

ч е н и е  c o iu ic s  -  4 - ОТ 1 4 С х -? о  и  Г О Л  i 3 2 J o - 7 3 .

Фамилия Подпись Дата Телефон

|Представил 04 Орглкова а,Г.  ̂ 'г**4. $ ‘-J- «ь «*/ i'0. 403- Г -

,Зарегистрировал 05

;.3вел в каталог 06 |
- -  .- -

ТУ 38.101821-83
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